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Allgemeine Bestimmungen

Mit diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts
im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis ersetzt nicht die fur die Durchfiihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen  Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen
in den ,Besonderen Bestimmungen“ dem Verwender des Bauproduktes Kopien des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfigung zu stellen und darauf
hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle
vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behdrden Kopien des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfliigung zu stellen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstéandig vervielféltigt werden. Eine
auszugsweise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung der Materialpriifanstalt fur das
Bauwesen, Braunschweig (MPA-Braunschweig). Texte und Zeichnungen von Werbeschriften
dirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht widersprechen. Ubersetzungen
des allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses missen den Hinweis "Von der MPA
Braunschweig nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen
kdnnen nachtraglich erganzt und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische
Erkenntnisse dies erfordern.

Besondere Bestimmungen

Gegenstand und Verwendungsbereich

Gegenstand

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fur die Herstellung und Verwendung der
flissigen Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen mit der Produktbezeichnung
SCHONOX 1K DS PREMIUM der Firma Sika Deutschland GmbH als Bauwerksabdichtung
gemaf Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.27. Es gilt nur im
Zusammenhang mit der Verwendung eines der Fliesenklebers ,SCHONOX PFK RAPID",
,SCHONOX Q6*, ,SCHONOX Q6 W* ,SCHONOX Q8", ,SCHONOXQ12 und SCHONOX CF
DESIGN“ der Firma Sika Deutschland GmbH. N

Verwendungsbereich
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Verwendungsbereich A

Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflachen in R&umen und Wand- und Bodenflachen im
AuRenbereich, die mit Gebduden verbunden sind, auf denen sehr haufig oder langanhaltend
mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B.: Umgange von
Schwimmbecken und Duschanlagen (offentlich und privat). Dies entspricht den
Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534-1 W2-I und W3-l ohne chemische
Beanspruchung.

und/oder

Verwendungsbereich B

Direkt durch Fuillwasser mit Trinkwassereigenschaften beanspruchte Wand- und
Bodenflachen von Behaltern wie Schwimmbecken und Trinkwasserspeicher, die im Innen-
oder im Auflenbereich liegen, wenn diese direkt mit Gebduden verbunden sind oder
unmittelbar an Geb&ude grenzen, bis zu einer maximalen Fullhdhe von 6 m WS. Dies

entspricht den Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18535-1 W1-B und W2-B (£ 6 m
Flllhdhe).

Bestimmungen fiir das Bauprodukt

Zusammensetzung, Kennwerte und Eigenschaften
Zusammensetzung

Das Bauprodukt SCHONOX 1K DS PREMIUM ist ein System bestehend aus den folgenden

Komponenten:

Tabelle 1: Produktkomponenten des Abdichtungssystems

Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung
L einkomponentige flexible mineralische
Flussig ) Dichtschiamme
aufzubringende SCHONOX 1K DS PREMIUM ) .
Abdichtung (Mischungsverhaltnis: Pulverkomponente :

Wasser =10 : 2,7 GT)

Grundierung

" einkomponentige 16semittelfreie
SERENOK KR-FIX Acrylatdispersion

Dichtband SCHONOX ST 25/50 beidseitig_mit ein_em PP-Vlies kaschierte TPE-
FUGENDICHTBAND Folie (Breite: 12 cm, Farbe: gelb)
SCHONOX D DEHNZONEN- beidseitig mit:einem PPAVlies kaschierte PU-
MANSCHETTE ¢ Fone“ii
Manschette - —R 7 A
SCHONOX FC beidseitig:mitieinem PP:Vlies:kaschierte TPE-
¢ 42,5 cm x 42,5 cm

BODENMANSCHETTE Folie mit'den"Abmessunge
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Tabelle 1(Fortsetzung): Produktkomponenten des Abdichtungssystems

Produktgruppe Produkte Produktbeschreibung
S—— SCIjONOX IC INNENECKE beidseitig mit einem PP-Vlies kaschierte TPE-
SCHONOX EC AUSSENECKE Folie (Schenkelldnge: 11 cm)
SCHONOX Q4 RAPID
SCHUNDX Q6 hydraulisch erhértende Fliesenkleber nach DIN
SCHONOX Q6 W EN 12004
Fli Kieb SCHONOX Q 8
iesenkieber SCHONOX Q 12

zweikomponentiger Epoxidharzkleber nach DIN

SCHONOX CF DESIGN EN 12004

2.1.2

21.3

Der Abdichtungsstoff ist folgender Gruppe der Abdichtungsstoffe zuzuordnen:
Kunststoff-Mortelkombinationen

Gemische aus hydraulischen Bindemitteln, mineralischen Zuschlagstoffen, organischen
Zusatzen und einem Polymerzusatz. Diese werden unmittelbar vor der Verarbeitung mit
Wasser und/oder Polymerdispersionen angemischt (z. B. flexible Dichtungsschidmme). Die
Erhartung erfolgt durch Hydratation und Trocknung.

Die aufgebrachte Dichtungsschicht hat eine Mindesttrockenschichtdicke von 2 2 mm.

Die Verwendbarkeitsprifung geman 2.1.3 wurde mit einem Produkt dieser Zusammensetzung
durchgefiihrt. Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt nur fir Produkte, die dieser
Zusammensetzung und den zugehorigen Kennwerten nach 2.1.2 entsprechen.

Kennwerte

Die technischen Kennwerte des Produkts ergeben sich aus dem unter 2.1.3 genannten
Untersuchungsbericht.

Eigenschaften

Die aus dem Produkt SCHONOX 1K DS PREMIUM hergestellte Bauwerksabdichtung weist
nachfolgende Eigenschaften auf. Sie ist fir den unter 1.2 genannten Verwendungsbereich
ausreichend:

standfest bei Auftrag auf geneigten Flachen
haftfest auf mineralischen Untergriinden
frostbestandig

temperatur- und alterungsbesténdig
bestandlg gegen Kalllauge

Prifgrundsatze
Sie ist
e wasserdicht bis 6 m Wassersaule
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e risstiberbriickend bei im Untergrund auftretenden Rissen bis 0,2 mm
Die Wasserdichtheit des Systems im Einbauzustand wurde an Details wie Durchdringungen,
Bodenablaufen (Ablauf mit Klemmflansch), Gber StéRen in der Unterlage an Ecken und Kanten
nachgewiesen.

Das Produkt erfiillt im eingebauten Zustand Anforderungen der Baustoffklasse B2 ,normal
entflammbar® nach DIN 4102-1.

Der Nachweis der Verwendbarkeit wurde nach den Prifgrundséatzen zur Erteilung von
allgemeinen Priifzeugnissen fiir Abdichtungen im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelégen Teil

1: Flussig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe (PG-AIV-F) Ausgabe Mérz 2018 mit
Untersuchungsbericht Nr. 5256/937/11 und Nr. 5269/006/14 der MPA Braunschweig erbracht.

2.2  Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.2.1 Herstellung

Die Komponenten des Bauproduktes SCHONOX 1K DS PREMIUM werden werksmaRig
hergestellt.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung missen gemaf den Angaben des Herstellers erfolgen.

Die auf den Verpackungen vermerkten Angaben zu Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen (z.B. Gefahrstoff- bzw. Transportrecht) sind zu beachten.

Hinsichtlich der frostfreien Lagerung der Gebinde und der Lagerdauer sind die Angaben des
Herstellers zu beachten. Zusammengehorige Systembestandteile sind eindeutig zu
kennzeichnen und zusammen zu vertreiben.
2.2.3 Kennzeichnung des Produkts und der Komponenten
2.2.3.1 Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
Das Bauprodukt muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach
der Ubereinstimmungszeichen-Verordnung der L&nder gekennzeichnet werden. Das U-
Zeichen ist mit den dort vorgeschriebenen Angaben:
Name des Herstellers
Nummer des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses und Bezeichnung der

Prifstelle

auf der Verpackung oder, wenn dies nicht moglich ist, auf dem Beipackzettel anzubringen. Die

2.2.3.2 Zusatzliche Angaben

Folgende Angaben mussen zusatzlich auf dem Bauprodukt
Beipackzettel enthalten sein:
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Produktname

Chargennummer

Herstelldatum und Haltbarkeit oder Verfallsdatum
Verwendungszweck

Brandverhalten, Klasse nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1
Hinweis auf die zugehorige Verarbeitungsvorschrift

Ubereinstimmungsnachweis

Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fir jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserkldrung des Herstellers nach 3.4 auf der Grundlage einer werkseigenen
Produktionskontrolle und einer Erstpriifung des Bauproduktes nach Mafigabe der folgenden
Bestimmungen.

Erstpriifung

Die Erstprifung des Produktes kann entfallen, wenn die Proben fur die Prifungen im Rahmen
des Verwendbarkeitsnachweises aus der laufenden Produktion des Herstellwerkes
entnommen wurden. Andern sich die Produktionsvoraussetzungen, so ist erneut eine
Erstprifung vorzunehmen.

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK)

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und
durchzufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vorzunehmende kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entsprechen.

Im Rahmen der WPK sind die Prifungen nach Anlage 1 (Tabelle 3 der PG-AIV-F) mit der
angegebenen Haufigkeit vorzunehmen. Dabei dirfen die Prifwerte maximal um die in Anlage
2 (Tabelle 4 der PG-AIV-F) angegebenen Toleranzen abweichen.

Orientiert sich das Prufraster an besonderen Produktionsablaufen oder Chargengréfen, so ist
sicherzustellen, dass die GleichmaRigkeit der Produktionszusammensetzung in gleicher
Weise gewahrleistet ist.

Wenn der Hersteller zugelieferte Komponenten wie Verstarkungseinlagen oder
Grundierungen zusammen mit selbst hergestellten Komponenten vertreibt, so hat er sich von
den bestimmungsmaRigen Eigenschaften der Stoffe zu Uberzeugen. Dies kann entweder
durch die Wareneingangskontrolle beim Hersteller oder durch die Vorlage eines
Werkzeugnisses 2.2“ nach DIN EN 10204 des Lieferanten der Verstérkungseinlage und/oder
der Grundierung geschehen. MaRlgebend hierfir sind die unter 2.1.2 angegebenen Kennwerte
und Toleranzen. >

Werden einzelne Komponenten nicht vom Produkthersteller ,sonder, durch Dmtte zur
Anwendung auf der Baustelle angeliefert, ist durch den Produktherstel}er smherzustellen dass
hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte nach Abschnitt 2.1.2 auch 'fr dies Ko ponenten
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die Bestimmungen fiir den Ubereinstimmungsnachweis nach Abschnitt 3 eingehalten werden
und diese gemaR Abschnitt 2.2.3 gekennzeichnet werden.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.
Die Aufzeichnungen missen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukis,

- Art der Kontrolle,

- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauprodukts,

- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des firr die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen lber die werkseigene Produktionskontrolle missen mindestens funf
Jahre aufbewahrt werden. Auf Verlangen sind sie der Prifstelle bei Anderungen oder
Verlangerungen des abP und der obersten Bauaufsichtsbehdrde vorzulegen.

Bei ungenigendem Kontrollergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen und die betroffenen Produkte
auszusondern. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicherzustellen, dass
Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem U-Zeichen
gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit Gbereinstimmenden ausgeschlossen sind.
Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum Nachweis der
Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontrolle unverziglich zu wiederholen.

Ubereinstimmungserklidrung

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses muss fur jedes Herstellwerk mit einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage der Erstpriifung und der
werkseigenen Produktionskontrolle geman 3.2 und 3.3 erfolgen. Die
Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung des Bauproduktes mit
dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) gem&R 2.2.3.1 abzugeben.

Ausfiihrung und Verarbeitung

Es dirfen nur die zusammen mit der SCHONOX 1K DS PREMIUM gelieferten und fur die
Verwendung als Abdichtungssystem vorgesehenen weiteren Komponenten (Dichtband,
Dichtecken und Manschetten) verwendet werden.

Bei Anlieferung dieser Komponenten durch Dritte hat sich der Verarbeiter anhand der nach
2.2.3.1 geforderten Kennzeichnung davon zu Uberzeugen, dass es sich um zum
Abdichtungssystem gehdrige Komponenten handelt.

Der Auftrag der Dichtungsschicht muss in mindestens zwei Arbeitsgangen erfolgen. Es ist so
viel Material zu verarbeiten, dass eine Trockenschichtdicke von 2 2 mm an keiner Stelle der
Dichtungsschicht unterschritten wird.

Wand-Wand- Ubergange Wand-Boden-Ubergdnge, Ecken SOWIe R uTchdrlngungen und
Ablzufe sind mit SCHONOX ST 25/50 FUGENDICHTBAND,/ SCHONOX ICINNENECKEN,
SCHONOX EC AUSSENECKEN, SCHONOX FC DICHTMANSCHETTE ‘F-BODEN und
SCHONOX D DICHTMANSCHETTE WAND auszufiihren. ¢l 1 |
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Die Abdichtung darf nur zusammen mit einem der Fliesenkleber ,SCHONOX Q4 RAPIDY,
,SCHONOX Q6*“, ,SCHONOX Q6 W* ,SCHONOX Q8“, ,SCHONOX Q12 und ,SCHONOX CF
DESIGN" der Firma Sika Deutschland GmbH verwendet werden.

Das Bauprodukt SCHONOX 1K DS PREMIUM kann entstehende und sich bewegende Risse
im Untergrund bis zu einer maximalen Rissweite von 0,2 mm Uberbrucken.

Der Hersteller ist verpflichtet, die Bestimmungen fiir die Ausflihrung widerspruchsfrei in seine
Verarbeitungsanweisung zu tbernehmen.

Bei der Verarbeitung des Produktes SCHONOX 1K DS PREMIUM ist die
Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers zu beachten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis und die Verarbeitungsanweisung des
Herstellers miissen an der Einbaustelle verfugbar sein.

5 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis wird aufgrund des §19 der
Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen Ifd. Nr. C 3.27 erteilt.

6 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur
Niederschrift beim Vorstand der Materialpriifanstalt fir das Bauwesen, Beethovenstralle 52,
38106 Braunschweig einzulegen.

i. A.
W“ * 7 \“4_;” {/~ ——///(

Dr.-Ing. K. Herrmann ["5'i'p~_i';-.;Min. F. Ehrenberg
Leiter der Prifstelle ‘Sachbearbeiter
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Tabelle 3: Umfang der fiir die WPK erforderlichen Priifungen
Prafungen erforderlich fir
Priifung
Art der Prifung nach Kunststofi-
Zeile Abschnitt Polymer- Mortel- Reaktions-
Nr. Nr. dispersionen | kombinationen harze
Priifungen an den Ausgangsstoffen
1 | Gehalt an nichtflichtigen Anteilen / Festkorpergehalt 321 X X
2 | Dichte 322 X
2 | Dynamische Viskositat 324 X X
4 | Kornzusammensetzung 3258 X
& | Gluhriickstand 326 X
Prifungen an den angemischten Stoffen
6 | Konsistenz 3.3.1 X
7 | Rohdichte 3.31 X
8 | Topfzeit ¥ oder Alternativ-Verfahren 332 X
Prifungen an den weiteren Komponenten
10 El.uisf;)g? P1<omrpqonin;en& Gewebeeinl Die im Rahmen der WPK erforderlichen Prafun-
Ichtbander, Mianscnelien, Lewebeelniagen gen sind zwischen der Prifstelle und dem An-
4 tragsteller festzulegen. Beispielhafte Hinweise fir
geeignete Prifungen kénnen dem Abschniit 4
entnommen werden.

" Falls eine Priifung nicht maglich wird, ist von der Prifstelle ein alternatives Vlé'rfal en

zur Beunrteilung der Reaktivitat des Systems festzulegen
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Tabelle 4: Toleranzbereiche fiir Priifungen im Rahmen der WPK

Priifung
Art der Priiffung nach Toleranzbereiche
Zeile Abschnitt
Nr. Nr.

Priifungen an den Ausgangsstoffen

1 | Gehalt an nichtfliichtigen Anteilen / Festkdrpergehalt 3.21 + 3 % absolut
+5 % relativ "

2 | Dichte 323 + 3%

3 | Dynamische Viskositét 324 +20%2

4 | Kornzusammensetzung 325 + 5 % absolut

5 | Gluhrickstand 3.26

H+

10 % relativ

Priifungen an den angemischten Stoffen

6 | Konsistenz 3.31 +2cm
7 | Rohdichte ' 3.3.1 + 0,05 g/cm®
8 | Topfzeit ¥ 332 +15%

Priifungen an den weiteren Komponenten

9 | Flussige Komponenten, Die im Rahmen der WPK erforderlichen Toleranzbereiche
Dichtbander, Manschetten, Gewebeeinlagen sind zwischen der Priifstelle und dem Antragsteller festzu-
legen und sollten sich an den o.g. Bereichen orientieren.

Fir Polymerdispersion.

2

Fir ungeséttigte Polyesterharze und einkomponentige Polyurethanharze betrégt der zuldssige Toleranzbereich + 30 %.

3

Falls eine Priifung nicht mdglich wird, ist von der Priifstelle ein alternatives Verfahren zur Beurteilung der Reaktivitat
des Systems festzulegen.

4)

Im Rahmen der WPK (Eigeniiberwachung) kann in Abstimmung mit der Priifstelle fiir die Topfzeit ein Alternativ-Verfahren
zur Bestimmung der Reaktivitit des Systems vereinbart werden. In diesem Fall ist von der Priifstelte-der zuléssige Toleranz-
bereich festzulegen. f
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Verarbeitungsanweisung (Herstellerangaben)

SCHﬁmoxm BUILDING TRUST

Verarbeitungsanweisung fiir SCHONOX 1K DS PREMIUM

Anforderungen an den Untergrund:

Der Untergrund muss eine ausreichende Festigkeit, Tragfahigkeit, Formstabilitdt und
Dauertrockenheit aufweisen sowie frei von Frost sein. Des Weiteren muss der Untergrund
frei von haftmindernden Schichten wie z. B. Staub, Schmutz, Ol, Fett und losen Teilen sein.
Trenn-, Sinterschichten u. &. sind durch geeignete mechanische MaRnahmen, z. B. Schleifen,
Blirsten, Strahlen oder Frasen zu entfernen. Er soll den Anforderungen der DIN 18202,
Toleranzen im Hochbau, entsprechen. Es gelten die Anforderungen der DIN 18157. Beton
muss eine Restfeuchte von < 3,5 Gew.-% aufweisen (Feuchtebestimmung mittels Darr-
methode). Bei nachfolgender Verlegung von keramischen Beldgen miissen Zementestriche
mind. 28 Tage alt sein, der Festigkeitsklasse F4 entsprechen und eine Restfeuchte von < 4,0
CM-% (Heizestriche < 2,0 CM-%), calciumsulfatgebundene Estriche von £ 0,5 CM-%
(Heizestriche < 0,3 CM-%), aufweisen. Alte Mauerwerk- und Putzflachen miissen fest und
lufttrocken sein. Glatte und dichte Betonuntergriinde sind grundsatzlich oberflachenrau
vorzubereiten (z.B. Kugelstrahlen oder Frdsen). Kiesnester im Beton sowie grobporige
Betonuntergriinde mit SCHONOX PL abspachteln.

Grundieren der Untergriinde:

Normal saugende Untergriinde:
Mussen nicht grundiert werden, Zementestriche und Beton kdnnen mattfeucht vorgendsst

werden.

Stark saugende Untergrinde:
Mit SCHONOX KH (1:3) oder SCHONOX KH FIX grundieren.

Nicht saugende, glatte, dichte Untergriinde wie z. B.:
Keramische Belége, festliegend, grundgereinigt und ggf. angeschliffen mlssen nicht
grundiert werden

Verarbeitungsempfehlung fiir SCHONOX 1K DS PREMIUM:

Beanspruchungsklasse A, B

Verbrauch: ca. 2,6 kg/m2 bei zweimaligen Auftrag
Nassschichtdicke mind. 1,2 mm pro Auftrag, Mindesttrockenschichtdicke der
Abdichtung 2,0 mm.
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SCHONOX 1K DS PREMIUM in einem sauberen GefaR durch Einriihren in kaltes, sauberes
Wasser homogen anmischen. Empfohlen wird die Benutzung einer Rilhrmaschine mit ca. 600

min ™ unter Einhaltung einer Mischzeit von ca. 3 Minuten.

Zur Erreichung einer streichfdhigen Konsistenz kénnen fir den ersten Auftrag ca. 0,5 |
Wasser zugegeben werden.

Um eine sichere Abdichtung zu gewéhrleisten, wird SCHONOX 1K DS PREMIUM in min. 2
Arbeitsgangen aufgetragen. Die erforderlichen Mindesttrockenschichtdicken sind
einzuhalten. Der erste Auftrag kann mittels einer Glattkelle oder Quast erfolgen, der zweite
Auftrag ist mit einer Glattkelle auszufiihren. Schichtdicken von mehr als 2 mm/m? in einem
Arbeitsgang vermeiden. Abbindende SCHONOX 1K DS PREMIUM Schichten vor hoher
Raumtemperatur, direkter Sonneneinstrahlung und Zugluft schiitzen.

Wihrend der Verarbeitung kann die Nassschichtdicke mit Hilfe des SCHONOX
Nassschichtdickenmessers kontrolliert werden. Alternativ kann die Schichtdickenkontrolle

wahrend der Ausfihrung durch den Materialverbrauch ermittelt werden (kg pro m?).

Bewegungsfugen sowie Boden- und Wandanschlussfugen werden mit den SCHONOX ST IC
INNENECKEN, SCHONOX ST EA AUSSENECKEN und SCHONOX ST FUGENDICHTBAND
Uberbriickt. Bodenabldufe und Rohrdurchgénge werden mit SCHONOX ST FC
DICHTMANSCHETTE BODEN und SCHONOX ST D DEHNZONENMANSCHETTE WAND
abgedichtet. Das SCHONOX ST FUGENDICHTBAND und die SCHONOX ST-
SYSTEMKOMPONENTEN werden zur Ausfiihrung der Details vor dem Auftrag der
Abdichtungsschicht ausgefihrt.

Im StoRbereich SCHONOX ST FUGENDICHTBAND und SCHONOX ST-SYSTEMKOMPONENTEN
mit mindestens 5 cm Uberlappung ausfiihren. Nach Ausfiihrung aller Details, kann mit der
Ausflihrung der Verbundabdichtung in der Flache begonnen werden.

Die Dichtbdnder, die Dichtmanschetten und die Abdichtungsecken kdnnen mit der zweiten
Lage der Verbundabdichtung flachig Gberarbeitet werden.

In Bereichen von beweglichen Zonen, z.B. bei der Schlaufenausfiihrung oder Gber Dehnungs-

Um die Funktionalitdt der Abdichtung zu gewéhrleisten, ist auf eine sorgf3
zu achten.
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Fertig abgedichtete Flachen sind bis zur Verlegung des Oberbelages vor Beschadigung durch
geeignete MaRRnahmen zu schiitzen.

Arbeitsgerate kénnen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.
Auf der vollstdndig durchgetrockneten Abdichtung kénnen Fliesen direkt verklebt werden.

Reparatur nachtréglich beschadigter Flachen:

Uberarbeitung in gleicher Schichtdicke und Uberlappung von mindestens 5 cm in den
unbeschadigten Bereichen. Die Trocknungszeiten vor nachfolgender Fliesenverlegung
sind zu beachten.

Verpackung

18,0 kg Papiersack

Lagerung

SCHONOX 1K DS PREMIUM kiihl und trocken lagern.
Haltbarkeitsdauer 1 Jahr (im ungetffneten Gebinde).

Entsorgung

Verpackung ist einem Verpackungs-Recyclingsystem gemeldet. Bitte restentleerte Gebinde
dem Sammelsystem zufiihren.

Fir die Entsorgung von Produktresten, Waschwasser und Gebinden mit Produktresten, bitte
die ortlichen behordlichen Vorschriften beachten.

Materialreste kénnen getrocknet oder durchgehartet als Gewerbeabfall oder

Restmll entsorgt werden.




