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VORWORT

Seit Mitte des 17. Jahrhunderts, als die industrielle Revoluti-
on ihren Anfang nahm, hat sich die Verbindungstechnik bei
Booten und Schiffen sowohl in Bezug auf die Methoden als
auch bei den Materialien enorm verdndert. Damals war es
noch {blich, Wasserfahrzeuge mit traditionellen Verfahren
wie Nageln, Schrauben und in den Folgejahren Schwei-

Ren und Nieten herzustellen. Heutzutage kennen wir die
Grenzen dieser herkommlichen Fiigetechniken. Mittlerweile
lassen sich die wesentlichen Produktionsfaktoren Zeit,
Cewicht, Kosten und Funktionssicherheit mit reaktiven
Klebe-, Abdichtungs- und Dampfungssystemen in hohem
Mal} positiv beeinflussen. Historisch betrachtet hat sich
keine andere Technologie im Schiffbau tber die Jahrzehnte
so stark entwickelt wie die Abdichtung von Deckfugen.
Urspriinglich wurden dazu Woll- oder Baumwollgarne in
Kombination mit Bitumenmaterialien verwendet. Heute hat
sich der Einsatz von Elastomeren weltweit durchgesetzt.

Verarbeitungshinweise

Sika Produkte sind unter Beriicksichtigung der gliltigen Re-
gelungen und Bestimmungen fiir den Umgang mit chemi-
schen Produkten zu lagern und zu verarbeiten. Es liegt in der
Verantwortung unserer Kunden sicherzustellen, dass eine
angemessene und ausreichende Einschdtzung der Gefah-
ren, die durch die Verwendung unserer Produkte entstehen
kénnen, zu berlcksichtigen ist. Bei der Verarbeitung sind
die Gefahrenhinweise und Sicherheitshinweise auf dem
Cebinde zu beachten. Weitere Hinweise zur Sicherheit, zu
Schutz- und Erste-Hilfe-MalRnahmen sowie zur Entsorgung
sind den jeweiligen Produkt- und Sicherheitsdatenblattern
zu entnehmen.
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Kleben, Dichten, Dampfen

Fir alle Arten von Kleb- und Dichtanwendungen haben

sich elastische Klebstoffe dank ihrer einfachen Hand-
habung und ihrer sehr guten Eigenschaften durchgesetzt.
Die Grundfunktionen von Kleb- und von Dichtstoffen sind
weitestgehend deckungsgleich: Sie sollen nicht nur ver-
binden, sondern auch wasserdicht verschlieRen, Gerdusche
dammen, isalieren und vor galvanischer Korrosion schitzen.
Damit helfen sie, die taglichen Herausforderungen im
maritimen Umfeld zu bewaltigen.

Uber das Marine-Handbuch

Dieses Marine-Handbuch basiert auf unseren langjdhrigen
Erfahrungen mit der elastischen Klebtechnik und dem
Einsatz von Werkstoffen, die den harten klimatischen
Anforderungen und den extremen mechanischen Belas-
tungen im Marinebereich ausgesetzt sind. Es dient dazu,

Wichtige Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort
und Schrift, die wir zur Unterstiitzung des Kaufers bzw.
Verarbeiters auf Grund unserer Erfahrungen entsprechend
des derzeitigen Erkenntnisstandes in Wissenschaft und
Praxis nach bestem Wissen und Gewissen geben, sind
unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsver-
haltnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufver-
trag. Sie entbinden den Kaufer nicht von der Verantwortung,
unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prifen und Schutzrechte Dritter zu
beachten. Im Ubrigen gelten unsere allgemeinen Geschafts-
bedingungen. Fiir weitere technische Auskiinfte und
objektbezogene Beratung kontaktieren Sie bitte den
Geschaftsbereich Industry der Sika Deutschland GmbH.

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau

Grundlagenwissen, Arbeitsablaufe und allgemeine Regeln
im Umgang und der Anwendung van Kleb- und Dichtsys-
temen zu vermitteln. Bei sorgfdltiger Umsetzung der in
diesem Handbuch beschriebenen Arbeitsanleitungen lassen
sich hochwertige Ergebnisse erzielen und Schwierigkeiten
vermeiden. Die einzelnen Arbeitsschritte sind einfach, deren
genaue Einhaltung jedoch von elementarer Bedeutung.

Aus diesem Grund sollten vor dem Beginn der Arbeiten die
entsprechenden Arbeitsanleitungen in diesem Handbuch
beriicksichtigt werden. Bei sachgerechter Anwendung lassen
sich langlebige, hochbelastbare Klebeverbindungen gestal-
ten. Speziell fiir den Yacht- und Bootsbau und fur
Reparatur und Ausbau entwickelte Produkte des Sika
Marine-Sortiments bieten lhnen fir die verschiedenen
Bedurfnisse individuelle praxiserprobte Systemlésungen.

Aulerdem sind die auf Anfrage bei allen Sika Gesellschaften
erhdltlichen Produktdatenbldtter und Sicherheitsdatenbldt-
ter zu berticksichtigen. Diese werden regelmadllig tiberarbei-
tet, weshalb wir unseren Kunden dringend empfehlen, nur
die jeweils aktuellen Ausgaben zu verwenden.

Zudem gilt die jeweils aktuellste Version des Marinehand-
buchs. Diese ist auf Anfrage bei dem Geschdftsbereich
Industry der Sika Deutschland GmbH erhaltlich.

SIKA DEUTSCHLAND GMBH

Kleben und Dichten Industrie
Stuttgarter Str. 139 - D-72574 Bad Urach
Tel. +49 (0) 7125 940-7692

E-Mail: verkauf.industry@de.sika.com
www.sika.de/marine



INHALT

1. Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung 4
11 Klebgerechte Auslegung der Konstruktion 5
1.2 Oberflachenvorbehandlung 7
13 Arbeitsvorbereitung 9
14 Sikaflex® und Sikasil® Applikation 10
1.5 Verarbeitungs- und Aushdrtezeiten 13
1.6 Dokumentation zu den Produkten 14
17 Produktselektor 15
2. Arbeitsanleitungen fiir Sika Marine Systeme 16
21 Stabdeck 17
211 Einleitung 17
21.2  Verlegen von Stabdecks 18
21.3 Stabdecksverfugung 22
214  Kleben van vargefertigten Stabdeckplatten 25
215 Sika® Teak Pflegesystem 27
2.6 Reparatur von Stabdecks 28
21.7  Alternativen zu Teakholz 34
2.2 Allgemeine AuRRenanwendungen 37
2.21 Kleben von Holzbauteilen 37
2.2.2 Kleben und Dichten von Beschldgen 39
2.2.3 Kleben von Scheuerleisten 41
2.3 Anwendungen im Interieur 43
2.31  Kleben von Leichtbauplatten im Innenausbau 43
2.3.2 Verkleben von Dekorplatten und Arbeitsflachen 44
24 Montage 46
241 Deck-Rumpf-Verklebung 46
24.2 Kiel-Rumpf-Verklebung 48
24.3 Kleben von Flybridge-Konstruktionen 50
2.5  Direktverglasung 51
2.51 Einfuhrung 51
2.5.2 Einbau von Scheiben aus Kunststoffglas 54
2.5.3 Einbau von Scheiben aus Mineralglas 57
3. Vorbehandlungstabelle fiir Sika Marineanwendungen 60
31 Vorbehandlungstabelle 61
3.2 Hinweise zu den Werkstoffen 62
3.3 Verbrauchstabellen und Berechnungsformeln 63

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

Arbeitsanleitungen fir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau



1. ALLGEMEINE HINWEISE
ZUR VERARBEITUNG




1.1

GRUNDSATZE
Bevor eine Klebeverbindung konstruiert wird, sind einige
grundsdtzliche Fragen zu beantworten:

m \Welche Materialien sollen verbunden werden?

m \Welche mechanischen Eigenschaften haben die
Verbindungsteile?

m Welche Oberflachen (roh, lackiert, pulverbeschichtet,
eloxiert etc.) sollen verklebt werden?

m \Welche Vorbehandlung der Oberflachen ist erforderlich?

m Welche Krafte (Dauer- und Spitzenwert) sollen
ibertragen werden?

m Wie soll die Verklebung endbehandelt werden
(geschliffen, uberlackiert etc.)?

m Welche Bestandigkeit (chemisch, UV, thermisch)
wird gefordert?

Anwender von Marine Kleb- und Dichtstoffen wie Werften
oder Schiffbauer erhalten durch den Technischen Service der
Sika Industry Landesgesellschaften Unterstiitzung bei der
Auslegung von Klebeverbindungen.

Es kénnen unterschiedliche Krafte auf die Klebeverbindung
einwirken:

Scherkrafte (Verschiebekrafte)
Zugkrafte

Druck (Quetschkrafte)

Torsion (Verwindungskrafte)
Schalkrafte

Die Festigkeit einer Verbindung ist abhdngig von der Festig-
keit und GroRe der Verbindungsfldche, der inneren Festigkeit
des Klebstoffes und der Spannungsverteilung innerhalb der
Verbindung. Eine schlecht ausgelegte Verbindung kann zu
Spannungsspitzen im Klebstoff und in den Fligepartnern
fihren. Die Belastbarkeit ist dadurch geschwacht. Eine gut
ausgelegte Klebung beriicksichtigt die praktische Anwen-
dung und die Geometrie der Fuge. Die richtige Auslegung der
Klebeverbindung ist Voraussetzung fiir eine dauerbestan-
dige Verbindung. Schdlkrafte sollten grundsatzlich konst-
ruktiv vermieden werden, da diese die Klebung extrem stark
belasten.

Beispiel: Durch eine Veranderung der Konstruktion kénnen
Schalkrafte vermieden werden.
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KLEBGERECHTE AUSLEGUNG DER KONSTRUKTION

MECHANISCHE
FUGEMETHODEN

KLEBEVERBINDUNGEN

[E— A—

Abb. 1: Klebeverbindungen als Alternative zu mechanischen Fiigemothoden
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BEISPIELE VON KLEBEVERBINDUNGEN

Uberlappung

Besonders bei geringen Materialstarken wegen einfacher
Ausfiihrung und guter Festigkeit bevorzugt. Gut auf Verschiebung
belastbar.

Stumpfer StoR

Gut auf Zug oder Druck belastbar, Klebeflache begrenzt.

Stumpfer StoR, vergroRerte StoRfldche

VergréRerung der Fligefldchen fir die Verbesserung der
Kraftlibertragung.
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Schaftung

Die schragen Klebeflachen vergroRern die Klebeflache, allerdings
fir elastische Klebungen nicht gut geeignet.

T-Profil

Versteifende Wirkung, verringert Schdlkrafte.

\—

Flansch

Verringert Schalkrdfte, wird bei der Scheibenmontage
eingesetzt.

N
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BERECHNUNG DER KLEBEFLACHE

Die Dimensionierung einer Klebschicht hdngt hauptsdchlich
von den zu bertragenden Krdften und der mechanischen
Festigkeit der Untergriinde und der Klebstoffe ab.

Eine konstruktive Auslegung ausschlieRlich auf Basis der
Angaben in den Produktdatenbldttern ist nicht zielfihrend.
Unabhangig davon sind flr die praktische Auslegung der
Verklebung eine Reihe weiterer Einflussfaktoren zu beriick-
sichtigen: Temperatur, Art und Haufigkeit von Belastungen,
Alterung usw.

Fur ausfihrliche Berechnungsverfahren wenden Sie sich
bitte an den Geschaftsbereich Industry der Sika Deutschland
CmbH, Ausfihrungen dazu finden Sie zudem in der gangi-
gen Fachliteratur (z. B. ,Elastisches Kleben: Technologische
Grundlagen und Leitfaden fir die wirtschaftliche Anwen-
dung”, Verlag Moderne Industrie).

In der Praxis gilt eine Faustregel als Naherungswert: Die
Zugscherfestigkeit muss auf 3 % des Werts, der im Produkt-
datenblatt angegeben ist, verringert werden.

KRAFTUBERTRAGUNG

Beispiel:

- Um einen 200 kg schweren Korper zu bewegen bendtigt
man ~2.000 N (genau: 2.040 N).

- Derim Produktdatenblatt angegebene Wert fiir die
Zugscherfestigkeit ist bspw. 2 MPa bzw. 2 N/mm?.

- Abminderungsfaktor: 3%

- Das bedeutet, fur eine dauerhaft sichere Klebung eines
200 kg schweren Korpers wird nur mit 3% des im
Produktdatenblatt angegebenen Festigkeitswerts
gerechnet.

- Im Beispiel: 2N/mm? x 0,03 = 0,06 N/mm?

- Erforderliche Klebflache: 2.000 N / 0,06 N/mm?=
33.000 mm? =330 cm?

- 330 cm? sind beispielsweise:

Breite der Klebeflache: 15 mm bzw. 1,5 cm
Lange der Klebefldche: 220 cm bzw. 2,2 m



1.2 OBERFLACHENVORBEHANDLUNG

Fur die bestmogliche Adhasion (Haftung) zwischen
Klebstoff und Untergrund ist die richtige Vorbehandlung
die wichtigste Voraussetzung. Grundsdtzlich missen die
Haftflachen trocken, staub- und fettfrei sowie tragfahig
(frei von nichthaftenden Teilen wie Lackreste, Rost,

Zunder, usw.) sein. Durch die richtige Vorbehandlung
entsteht eine definierte, haftfreundliche Oberflache

mit einer hohen Affinitat zum Klebstoff. Welche
Vorbehandlungsschritte die richtigen sind hdngt immer von
der Oberflachenbeschaffenheit der zu verklebenden Bauteile
ab, hdufig reicht sogar ein Vorbehandlungsschritt aus. Bitte
beachten Sie hierzu die Sika Marine Vorbehandlungstabelle.

REINIGUNG

m Verschmutzte, nicht porése Oberflachen konnen mit Sika®
Remover-208 gereinigt werden. In Abhdngigkeit von der
Art der Verschmutzung kénnen auch Sika® Cleaner P
oder andere geeignete Reinigungslésungen verwendet
werden. Es wird empfohlen, die Vertraglichkeit mit den zu
reinigenden Oberflachen zu priifen.

m Bei Oberflachen mit Oxidschichten oder anderen Schichten
mit geringer Eigenfestigkeit muss die Oberflache bis auf
das Grundmaterial abgeschliffen werden.

Abb. 2: Sandstrahlen

WIRKUNGSWEISE UND VERARBEITUNG VON
AKTIVATOREN

Aktivatoren sind Haftreiniger und werden fiir die Reinigung
und Aktivierung der Klebeflachen auf nichtporésen
Materialien verwendet. Aktivatoren hinterlassen
Haftaddukte auf den Oberflachen und sorgen so fiir eine
haftfreundliche Klebeflache. Haftreiniger sind ausschliefilich
fir die Aktivierung der Klebeflachen einzusetzen, da die
Haftaddukte sichtbare Spuren hinterlassen. Bei starken
Verschmutzungen der Klebeflachen missen vor dem
Aktivierungsschritt Reiniger wie z. B. Sika® Remover-208
oder Sika® Cleaner P verwendet werden.

m Die Vorbehandlung mit dem jeweiligen Sika® Aktivator
bewirkt gleichzeitig eine Reinigung und Aktivierung der
Oberflache. Damit kann die Haftung auf glatten, nicht
saugenden Untergriinden deutlich verbessert werden.

m Es muss ein fusselfreies Papiervlies (keine Stofflappen
oder Stofftiicher) verwendet werden. Dieses regelmaRig
gegen ein frisches wechseln. Um den Schmutz tatsachlich
zu entfernen nur in eine Richtung wischen, nicht hin- und
herwischen (Wipe-On-Verfahren).

m Keine Nitroverdinner, Silikonentferner oder Spiritus
verwenden, da diese nicht riickstandsfrei abliften.

m Der Aktivator darf weder aufgespriiht noch mit Pinsel
oder Roller verteilt werden, da er sonst seine reinigende
Wirkung nicht erftllt.

m Aktivatoren durfen nicht zum Entfernen von
Klebstoffresten verwendet werden, hierfiir eignet sich
z. B. der Sika® Remover-208.

m Fllen Sie die bendtigte Aktivatormenge in ein separates
Cefal um. Restmengen nicht in die Originaldose
zurtickgieRen, sondern entsprechend der geltenden
Vorschriften entsorgen.

m Die Aktivator-Flasche ist sofort nach der Verwendung
wieder zu verschlieRen. Dadurch wird verhindert, dass der
Aktivator beginnt, mit der Luftfeuchtigkeit zu reagieren.
AuRerdem gelangt dadurch kein Schmutz in die Dose.

m Sieht der Aktivator triib oder anderweitig ungewdhnlich
aus, so ist dieser nicht zur Verwendung geeignet.

m Bitte beachten Sie die im Produktdatenblatt genannten
Abluftzeiten.

Abb. 3: Aulere und innere Abb .4: Innere Verschlusskappe nach

Verschlusskappe Cebrauch sofort schlieRen

Auf saugenden Untergriinden darf zur Vorbe-
handlung weder Losungsmittel noch ein

Sika® Aktivator verwendet werden. Nicht abge-
liftete Losemittel storen den Durchhdrtungs-
mechanismus der Kleb- und Dichtstoffe. Ebenfalls
muss unbedingt beachtet werden, dass Alkohol
die Durchhdrtung der Kleb- und Dichtstoffe ver-
hindert.
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WIRKUNGSWEISE UND VERARBEITUNG VON PRIMERN
Primer sind Voranstriche bzw. Haftlacke, die auf manchen
Untergriinden eingesetzt werden missen, um eine gute
Adhdsion zu erreichen. Portse und raue Oberflachen
erfordern haufig die Anwendung eines Primers. Mithilfe
eines Primers wird eine haftfreundliche und definierte
Klebeflache erzeugt. Dank seiner filmbildenden

Eigenschaften wird die Oberflache verfestigt und geglattet.

Vor der Klebung muss der Primer vollstdndig getrocknet
sein (minimale Abliftzeit). Sollte zwischen Vorbehandlung
und Klebstoffauftrag zu viel Zeit vergangen sein
(maximale Abluftzeit), muss die Oberfliche neu aktiviert
werden. Hierfur eignen sich unsere Sika® Aktivatoren.

Die minimalen und maximalen Abliftzeiten kénnen

den Produktdatenbldttern oder den Hinweisen in den

Sika Vorbehandlungstabellen entnommen werden. Die
geprimerten Oberflachen muissen vor Staubablagerung und
Verschmutzungen jeglicher Art solange geschiitzt sein, bis
die Verklebung erfolgt ist.

Abb. 5: Schiitteln
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m Nur die Klebeflachen der zu verklebenden Werkstoffe
primern.

m Verwenden Sie den richtigen Primer auf den richtigen
Werkstoffoberflachen.

m Einige Primer mussen vor Gebrauch aufgeschittelt
werden (z. B. Schwarzprimer).

m Fllen Sie die bendtigte Primermenge in ein separates
Cefdll um. Restmengen nicht in die Originaldose
zurtickgieRen, sondern entsprechend der geltenden
Varschriften entsorgen.

m Der Primerauftrag kann mit Pinsel, Wollfilzapplikator oder
Melaminschaum (z. B. Sika® Cleaner PCA) erfolgen.

m Der Primer muss vor der Verklebung vollkommen trocken
sein (Abliiftzeit beachten).

m Die Primer-Dose sofort nach der Verwendung wieder
verschlieRen, um sowohl eine Reaktion des Primers mit
der Luftfeuchtigkeit als auch die Verunreinigung des
Primers zu verhindern.

Abb. 6: AuRere und innere Verschlusskappe
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LAGERUNG VON AKTIVATOREN UND PRIMERN
Aktivatoren und Primer sollten bei weniger als 25 °C
gelagert werden. Nachdem sie gedffnet wurden, sollten
sie unmittelbar nach dem Cebrauch wieder verschlossen
werden. Nach der Offnung sollten sie innerhalb von

3 Monaten verbraucht werden.

Abb. 7: Innere Verschlusskappe nach Gebrauch sofort schliefen



1.3 ARBEITSVORBEREITUNG

VORBEREITUNG UND PLANUNG

Eine richtige Vorbereitung und Planung der Arbeitsablaufe
sichert einen ziigigen und reibungslosen Produktionsablauf.
Rechtzeitiges Festlegen der Werkstoffe und Kenntnis

der Oberflachenbeschaffenheit (roh, grundiert,

lackiert usw.) ermoglichen die richtige Auswahl der
geeigneten Klebstofftypen und der dafiir notwendigen
Vorbehandlungsschritte. Die Auswahl klebefreundlicher
Werkstoffe bzw. Oberflachen vereinfacht die
Vorbehandlung. Im Zweifelsfall wird die Durchfiihrung
von vorausgehenden Klebe- und Kompatibilitatstests
empfohlen.

DER ARBEITSPLATZ
Ein sauberer, gut vorbereiteter Arbeitsplatz in gut
durchlifteten, hellen Rdumen erleichtert das Arbeiten und

ist die Grundvoraussetzung fiir eine erfolgreiche Verklebung.

Bei der Verarbeitung sollte eine Umgebungstemperatur
von mindestens +5 °C und hochstens +35 °C, im Idealfall
zwischen +15 °C und +25 °C bei relativer Luftfeuchtigkeit
(rel. LF.) von mindestens 30 % herrschen. Trennen Sie
die Vorbereitungsarbeiten (Grobreinigen und Schleifen)
vom Bereich Primern und Kleben. Fir die jeweiligen
Arbeitsschritte sollten die erforderlichen und geeigneten
Hilfswerkzeuge und Materialien bereitstehen.

CHECKLISTE VORBEREITUNG
Sauberer Arbeitsplatz, stabile Arbeitsplatte, Mar-
kierungsstifte und -band zur Kennzeichnung der
Klebeflache,
Staubsauger oder élfreie Druckluft,

Reinigungspapier oder fusselfreie, saubere Ticher,

flr jeden Primer einen separaten Pinsel oder
Filzapplikator,

reilfestes, wasserabweisendes, silikonfreies glattes
Klebeband,

Arbeitshandschuhe,
ausreichende Beltftung,

Temperaturbeschrankungen fiir Umgebung
und Untergriinde beachten,

Taupunkt beobachten. Dieser darf nicht unterschrit-
ten werden, da keine Kondensation auf den Klebe-
oberflachen entstehen darf.

CHECKLISTE AUSRUSTUNG UND MATERIAL

Bewdhrte Handdruck- bzw. Luftdruckpistole oder
Akkupistole (siehe Geratetechnik und Zubehor),

Kartuschenoffner oder Schraubendreher zum Offnen
der Kartusche,

scharfes Messer fiir den Disenzuschnitt,

elastische Abstandshalter fur die Einstellung der er-
forderlichen Klebstoffschichtstarke verwenden. Harte
sollte idealerweise dem zu verwendenden Kleb-/
Dichtstoff entsprechen (Abstandshalter niemals mit

Sekundenklebstoff auf die Fiigeteile aufbringen),

Hilfsmittel fiir das Fixieren der zu montierenden Teile
(Klemmen, Gewichte etc.),

Spachtel fir das Entfernen groRRer Klebstoffreste,
Sika® Remover-208 fiir das Entfernen nicht
ausgehdrteter Klebstoffreste von nicht-porgsen

Oberflachen,

Sika® Abglattmittel N und Gldttholz fur das Abglat-
ten der Sikaflex’-Dichtfugen,

Sika® Handclean Reinigungstiicher.
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1.4 Sikaflex® UND Sikasil® APPLIKATION

Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe variieren in der Viskositdt

von streichbaren, selbstnivellierenden Flissigkeiten bis zu
hochviskosen, standfesten Pasten und werden entsprechend
der jeweiligen Anwendung und der erforderlichen Funktions-
eigenschaften ausgewshlt. Die Produkte sind in Kartuschen,
Schlauchbeuteln, Tuben, Hobbocks und Fdssern erhdltlich und
kénnen per Hand oder mittels handelsiiblichen Handdruck-,
Luftdruck- oder Akkupistolen verarbeitet werden. Zur Verar-
beitung von Hobbocks und Fdssern werden pneumatisch oder
hydraulisch betriebene Pumpanlagen verwendet.

Die Wahl der Gebindeform ist von der Taktfrequenz, von der
zu verarbeitenden Menge und den Umgebungsbedingungen
der Anwendung abhangig. Fir das Aufbringen von langen
durchgdngigen Klebstoffraupen wie zum Beispiel bei der
Deck-Rumpf-Verbindung eignen sich Druckluft- oder Akku-
pistolen sehr gut, da damit ein durchgehender und ruckfreier
Ausstoll moglich ist, so beispielsweise bei der Verarbei-
tung von hochviskosen Produkten wie Sikaflex®-292i oder
Sikaflex®-296.
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GESTALTUNG DER KLEB-/DICHTSTOFFRAUPE

Ein elastischer Klebstoff kann seine volle Leistungsfahig-
keit, z. B. Bewegungsausgleich, Toleranzausgleich oder
Schlagfestigkeit, nur dann erreichen, wenn die Geometrie
der Klebstoffraupe richtig gewahlt wurde. Zunachst sollte
eine Mindestschichtdicke van etwa 2-3 mm eingehalten
werden, dickere Schichten kénnen dann sinnvoll sein, wenn
entsprechend grofie Bewegungen oder Toleranzen ausgegli-
chen werden mussen. Fugen sollten nicht tiefer als 20 mm
sein, da die zur Aushartung benétigten Wasserstoffmole-
kile nur bis ca. 15 mm tief vordringen kénnen und so der
Klebstoff nicht bis zum Fugenbett aushartet. Fiir Dicht-
fugen wird die Diise entsprechend der Fugenbreite schrag
abgeschnitten. Tiefe Fugen sollten von Grund aufgefiillt
werden, um Lufteinschliisse zu vermeiden. Es kann sinnvoll
sein, die Fugenumgebung mit Abdeckband abzukleben.
Nach dem Abglatten der Fuge mit Sika® Abglattmittel N
muss das Abdeckband sofort, noch vor der Hauthildung des
Dichtstoffs entfernt werden, um eine saubere, stolRfreie
Fugenkante zu erhalten.

Bei Klebeanwendungen werden die hochviskosen Sikaflex®-
Klebstofftypen in der Regel in Form einer Dreiecksraupe
aufgetragen, die mindestens doppelt so hoch wie der
verpresste Abstand bzw. die von den Bauteilunebenheiten
abhangig ist. Dadurch wird selbst bei groflen Unebenheiten
eine ausreichende Benetzung liber die Lange der Fiigepart-
ner gewahrleistet.

Der Disenzuschnitt richtet sich nach der spezifischen
Anwendung und wird, wie in der Abbildung 8 dargestellt,
vorgenommen.

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau
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V-Ausschnitt fr
Dreiecksraupen

Originaldiise Schrag abgeschnittene
Rundduse fir Dichtfugen bei
Klebeanwendungen
(Durchmesser = Raupenbreite,
V-Hohe = ca. 2 x erforderliche

Klebstoffschichtstarke)

Abb. 8: Diisenzuschnitt

GEWUNSCHTE
KLEBSTOFFDIMENSION

KLEBSTOFFAUFTRAG
2h
| ]

<o -

<o

Dicke = h
ggf. Distanzhalter
verwenden

Abb. 9: Notwendige Diisengeometrie fiir gewtinschte Klebstoffdimension



KLEB- UND DICHTSTOFF-APPLIKATION

Die Kleb- und Dichtstoff-Applikation sollte mit einer quali-
tativ hochwertigen Pistole ausgefiihrt werden. Preiswerte
Pistolen scheitern moglicherweise beim Versuch, hoch-
viskose Klebstoffe wie Sikaflex®-292i oder Sikaflex®-296
auszutragen.

Der Klebstoffauftrag erfolgt in Form einer Dreiecksraupe
in der richtigen Geometrie. Setzen Sie hierfir die Pistole
senkrecht auf das Figeteil auf.

Nachdem die Abstandhalter neben der Klebstoffraupe plat-
ziert sind, konnen die Werkstoffe gefligt werden. Mit einem
Flachstab lassen sich bewegliche Werkstiicke gleichmalig
auf das gewiinschte Mal} pressen. Bei einer senkrechten
Verklebung eignen sich Distanzklotze oder Klebebander, um
das Werkstuick vorzufixieren, bis der Klebstoff ausreichend
Festigkeit aufgebaut hat. Wird anschlieRend noch abge-
dichtet, dannist es hilfreich, die Flanken abzukleben. Der
Dichtstoff muss fugenfillend eingebracht werden, um Luft-
einschlisse zwischen Kleb- und Dichtstoff zu verhindern.
Der Dichtstoff kann danach abgeglattet werden. Nach dem
Abglattvorgang und vor Hautbildung des Dichtstoffs muss
das Klebeband entfernt werden.

Abb. 10: Klebstoffapplikation

LAGERUNG

Lagerung ungedffneter Kartuschen oder Schlauchbeutel
Sikaflex® und Sikasil® Produkte sollten bei weniger als 25 °C
gelagert werden. Das auf dem jeweiligen Gebinde aufge-
druckte Mindesthaltbarkeitsdatum ist zu beachten.

Wenn Sikaflex® bei einer htheren Temperatur aufbewahrt
wird, erhoht sich die Viskositdt, sodass das Austragen des
Klebstoffs deutlich schwerer wird. Zudem ldsst die Elastizi-
tdt nach, sodass eine ausreichende Benetzung des Fiigeteils
nicht mehr gewahrleistet ist.

Lagerung gedffneter Kartuschen

Wenn die Kartusche bereits gedffnet und fiir einige Tage
nicht mehr verwendet wird, so empfiehlt es sich, die benutz-
te Disenspitze auf der Kartusche aufgeschraubt zu lassen.
Eine neue Disenspitze muss erst bei der ndchsten Verwen-
dung der Kartusche aufgesetzt werden.

Wenn der Klebstoff fir eine langere Zeit nicht mehr verwen-
det wird, so kann die benutzte Diisenspitze entfernt und die
Kartuschenoffnung mit einer Aluminiumfolie fest bedeckt
werden. Nach Entfernen der Aluminiumfolie erhéht sich bei
der Weiterverwendung kurzzeitig die Auspresskraft, die sich
jedoch wahrend des Austragens des Klebstoffs wieder auf
ein normales Mal} reduziert.

ENTFERNEN VON KLEB- UND DICHTSTOFFEN
Unausgehértete Kleb- und Dichtstoffe

Auf nicht-saugenden Untergriinden kann der unausgeharte-
te Kleb- und Dichtstoff mit einem Spatel entfernt werden,
danach der zurtickbleibende Rest mit einem Tuch oder
Lappen unter Verwendung von Sika Remover-208.

Hierflr dirfen keine anderen Losungsmittel verwendet
werden, da diese mit Sikaflex® reagieren und sich dauerhaft
klebrige Riickstande auf der Oberfldche bilden kénnen.

Auf porésen Untergriinden ist es am besten, den Klebstoff
ausharten zu lassen und danach mechanisch zu entfernen
(z. B. Abschleifen).

Ausgehartete Kleb- und Dichtstoffe

Ausgehartete Kleb- und Dichtstoffe kénnen nur mechanisch
entfernt werden. Losungsmittel helfen in diesem Fall nicht,
kénnen das Material aber etwas weicher machen, was das
Entfernen maglicherweise vereinfacht (hierfir bitte Aceton
oder Isopropanol verwenden).

Hinweis: In keinem Fall einen Sika® Aktivator zum
Reinigen verwenden.

Reinigen von Hinden und anderen Hautpartien

Kontakt mit frischem Kleb- und Dichtstoff sollte generell
vermieden werden. Daher bitte zur Verarbeitung immer
geeignete Schutzausriistung verwenden, z. B. Handschuhe.

Niemals Lésungsmittel zur Reinigung der Haut verwenden.
Hierflir eignen sich im Falle eines Falles spezielle Reini-
gungsticher wie z. B. Sika® Handclean oder wasserbasierte
Reinigungspasten. Fir weiterfiihrende Informationen be-
achten Sie bitte das entsprechende Sicherheitsdatenblatt.

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)
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HILFSMITTEL

Abdeckband

Abdeckbdnder werden zum Schutz des Untergrunds vor
Verschmutzung verwendet. Das Abdeckband ist in etwa 1mm
Abstand zur Klebefuge anzubringen (s. Abb. unten). Unmit-
telbar nach Applikation und Abglatten des Klebstoffs ist das
Abdeckband wieder zu entfernen, noch bevor sich eine Haut
gebildet hat.

Ca.1-2mm
Abdeckband

Abb. 11: Notwendige Diisengeometrie fiir gewiinschte Klebstoffdimension

Abstandhalter

Abstandhalter dienen dazu, eine definierte Klebschichtdicke
einzuhalten. Sie sollten dhnlich hart sein wie der ausgeharte-
te Klebstoff, keinesfalls aber harter.

Abb. 12: Abstandhalter-Arten

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

Als Abstandhalter eignen sich z. B. selbstklebende Puffer.
Man kann Abstandhalter auch selber herstellen, indem man
eine Klebstoffraupe zieht, diese auf die gewiinschte Kleb-
schichtdicke abmisst und ausharten Idsst. Danach kann die
Klebstoffraupe in kurze Stiicke zugeschnitten werden.

Die Abstandhalter sollten so auf den Untergrund aufge-
bracht werden, dass sie nicht verrutschen. Wenn hierfir ein
Klebstoff eingesetzt werden soll, dann keinesfalls Cyanacrylat
(Sekundenklebstoff) verwenden, da sonst die Haftung von
Sikaflex® gestort wird. Als Alterative empfehlen wir hierfiir
einen kleinen Klecks Sikaflex®.

Abstandsklotze

Abstandsklotze werden eingesetzt, um das Abrutschen von
vertikal zu verklebenden Bauteilen zu verhindern. Im Idealfall
bestehen sie aus Holz oder Kunststoff, metallische Ab-
standsklotze diirfen in keinem Fall verwendet werden. Nach
ausreichender Aushartung des Klebstoffs konnen sie wieder
entfernt und die zuriickbleibende Fehlstelle mit Klebstoff
aufgefillt werden.

Abb. 13: Abstandsklotz im praktischen Einsatz

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau

KORROSIONSSCHUTZ

Der beste Schutz vor Korrosion wird mit dem richtigen Lack-

systemen erreicht.

m Aluminium und gewdhnlicher Stahl miissen mit solchen
Systemen geschiitzt werden (1SO 12499-3)

m Lufteinschliisse bzw. Luftkammern (z. B. zwischen Kleb-
stoff und hinterfiilltem Dichtstoff) sind zu vermeiden.

m Bei kalter AulRentemperatur empfiehlt es sich, den Kleb-
stoff vor der Verarbeitung auf die empfohlene Verarbei-
tungstemperatur zu erwdrmen.

m Unterbrechen Sie die Klebstoffraupe, damit gelegentlich
auftretendes Wasser (z. B. Kondenswasser) ablaufen kann.

m Sika® Primer helfen nicht, um einen ausreichenden Korrosi-
onsschutz sicherzustellen. Sie sind ausschlieRlich in Bezug
auf die Klebung zu verwenden.



1.5 VERARBEITUNGS- UND AUSHARTEZEITEN

Sikaflex® Kleb- und Dichtstoffe sind hochwertige
einkomponentige Polyurethane, die mit Luftfeuchtigkeit zu
einem dauerbestdndigen Elastomer ausreagieren. Sikaflex®
Produkte besitzen hervorragende Hafteigenschaften und
bieten eine hohe mechanische Festigkeit. Temperatur

und Feuchtigkeit sind die Haupteinflussfaktoren auf den
Aushdrteprozess.

OFFENZEIT

Die Offenzeit bestimmt den maximalen Zeitraum zwischen
Klebstoffauftrag und dem Fiigen der zu klebenden Teile.
Dabei ist die Hautbildezeit bestimmend. Nur innerhalb der
Hautbildezeit ist der Klebstoff an der Oberflache klebrig und

in der Lage, mit den Fligeteilen eine Verbindung einzugehen.

Bei einkomponentigen Kleb- und Dichtstoffen beginnt die
Reaktion mit der Luftfeuchtigkeit an der dufleren Haut und
setzt sich bis zum Klebstoffkern nach innen fort. Wahrend
der Aushartung des Klebstoffs wird die Verklebung
aufgebaut.

Generell gilt fur einkomponentige Polyurethane eine
Offenzeit bis zur Aushildung einer Haut. Danach

wird die Verklebung mit dem Fiigeteil gehemmt. Bei
zweikomponentigen Systemen ist die Offenzeit durch
die chemische Reaktion, durch welche der Klebstoff an
Viskositdt zunimmt, begrenzt. Dadurch kann das Fiigeteil
nicht mehr richtig benetzt werden, was eine erfolgreiche
Verklebung verhindert (Haftstorung). Abhangig vom
Klebstofftyp und den klimatischen Bedingungen
(Temperatur und Luftfeuchtigkeit) variiert die Offenzeit
zwischen wenigen Minuten und mehr als einer Stunde.

AUSHARTEZEIT

Die Aushartezeit ist die Zeit, nach welcher der Klebstoff
komplett ausgehdrtet ist und die Klebung voll belastet
werden kann. Bereits wahrend der Aushartezeit kénnen
die geklebten Teile nach Erreichen der Handlingsfestigkeit
bewegt werden.

Die notwendige Aushdrtezeit wird nicht nur von den
unmittelbar einwirkenden Kraften und Belastungen
bestimmt, sondern ist auch van anderen Faktoren ab-
hdngig, die die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion
beeinflussen. Diese konnen bei einkomponentigen
Produkten wie Sikaflex® oder Sikasil® sein:

m Zugang des Klebstoffs zu Feuchtigkeit
(abhangig von der Verbindungskonstruktion),

m Wasserdampfdurchldssigkeit der Figeteile,

m Umgebungsfeuchtigkeit,

m Umgebungstemperatur,

m Temperatur des zu verklebenden Materials.

Die Produktionsprozesse kénnen durch die Anwendung
des richtigen Kleb- oder Dichtstoffs und die sorgfaltige
Auswahl der Verbindungskonstruktion optimiert werden,
bei einkomponentigen Produkten beispielsweise durch
ungehinderten Zugang von Feuchtigkeit zur Klebefuge.

Fir weiterfihrende Informationen kontaktieren Sie bitte
den Geschaftsbereich Industry der Sika Deutschland GmbH.

Nicht pordse Oberflache

Unausgehdrtetes Produkt

M Elastomer

[~]

[ Luftfeuchtigkeit

[=]

[=]

Abb. 14: Aushartungsverlauf: Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)
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1.6 DOKUMENTATION ZU DEN PRODUKTEN

PRODUKTDATENBLATTER

Produktdatenblatter beschreiben die Produkteigenschaften
mit ihren Vorteilen und geben Informationen tber den An-
wendungsbereich. Vor der Verwendung von Sika Produkten
empfehlen wir, die aktuell giiltigen Produktdatenblatter aus
dem Internet herunterzuladen. Hierbei gilt immer das jewei-
lige Produktdatenblatt des Landes, in welchem die Produkte
verarbeitet werden.

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

SICHERHEITSDATENBLATTER

Das Sicherheitsdatenblatt enthélt Informationen ber

den sicheren Umgang mit chemischen Produkten. Dieses
Dokument muss allen Personen zur Verfligung stehen, die in
direkten und indirekten Kontakt mit chemischen Produkten
kommen.

Der Inhalt des Sicherheitsdatenblatts

m Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und
des Unternehmens

Mogliche Gefahren

Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen
Erste-Hilfe-MalRnahmen

MaRnahmen zur Brandbekdmpfung
MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
Handhabung und Lagerung

Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche Schutzausriistung

Physikalische und chemische Eigenschaften
Stabilitdt und Reaktivitdt

Toxikologische Angaben

Umweltbezogene Angaben
Entsorgungshinweise

Angaben zum Transport

Rechtsvorschriften

Sonstige Angaben

Das aktuell glltige Sicherheitsdatenblatt ist bei den lokalen
Vertriebsorganisationen oder auf der nationalen Webseite
www.sika.de/marine erhaltlich.

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau
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Allgemeine Klebeanwendungen
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Mogliche Losung R Anwender : . : ;
KLEBEANWENDUNGEN

Montageverklebungen (Deck-Rumpf, Kiel-Rumpf, Flybridge)

Verklebung von Scheuerleisten

Verklebung von Beldgen

STABDECK

Verlegen von Stabdecks

Stabdecksverfugung

DIREKTVERGLASUNG

Mineralglas

Kunststoffglas

DICHTANWENDUNGEN

Anwendungen im Interieur n _
Anwendungen im AuRenbereich nn
Uberlackierbare Dichtfugen* nn n
Brandhemmende Dichtfugen
Abdichtungen in Sanitarbereichen
Abdichtung von Buntmetallen u
MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

* Die Lackvertraglichkeit muss durch Vorversuche unter Produktionsbedingungen tberprift werden.
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2. ARBEITSANLEITUNGEN
FUR SIKA MARINE SYSTEME




2.1 STABDECK

2171 EINLEITUNG

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Jede Holzart braucht Schutz vor dem Eindringen von Wasser,
um dadurch méglicherweise auftretende Schaden wie Fle-
ckenbildung, Verrottung des Holzes oder Korrosion von Me-
tallteilen zu vermeiden. Zu der statischen Versteifung bietet
ein Holzdeck zusdtzliche Isolierung sowohl im warmen als
auch in kaltem Klima.

Teakholz hat spezielle Eigenschaften, die beim Verlegen des
Decks unbedingt beriicksichtigt werden miissen. OI- und
Kautschukgehalt sowie Porositdt und Fdarbung sind nach
Herkunft und Alter des Teaks verschieden.

Solide, fachmannische Arbeit und die strikte Einhaltung der
Arbeitsanleitung sind Voraussetzung fiir eine perfekte Qua-
litat, die auch den rauen maritimen Bedingungen standhalt.

ALLGEMEINE AUSFUHRUNGSBEDINGUNGEN

m Die Arbeitstemperaturen sollen konstant oder fallend
zwischen +5 °Cund +35 °C bei max. 75 % Luftfeuchtigkeit
liegen,

m das Deck ist wahrend der Arbeiten gegen Sonneneinstrah-
lung und Regen zu schiitzen,

m die Bauteile sind nach dem letzten Arbeitsschritt mit dem
Sika® Teakdeck-System mindestens acht Stunden vor
duleren Einwirkungen zu schiitzen,

m fiir gute Beltiftung ist zu sorgen,

m Schmutz, Staub, Wasser, Ole und Fette kénnen zu einem
Scheitern der Verklebung fiihren.

ALLGEMEINE HINWEISE

m Die Holzleisten sollten stehende Jahresringe aufweisen.

m Die Kernholzfeuchte sollte im Idealfall 12 % nicht tber-
schreiten. Bei hoheren Werten besteht die Gefahr der
tibermaRigen Holzschrumpfung, die méglicherweise zu
Mangeln in der Verklebung und daraus folgend zu einem
undichten Deck fiihren kann.

m Teakleisten bis zu 22 mm Dicke werden in unterschiedli-
chen Ausfiihrungen angeboten. Sika empfiehlt das tiefe
symmetrische Verbindungsystem, wie in Abb. 15 darge-
stellt.

TEAKSTAB-ARTEN
Teakstdbe unterscheiden sich in ihren Profilen. Dementspre-
chend wird die Abdichtfuge auf zwei Arten realisiert.

1. Symmetrische oder asymmetrische Fuge

Vorteil:

m Einfache Verarbeitung

Nachteile:

m Eingeschrankte Fugentiefe, wenn im Restaurationsfall
nachtraglich nachgeschliffen werden soll

m Hohere Gefahr des Wassereintritts zwischen Leisten und
Deck (Ablosungen nach Aufguellen des Holzes)

Symmetrische Form Tiefe symmetrische Verbindung ~ Asymmetrisches Profil

mit einseitiger Trennlinie

| |

T T

Teakholz Fugendichtstoff Sikaflex®-290 DC PRO

Abb. 15: Typische Profile von Teakdeck-Planken

2. Tiefe-Fugen-Methode

Vorteile:

m Mehrfaches Nachschleifen moglich

m Kostenersparnis, da dinnere Leisten verwendet werden
kénnen

m Besserer Ausgleich der Ausdehnung des Holzes

Nachteil:

m Aufwendigere Verarbeitung bei gekriimmten Leisten

Generell empfehlen wir den Einsatz der

, Tiefe-Fugen-Methode". Ein Fugentrennband
zur Verhinderung der Dreiflachenhaftung ist
nicht notwendig.

Abb. 16: Vorgefertigtes Teakdeck aus Stabdeckleisten mit beachtlicher Festigkeit

und Elastizitat

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)
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2.1.2 VERLEGEN VON STABDECKS

SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG
Stabdecks werden in der Regel auf ein Deck aus Stahl,
Sperrholz, Aluminium, Polyester oder Holz aufgebracht.
Sowohl Aluminium als auch Stahl missen vor einer akku-
raten Vorbehandlung nivelliert werden, wahrend Holz und
Polyester bereits von Natur aus eben sind.

ALUMINIUM- UND STAHLDECKS

)
©

]

3

[ [~

Die Oberflache muss abgeschliffen oder sand-
gestrahlt sein, um sie von Rost, losen Partikeln,
abgebldttertem Lack oder sonstigen Fremdkdrpern
zu befreien. Danach Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter Ver-
wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies varbehandeln. Regelmaliges Wechseln
des Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich.

Abliiftzeit: Mindestens 10 Minuten bis héchstens
2 Stunden.

Bis zum nachsten Arbeitsschritt Schmutz, Staub
und sonstige Fremdkorper vermeiden.

Geschliffenes Deck mit zweikomponentigem
Korrosionsschutzanstrich (z. B. SikaCor® ZP Primer)
mit einem sauberen Pinsel oder einer Walze und ei-
nem Verbrauch von 200 g/m? deckend beschichten
(Produktdatenblatt SikaCor® ZP Primer beachten).

Abluftzeiten SikaCor® ZP Primer:
Bei +10 °C: 5 bis 14 Stunden
Bei +20 °C: 3 bis 14 Stunden
bei +30 °C: 2 bis 14 Stunden

Wahrend der gesamten Aushdrtezeit vor Schmutz,
Staub oder sonstigen Fremdkérpern schitzen.
Falls nétig, die Oberflache mit Wasser reinigen und
komplett abtrocknen lassen.

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)
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GFK-DECKS

208

Q©

Stark verschmutzte Haftflachen mit einem reinen
Losungsmittel (Sika® Remover-208) reinigen, um
den grobsten Schmutz zu entfernen.

Haftflache mit einem Schleifvlies anschleifen.
Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter Ver-
wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies vorbehandeln. Regelmaliges Wechseln
des Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich.

Abliiftzeit: Mindestens 10 Minuten bis héchstens
2 Stunden.

Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel, einem Melaminschaum oder einem
Filzapplikator dtinn, aber deckend auf die
Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

MIT 2K-LACK BESCHICHTETE WERKSTOFFE
AUS ALUMINIUM ODER STAHL - REFIT

U

[m]

100

Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass das
Material des Decks tragfahig und kompatibel mit
Sikaflex®-298 ist. Ansonsten ist die zu bearbeiten-
de Flache bis zur metallenen Oberflache abzu-
schleifen. Die weitere Vorbehandlung erfolgt dann
gemal der Vorbehandlung fir Aluminium oder
Stahldecks (s.l.).

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter Ver-
wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies behandeln. RegelmdRiges Wechseln
des Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich.
Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

HOLZDECKS

Ry P B

290 ode

r

Q-

Haftflache auf dem Deck mit Schleifvlies
(80er-/100er-Kérnung) anschleifen.

Schleifstaub absaugen.

Sika® Primer-290 DC oder Sika® MultiPrimer
Marine mit einer Filzwalze diinn, aber deckend auf
die Haftflache auftragen.

Abluftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

Abb. 17: Auftrag von SikaCor® ZP Primer mit einer Walze auf ein Stahldeck

Abb. 18: Auftrag von Sika® MultiPrimer Marine mit einer Walze auf ein Teakdeck (Riickseite)



SCHRITT 2: AUSGLEICH VON DECKSUNEBENHEITEN
Stahl- und Aluminiumdecks weisen haufig fertigungsbe-
dingte Unebenheiten, hervorstehende Schweiltnahte oder
Vertiefungen auf, die vor dem Verlegen des Teakdecks mit
SikaTransfloor®-352 SL ausgeglichen werden miissen. Sika-
Transfloor®-352 SL ist ein leichtes 2K-Polyurethan-System,
das zu einer weichen, schalldémpfenden Schicht aushartet.

Ein Ausgleich von Unebenheiten ist nicht notwendig, solan-
ge die Unebenheiten auf dem Deck nicht grofRer als 1,5 mm
sind.

SikaTransfloor®-352 SL
Schweilnaht SikaCor® ZP Primer

Fuge Stahldeck

Kondenswasser und Wassertropfen auf der ausge-
hdrteten Ausgleichsschicht fihren zu Haftungs-
storungen. Daher ist es wichtig, stets auf den
Taupunkt zu achten.

Abb. 20: Verteilen von SikaTransfloor-352 SL mit einer Kelle

Verarbeitungstemperatur  10°C 20°C

Topfzeit SikaCor® ZP

Primer 3h 2h

Wartezeit vor Auftrag von

SikaTransfloor®-352 SL S

Verarbeitungszeit ca. 45 ca. 35
SikaTransfloor®-352 SL min min

Wartezeit bis zum
Einbetten der Teakleisten
mit Sikaflex®-298

biszu14 biszu14
Tage Tage

Abb. 19: AusgielRen des fertig angeriihrten SikaTransfloor®-352 SL auf das Deck Zeitangaben zur Verarbeitung von SikaTransfloor®-352 SL

30°C
1lh

2h-14h

ca. 25
min

bis zu 14
Tage

Mo

Komponente A von SikaTransfloor®-352 SL aufriih-
ren und Komponente B hinzuftigen.

Drei Minuten lang bei mittlerer Geschwindigkeit
mechanisch mischen. Lufteinschliisse vermeiden.

Unmittelbar danach die Mischung in ein anderes
Cefdly umfillen, dabei verbleibendes Material von
den Gebindeinnenseiten und dem Boden abkrat-
zen. Die Mischung im umgeftllten Gefdl} erneut
fiir eine weitere Minute verriihren. Bitte beachten
Sie, dass kein Material auf das Deck gelangt, das
nicht komplett vermischt wurde. Stattdessen nicht
vermischte Reste in das als ndchstes zu verarbei-
tende Gebinde fiillen. Solange wie notwendig wie-
derholen.

SikaTransfloor®-352 SL auf das Deck gielRen. Bitte
beachten Sie die Verarbeitungszeiten: 45 Minuten
bei 10 °C, 35 Minuten bei 20 °C und 25 Minuten bei
30°C.

SikaTransfloor®-352 SL mit einer Abziehlatte bzw.
einem Richtscheit auf Hohe des maximalen Un-
ebenheitspunkts gleichmdRig verteilen, maximal
jedoch in einer Schichtdicke von 30 mm. Fir héhere
Schichtdicken missen auf die unterste Schicht
weitere aufgebaut werden. Die jeweils darunter lie-
genden Schichten sind abzuschleifen und der
Schleifstaub abzusaugen, bevor die nachste
Schicht aufgebracht werden kann. Verarbeitungs-
bedingungen: zwischen 10 °C und 35 °C, max. 80%
r.Lf.

Abliiftzeit: SikaTransfloor®-352 SL ist nach 24
Stunden begehbar und bereit fiir den nachsten
Verarbeitungsschritt.

Die Temperatur der Substrate, des zu verarbei-
tenden Produkts als auch der Luft sollte zwischen
10 °Cund 35 °C betragen.

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)
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EINBETTEN DER TEAKLEISTEN

Sikaflex®-298 ist ein elastischer Klebstoff, der mit einer
Zahnkelle (3-5 mm) mit einem Verbrauch von etwa 600 ml
pro Quadratmeter auf die vorbereiteten Oberflachen auf-
gebracht wird. Deckprofile dirfen nur auf Klebstoffflachen
verlegt werden, welche noch keine Haut gebildet haben.
Deshalb ist es empfehlenswert, nur eine begrenzte Flache
mit Klebstoff zu benetzen. Die AuRentemperatur von +35 °C
nicht tberschreiten. Die vorbehandelten Profile sind mit
mechanischen Mitteln wie der Vakuumdruckmethode oder
durch Verteilung von Ausgleichsgewichten zu fixieren.

Ein Ausgleich von Unebenheiten ist nicht notwendig, solan-
ge die Spalten und Vertiefungen auf dem Unterdeck nicht
gréfRer als 1,5 mm sind.

Die Teakstabe missen innerhalb der Hautbildezeit
in den Klebstoff eingesetzt werden. Deshalb
sollten nicht zu grofRe Flachen mit Klebstoff
vorbereitet werden.

Abb. 21: Primer-Auftrag mit einem Pinsel

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

Luft- <50% 50% 60% 70% 80% 90%
feuchtig-
keit
5°C
10°C
15°C
20°C
25°C
30°C

Lufttemperatur

Mindesttemperatur der Untergriinde zur Vermeidung von Kon-
denswasser (berechnet mit Taupunkt plus 3 °C als Sicherheit)

¥ grau: nicht erlaubte Bedingungen

[ orange: erlaubte Bedingungen

Beispiel:

Lufttemperatur 10 °C / relative Luftfeuchtigkeit 60% =
Mindesttemperatur des Untergrunds 6 °C.

In diesem Fall sind die erlaubten Bedingungen nicht erreicht
(mind. 10 °C).

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau

SCHRITT 3: VORBEREITUNG ZUM EINBETTEN

Die Teakleisten vor Verarbeitung ansetzen und Position mar-
kieren. Nachdem alle Positionen markiert wurden, kénnen
die Leisten zur weiteren Vorbehandlung wieder entfernt
werden.

VERARBEITUNG AUF AUSGLEICHSMASSE

SikaTransfloor®-352 SL mit einem geeigneten
Bandschleifer abschleifen (Kérnung 80) und
Schleifstaub absaugen

m Die Oberflache ist wahrend des Aushartens der
Ausgleichsmasse und vor der Applikation des
Klebstoffbetts vor FuRRabdriicken, Verschmutzun-

gen, Staub, OI, Fett oder sonstigen Fremdkérpern
zu schitzen.

VORBEHANDLUNG DER TEAKLEISTEN

| Fir alle Holzarten: Sika® Primer-290 DC oder Sika
‘; MultiPrimer Marine mit einer Walze diinn, aber
deckend auf die Haftflache auftragen.

Wenn kurze Zeit nach dem Einbetten die Fugen
abgedichtet werden empfiehlt es sich, zusammen
mit der Haftflache auch die Fugenflanken der
Teakleisten zu primern.

Abliiftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.




SCHRITT 4: ARBEITSANLEITUNG FUR DAS EINBETTEN AUSHARTEZEIT

VON TEAKLEISTEN In der Regel muss bei vorschriftsmdRig verlegten Stab-

Produktempfehlung: Sikaflex®-298 decksprofilen und einer Temperatur von tiber +18 °C nur
24 Stunden bis zum ndchsten Arbeitsschritt gewartet

Sikaflex®-298 wird mittels einer Zahnkelle werden.

@ (Zahnung 4 mm) bei ca. 1.200 ml/m? Verbrauch auf
die vorbehandelten Deckflachen aufgetragen. Bei
grofRen Decks kann alternativ der
Sikaflex® Marine Dispenser benutzt werden. Der
tatsachliche Verbrauch ist von der Oberflachen-
beschaffenheit abhdngig. Sikaflex®-298 muss in
einem deckenden, geschlossenen, zwei Millimeter
dinnen Film aufgetragen werden, ohne dass sich
zwischen Teakleiste und Untergrund Luftkammern
bilden. Dadurch ist der Decksunterbau zusatzlich
vor Wassereinbruch geschiitzt

Abb. 23: In Sikaflex®-298 eingebettete und mit Gewichten fixierte Teakleisten

@ Die exakte Positionierung der Teakprofile muss

innerhalb von 20 oder 30 Minuten vor Hautbildung
erfolgen, weshalb nur fiir einen begrenzten Bereich
Klebstoff aufgetragen werden sollte. Profile leicht
andricken.

v _| Die Teakprofile miissen wdhrend der Aushartezeit

+_| mittels Spannvorrichtungen, Gewichten, Schrauben
(kénnen nach dem Aushdrten wieder entfernt wer-
den) oder im Vakuumpressverfahren fixiert werden.
Nach ca. 24 Stunden sind die Platten voll belastbar
und die Befestigungen kénnen entfernt werden.

& | Reste von nicht ausgeharteten Sika Kleb- und

- Dichtstoffen kénnen von nicht-pordsen Oberfla-
chen mit Sika® Remover-208 entfernt werden.
Hierfir sollten auf keinen Fall andere Reinigungs-
mittel oder andere Cleaner verwendet werden. Auf
sichtbaren Holzoberflachen sollte damit solange
gewartet werden, bis Sika Kleb- und Dichtstoffe
vollstandig ausgehdrtet sind. Anschliefend kénnen
diese abgeschliffen werden.

Abb. 22: Aufbringen des Decks

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

Arbeitsanleitungen fir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau



21.3 STABDECKSVERFUGUNG (CAULKING)

Abhdngig von Design und Konstruktion des Decks kann DIMENSIONIERUNG DER FUGEN

es zu starken Bewegungen der Decksplanken kom- Die Breite der Dichtfuge ist sowohl von der Breite der Teak-
men. Wenn die Fugen richtig dimensioniert sind, nimmt stabe und der Fugentiefe als auch von der Kernholzfeuchte
Sikaflex®-290 DC PRO bis zu 10 % der Fugenbreite an Be- bei der Verarbeitung und im Bootseinsatz abhangig.

wegung auf. Das Verhdltnis der Bewegung zur Fugenbreite
muss bereits vor dem Beginn der Herstellung des Teakdecks
beriicksichtigt werden. Rohes Holz quillt bzw. schrumpft Teakprofil Breite. mm 35 45 50 75 100 125
weniger aufgrund von Temperaturschwankungen als
vielmehr durch Feuchtigkeitsaufnahme oder -abgabe.
Fugenbreite mm 4 4-5 5-6 8 10 12
Bei der Gestaltung der Fuge muss auch die Bewegung des
Decks berticksichtigt werden. Erhebliche Schwierigkeiten

konnen dann auftauchen, wenn die in der Deckkonstruk- Fugentiefe =~ mm 4-5 6 6 7 8 10
tion verwendeten Hélzer nicht ausreichend gelagert oder
getrocknet sind. Abb. 25: Leitfaden Fugenbreite und -tiefe Teak
Alternative Holzarten kénnen von Teak ein abweichen-
WICHTIG:

des Schwundverhalten aufweisen (sowohl mehr, als auch
weniger). Bei Holzarten, die ein groReres Schwundverhalten
aufweisen, sollte die Fugendimensionierung zur Sicherheit
um 10% groRer ausfallen.

Die empfohlene Holzausgleichsfeuchte sollte
zwischen 7 % und 12 % betragen.

Im Idealfall sollte das Teakholz strahlenférmig/geviertelt
gesagt sein, um stehende Jahresringe (siehe Abb. 24) zu
erhalten. Dadurch wird ein Verziehen oder Schrumpfen des
Holzes minimiert.

Abb. 24: Links liegende Jahresringe (nicht empfohlen), rechts stehende Jahresringe (empfohlen)
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SCHRITT 1: VORBEHANDLUNG DER FUGEN

Das Primern der Fugenflanken mit Sika® Primer-290 DC

ist ein wesentlicher Arbeitsschritt bei der Erstellung einer
langlebigen Teakdeckfuge. Nach der griindlichen Reinigung
der Holzleisten kann mit dem Primern begonnen werden.

)

Die Fugenflanken missen mit duRerster Sorgfalt
vorbehandelt werden, um eine dauerhafte Kle-
bewirkung von Sikaflex®-290 DC PRO zu erzielen.
Fremdkorper wie Schmutz, Staub, Fette und Ole
sind komplett zu entfernen, die Fugen missen
var dem Klebstoffauftrag sauber, staubfrei und
trocken sein.

Fugenflanken der Holzprofile mit

Sika® Primer-290 DC oder Sika MultiPrimer Marine
primern. Primer mit einem Pinsel oder Melamin-
schaum diinn, aber deckend auftragen. Der Primer
bildet eine Schicht, die nach dem Primern auch in
trockenem Zustand nass und gldnzend wirkt. Die
Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +10 °C
und +35 °C betragen.

Abliiftzeit:

Mindestens 30 Minuten bis hochstens 24 Stunden.
Die Oberflachen missen gegen Staub und Nasse
geschitzt werden. Bei einer Wartezeit von mehr
als 24 Stunden sind die Fugenflanken nochmals
zu primern. Pflitzen mit Primer sollten vermieden
werden, um Blasenbildung zu verhindern.

SCHRITT 2: ARBEITSANLEITUNG FUR DIE
STABDECKSVERFUGUNG
Produktempfehlung: Sikaflex®-290 DC PRO

i

A

Vor Arbeitsbeginn ist sicherzustellen, dass die
Holztemperatur unter +35 °C liegt.

AuRerdem ist zu beachten, dass die AuRentem-
peratur wdhrend der Verarbeitung konstant oder
fallend ist. Sie sollte im Idealfall zwischen +5 °C

und +35 °C liegen.

Die Applikationsdiise zuschneiden und auf dem
Fugenboden aufsetzen. Pistole in einem Winkel
von ca. 60° schrag halten und Sikaflex®-290 DC
PRO ohne Lufteinschliisse in die Fuge einbringen.
Handdruckpistolen, mit Schubstange betriebene
Druckluftpistolen oder Akku-Pistolen kénnen
verwendet werden.

Die Dise mit konstanter Bewegung entlang der
Fuge ziehen, die Fuge leicht tiberfiillen. Bei engen
Fugen ist eine hierfiir geeignete, entsprechend
schmale Disenspitze zu benutzen.

Nach dem Verfiillen und vor der Hauthildung
werden die Fugen mit einem leicht biegsamen
Spachtel, idealerweise mit einer konvexen Ausspa-
rung, im Winkel von ca. 60° abgezogen. So wird ein
gewdlbtes Erscheinungsbild der Verbindungsstelle
erzeugt und diese komplett gefillt. Das seitlich
ausgetretene Material sollte unmittelbar nach dem
Abziehen abgespachtelt werden, um den Aufwand
beim Schleifen zu reduzieren.

Verfillte Fugen sind fiir mindestens acht Stunden
vor Sonne und Regen zu schiitzen. Abgespach-
teltes Material, bei dem sich bereits eine Haut
gebildet hat, darf nicht in die Fugen eingebracht
werden, da sonst eine einwandfreie Verklebung
verhindert wird und undichte Stellen entstehen
kénnen.

Abb. 26 zeigt, nach wie vielen Tagen bei den
angegebenen klimatischen Verhdltnissen
Sikaflex®-290 DC PRO abgeschliffen werden kann.

Relative
Luftfeuchtigkeit

25%

50%

75 %

Lufttemperatur (°C)
10°C 20°C 30°C
5.5 Tage 4.5 Tage 3.5 Tage
4 Tage 3.5 Tage 3 Tage
4 Tage 3 Tage 2 Tage

Abb. 26: Sichere Zeitspanne bis zum Abschleifen von Sikaflex®-290 DC PRO

Abb. 27: Sikaflex®-290 DC PRO mit einem Spachtel abziehen und einpressen
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Abb. 28: Deck mit einer Industriebandschleifmaschine abschleifen

SCHRITT 3: SCHLEIFEN DES STABDECKS

Zuerst mit einem Schleifpapier mit Kérnung 80, danach
mit Kérnung 120 oder feiner schleifen. Das Schleifen sollte
in Laufrichtung der Fugen erfolgen. Geeignet sind Band-
schleifer, Tellerschleifer oder elastisch gelagerte Schleif-
scheiben.

SCHRITT 4: ENDBEHANDLUNG

Eine Veredelung des Bootsdecks beispielsweise mit

Klarlack ist nicht erforderlich und wird nicht empfohlen.
Lacke sind in der Regel nicht so elastisch wie die Fugenmas-
se, sodass die Gefahr besteht, dass sich durch die Bewegung
im Lack Risse bilden. Einige Bootseigentiimer bevorzugen
jedoch eine Nachbehandlung des Decks. Die Auswahl des
Lacksystems sollte gut Uberlegt werden, da Losemittel und
Weichmacher die Fuge angreifen kénnen. Zu beachten ist:
Pflegemittel nie auf unausgehdrtetem Sikaflex®-290 DC
PRO aufbringen.

Eine Wartezeit von etwa einem Monat ist einzuhalten.

Bitte beachten Sie Kapitel 2.1.5 Sika® Teak Pflegesystem

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)
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214 KLEBEN VON VORGEFERTIGTEN STABDECKPLATTEN

VORTEILE FUR DIE VERWENDUNG VON
VORGEFERTIGTEN STABDECKPLATTEN

Viele Bootsbesitzer bevarzugen den Einsatz von vorgefer-
tigten Stabdecks, da diese in einer Fertigungshalle herge-
stellt werden und dadurch keine anderen Arbeiten an Bord
behindert werden. Stabdeckplatten sind in Standardforma-
ten schnell verfiigbar, auf Anfrage werden sie genau nach
der Decksgeometrie gefertigt. Zudem sind Stabdeckplatten
leicht zu verarbeiten und auf das Deck aufzubringen. Die
Anwendung von Sikaflex®-290 DC PRO vor Herstellung
aufllerhalb des Schiffsdecks erméglicht eine wirtschaftliche
Fertigung der Platten. So werden Produktionszeiten ver-
kiirzt und Arbeitsprozesse flexibler.

ARTEN VON VORGEFERTIGTEN STABDECKPLATTEN

Die Platten bestehen entweder aus nach Schablone malge-
fertigten Decksegmenten oder werden aus in eine Richtung
laufenden Platten ausgestanzt. Es gibt Varianten mit oder
ohne Trdgerplatte.

VERKLEBEN DER VORGEFERTIGTEN STABDECKPLATTEN
Fir das Verlegen der Platten auf das Deck eignen sich
einkomponentige Polyurethan-Klebstoffe wie Sikaflex®-298
besonders gut. Der dauerelastische Klebstoff gleicht
Toleranzen aus und dient als weitere Schicht, um das Deck
flachendeckend wasserfest abzudichten. Auf zusatzliche
mechanische Verbindungen kann verzichtet werden. So kann
eine Verletzung des Decks durch Bohrlécher der Schrauben
oder Bolzen vermieden und dadurch ein Eindringen von
Wasser verhindert werden.

Abb. 29: Kundenindividuelles Teakdeck nach Maf} gefertigt

Varianten von Trdgerplatten fiir vorgefertigte
Stabdeckplatten

Bootsbausperrholz oder HPL

GFK

ohne Tragerplatte

Abb. 30: Holzdeck nach MaR gefertigt

Abb. 31: Varianten von Stabdeckplatten
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Zur Vorbehandlung der Decksoberfldchen s. Kapitel 2.1.2 SCHRITT 2: VERKLEBEN DER VORGEFERTIGTEN
STABDECKSPLATTEN.

Produktempfehlung: Sikaflex®-298

Produktempfehlung Anschlussfugen: Sikaflex®-290 DC PRO
(horizontal), Sikaflex®-295 UV oder Sikaflex®-591 (senk-

rechte oder schrage Flachen)

S

WICHTIG: Wenn Abdeckband eingesetzt wird
muss dieses entfernt werden, bevor sich bei

SCHRITT 1: VORBEHANDLUNG DER KLEBESEITE DER Sikaflex® ine Haut gehildet hat,

VORGEFERTIGTEN STABDECKSPLATTEN

Die sichtbaren Seiten der Stabdecks auf faserverstarkten
Kunststofftragerplatten sind vom Hersteller bereits fertig be-
arbeitet, wahrend die Riickseite nachbehandelt werden muss.

Sikaflex®-298 auf den vorbehandelten Decksbereich

FASERVERSTARKTE KUNSTSTOFFTRAGERPLATTE auftragen und tber die zu benetzende Flache mit

)

g]

©

&

©

Stark verschmutzte Haftflachen mit einem reinen
Losungsmittel (Sika® Remover-208) reinigen, um
den grobsten Schmutz zu entfernen.

Haftflache mit einem Schleifvlies anschleifen.

Schleifstaub absaugen.

Sika® Primer-290 DC oder Sika® MultiPrimer Marine
mit einem sauberen Pinsel oder einer Filzwalze
dinn, aber deckend auf die Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis hochstens 24 Stunden.

STABDECKS, NICHT BZW. MIT SPERRHOLZ VERSTARKT

&

QY

Bootsbausperrholz: Haftflache mit einem Schleif-
papier Kérnung 80/100 abschleifen.

HPL: Haftflache mit einem Schleifpapier Kérnung
60/80 abschleifen.

Staub und sonstige Partikel absaugen.

Sika® Primer-290 DC oder Sika® MultiPrimer
Marine mit einem sauberen Pinsel, einem Wollfilz-
Applikator oder einem Schaumstoff-Applikator
dinn, aber deckend auftragen.

Abliiftzeit:

Mindestens 30 Minuten bis hochstens 24 Stunden.
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einem Dreieckszahnspachtel (4 mm) verteilen. Die
Schichtstarke kann in Abhdngigkeit der zu verfiil-
lenden Leerrdume variieren (in der Regel 1 bis 2 mm
entsprechend 1bis 2 Litern an Klebstoff pro m?).

Die Deckplatte muss innerhalb der Hautbildezeit
des Klebstoffes positioniert und angedriickt wer-
den, um Lufteinschliisse zu verhindern.

Reste von unausgehdrteten Sika Kleb- und Dicht-
stoffen sind mit Sika® Remover-208 zu entfernen.
Auf saugenden, mit Klebstoff verunreinigten
Untergriinden Klebstoff ausharten lassen und
mechanisch entfernen.

Gegebenenfalls die Platten wahrend der Aus-
hartung mit einer Klemme, mit Gewichten oder
Schrauben fixieren (nach der Verfestigung des
Klebstoffs entfernbar). Alternativ kann die Vaku-
umpresse verwendet werden.

Vollstandige Belastbarkeit ist nach ca. 24 Stun-
den erreicht und die Fixierhilfen kénnen entfernt
werden.

Horizontale Anschlussfugen kénnen mit
Sikaflex®-290 DC PRO, bei schragen und
senkrechten Flachen mit Sikaflex®-295 UV oder
Sikaflex®-591 verfugt werden.

Abb. 32: Stabdeck zur Aushdrtung eingespannt



21.5 SIKA® TEAK PFLEGESYSTEM

Durch Sonneneinstrahlung und Witterung verdndert

das Teakdeck seine natirliche Farbe und wird silbergrau.
Dieser Effekt ist durchaus erwiinscht, manche Bootseigner
ziehen es jedoch vor, mithilfe von Pflegemitteln die
urspriingliche Farbe beizubehalten. Hierfiir steht das Sika®
Teak Pflegesystem bereit, das auf die Verarbeitung auf mit
Sikaflex®-290 DC PRO verfiillte Fugen abgestimmt ist.

Abb. 33:10 Jahre altes Teakdeck

Abb. 34: Neues Teakdeck

Das Sika® Teak Pflegesystem besteht aus zwei Produkten:

Sika® Teak C+B

Dieses Kombiprodukt sorgt zum einen fir
die Reinigung des Decks von Schmutz,
Salzriickstanden, éligen Verunreinigun-
gen oder Algen, zum anderen dient es
zusatzlich als Aufheller des der Witte-
rung ausgesetzten Teakdecks.

Sika® Teak C+B wird direkt auf feuch-

tes oder trockenes Teak mithilfe einer
Scheuerbiirste oder eines Lappens aufge-
tragen. Immer in Richtung der Maserung
arbeiten. Fiir 10 Minuten einwirken las-
sen, dann mit frischem Wasser absplilen.

Sika® Teak Qil Neutral

Sika® Teak Qil Neutral mit einem
sauberen Tuch, Pinsel oder Walze auf
der trockenen, sauberen Holzoberflache
verteilen und fir 30 Minuten einwirken
lassen. Danach den Uberschuss entfer-
nen. Arbeitsschritt wiederholen, sobald
erste Anzeichen von Verwitterung
sichtbar werden.

WICHTIG: Nicht die gesamte Decksflache auf
einmal bearbeiten, sondern in Arbeitsbereiche
einteilen, um ein Eintrocknen bzw. eine zu lange
Einwirkzeit des Produkts vor dem Abspiilen zu
verhindern.

Abb. 35: Mit den richtigen Pflegeprodukten bleibt die Optik eines Teakdecks tiber einen
langen Zeitraum wie neu
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21.6 REPARATUR VON STABDECKS

Hochwertige Holzdecks bestehen in der Regel aus Teakholz.
Deshalb konzentrieren sich die meisten in diesem Handbuch
beschriebenen Verfahren auf dieses Material.

Die Entscheidung, ob ein Stabdeck repariert werden
muss oder nicht, ist nicht immer einfach. Zunachst muss
festgestellt werden, ob Fuge oder Holz derart geschadigt
sind, sodass es Probleme nach sich ziehen koénnte.

m Jede einzelne Fuge sollte sorgfaltig in Augenschein
genommen werden. Alle Stellen, an denen im
Dichtungsmaterial kleine Licken oder Risse zu erkennen
sind, sollten gut sichtbar mit Kreide markiert werden.

m Die Holzoberflache muss sorgfdltig auf (ibermaRige
Abnutzung, Kerben, Spalten oder Splitterung untersucht
und mit Kreide markiert werden. Beschddigte Leisten
sollte man je nach Schadigungsgrad ganz oder teilweise
ersetzen.

m Sind die Fugen groRtenteils in gutem Zustand und nur an
ein oder zwei Stellen beschadigt, reicht es aus, wenn das
Dichtungsmaterial punktuell ausgetauscht wird.

m Bei umfangreicheren Schaden muissen maglicherweise die
kompletten Fugen ersetzt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Empfehlungen in Bezug auf
das Ergebnis einer Deckanalyse:

Abb. 36: Beschadigtes Teakdeck durch Wassereinbruch
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Schwerwie- Geringfiigige  Holz un-
gende Holz- Holzschaden  beschddigt
schiaden

Deck komplett  Alle Fugen Alle Fugen
ersetzen erneuern, erneuern.
(vorgefertigtes  dann

Deck oder gesamtes

Verlegen von Deck

Einzelstdben schleifen und

an Bord). instandsetzen.

Beschadigte Beschadigte Nur
Fugenbereiche  Fugenbereiche beschadigte
erneuern, erneuern, Fugen
beschddigte dann erneuern.
Holzbereiche gesamtes

ersetzen, dann  Deck

gesamtes Deck  schleifen und

schleifen und instandsetzen.
instandsetzen.

Beschadigte Cesamtes Deck
Holzbereiche Deck reinigen.
ersetzen. abschleifen Cegeben-
Cesamtes Deck und enfalls Holz
schleifen und instandsetzen. instand-
instandsetzen. setzen.

Die Auswahl der richtigen Reparaturlésung hangt vom
Zustand des Decks und vom gewiinschten Ergebnis ab.

RESONANZ AUF DIE DECKANALYSE
Zu beachten ist, dass ein Eindringen von Wasser zwischen

Holz und Deck zu Holzfaule fuihren kann. Es wird empfohlen,

das Deck regelmdRig zu kontrollieren und undichte
Bereiche rechtzeitig zu reparieren, bevor das gesamte Deck
betroffen ist oder sich durch permanenten Wasserkontakt
aufquellende Holzteile vom Deck Igsen.

WIE FINDET MAN UNDICHTE BEREICHE?

Durch Wassereinbruch geschddigtes Holz wird durchldssiger
als das umgebende Holz. Die Farbe des schadhaften Holzes
kann sich dadurch andern. Eine wirksame Methode zur
Identifikation von Schadstellen ist die vaollflachige
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Bewdsserung des Decks, da geschddigte Bereiche auch dann
noch feucht bleiben, nachdem der Rest des Decks bereits
abgetrocknet ist.

BESTIMMUNG DES KLEBSTOFFTYPS, DER ERSETZT
WERDEN SOLL

Um die Reparatur erfolgreich durchzufiihren, muss

die chemische Zusammensetzung des urspriinglich
verwendeten Fugenmaterials sowie des elastischen
Flachenklebstoffs der Stabdeckleisten bestimmt werden,
sofern diese Information nicht bereits bekannt ist.

Ein einfacher Test hierfir ist die Beobachtung des
Brennverhaltens des Materials. Dazu wird ein kleines
Prufstiick mit einem Feuerzeug oder Streichholz
angeziindet. Die Art der Flamme, das Brennverhalten und
der Rauch weisen auf das eingesetzte Material hin.

Entflammbar. Eine gelbe Flamme mit in-
tensivem, schwarzem Rauch und schwar-
ze Asche deutet auf ein Polyurethan hin.

Entflammbar. Eine gelbe Flamme ohne
schwarzen Rauch deutet auf ein Produkt
hin, das auf silanterminierten Polymeren
oder MS-Polymeren basiert.

Eine sich nicht ausbreitende hellgelbe
Flamme mit einem weilRen bis grauen
Rauch und weiRe Asche deuten auf ein
Silikon hin.

Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Geschédftsbereich
Industry der Sika Deutschland GmbH.

WICHTIG: Niemals eine Fuge reparieren, ohne
zuvor zu wissen, um welche Dichtstoff-Technologie
es sich handelt.



REPARATUREMPFEHLUNGEN

Wenn die alte Fuge weich und klebrig ist, empfehlen wir,
das alte Material mit einer Frase vollstandig von den
Leistenflanken zu entfernen, sodass eine durchgehend
blanke Holzflache entsteht. Danach kénnen alle
Dichtstofftypen neu appliziert werden (s. Kapitel 2.1.2
Verlegen von Stabdecks).

SCHRITT 1: ENTFERNUNG DES ALTEN
DICHTUNGSMATERIALS

Es gibt mehrere Moglichkeiten, um das alte Material zu
entfernen:

m Herausschneiden von Hand mit einem scharfen Messer

m Verwendung eines Oszilliermessers (z. B. von Fein
Elektrowerkzeuge) mit einer Klinge, die die gleiche Breite
wie die Fuge hat

m Verwendung eines elektrisch erhitzbaren
Gummischneiders (z. B. ,RUBBER CUT" von Rema)

m Verwendung einer Frdse. Insbesondere muss
dann eine Frase eingesetzt werden, wenn das alte
Dichtungsmaterial nicht Sikaflex®-290 DC PRO ist.
Mit dem Frasmesser werden die Leistenflanken blank
geschliffen und das alte Material komplett entfernt.

Die jeweilige Reparaturmethode richtet sich nach Art

und Umfang der Arbeiten. Bei kleineren, einmaligen
Arbeiten ist die manuelle Methode die einfachste und
kostengiinstigste. Bei groRerem Reparaturumfang oder in
einer professionellen Reparaturwerkstatt ist entweder ein
Oszilliermesser oder ein RUBBER CUT zu empfehlen, um
Zeit zu sparen und ein hochwertiges Ergebnis zu erzielen.

Die Frdse wird dann eingesetzt, wenn sichergestellt werden
muss, dass vom alten Dichtungsmaterial keine Reste brig
bleiben sollen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn die
chemische Basis des alten Materials unbekannt ist, da es zu
unerwiinschten Reaktionen mit dem neuen Fugenmaterial
oder zu einer schlechteren Haftung an den Fugenflanken
fihren kann.

Alte PUR

Fuge

PUR Beschddigte Fuge
herausschneiden,
glatt geschnittenen
Klebstoffrest mit
Sika® Aktivator-205
aktivieren (Abliiftzeit
beachten) und danach
neu verfugen.

MS Nicht empfohlen
oder
STP

Silikon  Nicht empfohlen

Neue Fuge
MS/STP

Nicht
empfohlen

Wenden
Sie sich
an den
Hersteller.

Nicht
empfohlen

Es ist unbedingt darauf zu achten
und sicherzustellen, dass die
Schneiderichtung MIT der Maserung
verlduft, wie in Abb. 37 gezeigt.

Silikone

Nicht empfohlen

Nicht empfohlen

Beschddigte Fuge
herausschneiden
und auf glatt
geschnittenem
Kleberest neu
verfugen.

Abb. 38: Mit einem Cuttermesser wird in die zu entfernende Fuge
eingeschnitten

Maserungsrichtung

Maserungsrichtung

deckleisten zu verhindern

Abb.37: Die Schneiderichtung sollte mit der Maserung verlaufen, um Abschirfungen an den Stab-
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ENTFERNEN MIT EINEM SCHARFEN MESSER

Z Die Klinge eines Cuttermessers senkrecht zur
¥ - . .
Deckoberflache auf einer Seite der Fuge ansetzen. Decksbelag

Altes Klebebett

Alter Dichtstoff ~ Teakleiste

Entlang der Fuge schneiden und darauf achten, dass die Klinge gerade gehalten wird, da sonst das Holz beschadigt
werden kann oder das alte Dichtungsmaterial nicht vollstandig ausgeschnitten wird.

Dreieckiger Streifen
wird entfernt \V

éi Die Klinge von der anderen Fugenseite schrdg von
oben zur unteren Seite des Fugenmaterials der
bereits angeschnittenen Seite einftihren.

Z Entlang der Fuge schneiden und darauf achten, dass die Klinge in einem gleichbleibenden Winkel geftihrt wird.
—| Esentsteht eine dreieckige Raupe des alten Dichtungsmaterials, die anschlieRend aus der Fuge herausgezogen
werden kann.

1Z Die Klinge auf der noch nicht geschnittenen

Fugenflanke senkrecht ansetzen und bis zur
unteren Seite des Fugenmaterials einfiihren. Dabei
ist wiederum darauf zu achten, dass die Klinge
gerade gehalten wird, da sonst das Holz beschadigt
werden kann oder das alte Dichtungsmaterial nicht
vollstandig ausgeschnitten wird.

Die Klinge schrdg von der zuerst geschnittenen ‘ Ein weiterer

Klinge

i (] i dreieckiger Streif
77 Fugenseite ansetzen und zur gegeniiberliegenden wird et e
g Fugenseite bis zum Fugenboden einfiihren.

Der letzte dreieckige

k”Streifen wird entfernt

h

Die verbleibende kleine dreiecksférmige Raupe auf
—w—| dem Fugengrund mit einem Schaber oder Beitel in
Fugenbreite entfernen.
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Das Oszilliermesser
anschalten. Die Klinge
mit einem Schleifstein
vom Werkzeughersteller
schleifen.

Das Messer in die Fuge
einfiihren und das
Fugenmaterial heraus-
trennen. Bei dicken
Fugen sind hierfir
gegebenenfalls zwei
Arbeitsschritte
erfarderlich

Das geschnittene
Dichtungsmaterial wird
als durchgehender
Streifen aus der Fuge
herausgelost.

ENTFERNEN MIT EINEM OSZILLIERMESSER

Abb. 39: Oszilliermesser

Abb. 40: Entfernen der Dichtfugen

Abb. 41: Schneidmesser



ENTFERNEN MIT EINEM ELEKTRISCHEN RUBBER CUT
WERKZEUG

8% RUBBER CUT einschalten.
]

In Schneiderichtung Druck auf den Schneidkopf
auslben. Die sich entwickelnde Temperatur an der
Spitze sorgt dafiir, dass das alte Dichtungsmaterial
herausgeschnitten werden kann.
Das Werkzeug einfiihren und entlang der Fuge
vorwdrts bewegen. Dabei darauf achten, dass die
Leisten an den Fugenflanken nicht beschadigt
werden. Bei Rauchentwicklung muss die
Schneidklinge ausgetauscht werden.

Das ausgeschnittene Dichtungsmaterial wird als
X durchgehender Streifen aus der Fuge herausgeldst.

4

Abb. 42: RUBBER CUT Werkzeug

Abb. 43: Klingen fir RUBBER CUT Werkzeug

SCHRITT 2: ERNEUERN ALTER FUGEN

Alte bzw. beschadigte oder abgelaste Dichtstoffe sollten
erneuert werden, um ein Eindringen von Wasser zwischen
den Stdben und dem Untergrund zu vermeiden.

Idealerweise sollte das alte Dichtungsmaterial mit einer
Frase vollstandig entfernt werden. Damit wird verhindert,
dass Reste der alten Dichtmasse zu Haftungsstérungen
fuhren, sofern ihre chemische Basis unbekannt ist. Wenn

der alte Dichtstoff nicht vollstandig entfernt werden kann,

sollte eine Analyse des alten Dichtstoffs durchgefihrt
werden, um magliche Unvertrdglichkeiten zwischen altem
und neuemn Dichtstoff ausschlieRen zu kénnen

(siehe Seite 28).

Abb. 44: Nutzliches und effektives Werkzeug zum Auskratzen der Dichtfugen

Abb. 45: Zuerst altes Klebebett mit einem Schaber entfernen

Abb. 46: Ausgeschnittene dreieckige Raupe des alten Fugenmaterials wird von Hand
aus der Fuge gezogen
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SCHRITT 3: AUSTAUSCH DEFEKTER LEISTEN
Produktempfehlung: Sikaflex®-298
Alternative: Sikaflex®-291i

=

e

Das Dichtungsmaterial vollstandig aus den Fugen

um alle zu entfernenden Leisten herum entfernen.

(s. ,Entfernen des alten Dichtungsmaterials* auf
Seite 29).
Die beschddigten Leisten mit Kreide markieren.

Die beschddigten Leisten entfernen. Dabei darauf
achten, dass der Untergrund nicht beschddigt
wird. Wenn ein haftstarker Klebstoff zum
Einbetten der Teakleisten verwendet wurde, muss
moglicherweise die erste Leiste aus der Reihe
zerstort werden. Die entstehende Liicke dient zur
Platzierung eines Keils, sodass die benachbarten
Leisten einfacher entfernt werden koénnen.

Wenn nur ein Teil der Leisten ausgetauscht
werden soll, den beschddigten Bereich mit einer
Vibrationssdge heraustrennen. Neue Leiste
entsprechend zuschneiden.

Alte Klebstoffe, Einbettmaterialien und andere
Fremdsubstanzen vom Untergrund entfernen
und die Fugendichtmasse an den Fugenflanken
mit einem Cutter, Schaber oder Schleifpapier
entfernen, sodass die freiliegenden Flanken
komplett frei von Rickstdanden sind.
Dichtstoff-Analyse. (Siehe Seite 28)
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Wurde urspringlich Silikon als Dichtstoff
eingesetzt, missen die Leistenflanken idealerweise
mit einer Frdse abgeschliffen werden, um eine
vollstandige Entfernung des Silikons sicherzustellen.
Die neue Leiste probeweise einpassen.

Den Untergrund reinigen und gegebenenfalls
grundieren.

Alle Flanken der verbliebenen Leisten sowie der
neuen Leiste einschlieRlich der Unterseite mit
Sika® Primer-290 DC oder Sika® MultiPrimer Marine
grundieren.

Abliiftzeit: Mindestens 30 Minuten bis hochstens
24 Stunden.

Flachenklebstoff Sikaflex®-298 in ausreichender
Schichtdicke auf das Deck auftragen und verteilen.

Die Ersatzleiste einfiigen, in den Flachenklebstoff
einbetten und sorgfdltig ausrichten und nivellieren.
Die neuen Leisten mit Gewichten, Schrauben oder
Keilen in Position halten.

Sikaflex®-298 mindestens 24 Stunden lang
aushdrten lassen.

Mit dem Verfugungsmaterial Sikaflex®-290 DC PRO
verfugen. Dabei ist sicherzustellen, dass in der Fuge
keine Luft eingeschlossen ist und dass die Fuge
leicht mit dem Dichtstoff Gberfillt wird.

Der frische Dichtstoff kann nach 5 Minuten

mit einem Spachtel im 60°-Winkel chne Druck
abgezogen werden.

Sikaflex®-290 DC PRO aushdrten lassen.

WICHTIG: Sollte das Deck nicht abgeschliffen
werden, kénnen fir die Verfugung Abdeckbander
verwendet werden.

1. Beschadigter Bereich

2. Entfernte Leisten

3. Einbetten der neuen Leisten

4. Repariertes Deck



SCHRITT 4: ABSCHLEIFEN DES DECKS

- Die Zeit fiir das Abschleifen kann verringert

=" || werden, wenn zundchst der Grofiteil des noch nicht
ausgehdrteten Sikaflex®-290 DC PRO abgespachtelt
bzw. des bereits ausgehdrteten Materials mit einem
oszillierenden Schaber entfernt wird.

== Flr effiziente Schleifergebnisse sollte eine

<[ |ndustrie-Holzschleifmaschine verwendet werden.

Es empfiehlt sich, mit einem Schleifpapier mit

mittlerer Kornung (ca. 80) zu beginnen. Geeignete

Schleifmaschinen sind Band-, Flach- oder elastisch

gelagerte Schleifmaschinen.

Fir Anschlussbereiche kénnen Einhandschleifer

verwendet werden.

=

Wenn die Oberfldche gleichmaRig glatt ist, den
= gesamten Bereich nochmal mit einem 120er-
Schleifpapier abschleifen. Die Schleifmaschine
sollte nach Méglichkeit in Laufrichtung der
Holzmaserung gefiihrt werden.
Schleifstaub absaugen.

Abb. 47: Trennen der Leisten mit einer Vibrationssdge /%

S

Abb. 48: Entfernen von tberschiissigem 290 DC PRO mit einem oszillierenden Schaber Abb. 49: Bandschleifer Abb. 50: Einhandschleifer
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217 ALTERNATIVEN ZU TEAKHOLZ

Abb. 51: Neues Deck aus Kebony-Holz

Abb. 52: Deck mit gealtertem Kebony-Holz

Aufgrund seiner Strapazierfahigkeit wird Teakholz

seit Jahrhunderten als Deckmaterial eingesetzt.
Alternative Holzarten wie Iroko oder Padouk bendtigen
in der Regel einen umfangreichen Schutz, um langfristig
funktionstiichtig zu bleiben. Ublicherweise werden diese
Holzarten auf Arbeitsschiffen als dicke Schutzboden
verwendet.

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

ALTERNATIVE HOLZARTEN

Vorteile:
m Unterliegen keinerlei Rechtsvorschriften (FSC-Label)
m Akzeptables Preis-/Haltbarkeits-Verhdltnis

Nachteile:

m Ceringere Haltbarkeit

Starkerer Schrumpf

Keine Langzeiterfahrungen als Decksbeldge
UnregelmdRigere Maserung z. B. durch
Wechseldrehwuchs usw.

m RegelmaRige Deckkontrolle erforderlich.

Die Oberflachenvorbehandlung ist dieselbe wie bei

der Herstellung eines Teakdecks (siehe Kapitel 2.1.2).
Andere alternative Holzarten sind Douglasie, Afrormosia,
Angélique, Cedro, Cordia, Khaya-Mahagoni, Sipo-Mahagoni,
Diamantnuss usw.

WICHTIG: Aus alternativen Holzern gefertigte
Decks kénnen unregelmaliige hygrische Bewe-
gungen aufweisen. Diese Holzdecks miissen
regelmaRig untersucht und eventuell festgestellte
Fugenablésungen unverziiglich repariert werden.

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau

Iroko (Kambala) Padouk

Decksbeldge auRen

|
[ N N |

Alternativen Synthetische Fugenlose
el zu Teakholz Beldge Bodenbeldge
[ N |
Andere Heimische handel Synthetisches
exotische Holzer Laubhélzer Laubhélzer Teak
BEHANDELTE LAUBHOLZER

Heimische Laubbdume werden mit natdrlichen oder
synthetischen Harzen behandelt. Ein Beispiel hierfir ist das
mit natirlichen Harzen behandelte Ahornholz Kebony.

Damit werden folgende Eigenschaften erreicht:

m Mit Teakholz vergleichbare Haltbarkeit mit gleicher
Farbverdnderung zu grau-braun.

m Hdrte und Abriebfestigkeit hoher als bei Teak

m Ausdehnungseigenschaften wie Teak

Oberflachenvorbehandlung und Klebstoffe sind identisch zu
Kapitel 2.1.2



SYNTHETISCHES TEAK

Synthetisches Teak besteht aus diinnen, miteinander
verklebten Teakholzschichten. Der Vorteil hierbei ist es,
samtliche Baumteile (Kernholz und Splintholz) verwenden
zu kénnen.

Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den
Hersteller.

KUNSTSTOFFDECKSBELAGE

Kunststoffdecksbeldge werden aus verschiedenen
Kunststoffen hergestellt. Hierbei kdnnen sich Qualitat
und Haltbarkeit ebenso wie Rutschfestigkeit und Haptik
unterscheiden.

Sie werden im Wesentlichen in drei Arten unterteilt:

1. Polyurethan-Elastomere mit Tragerplatte
(z. B. Sikafloor® Marine-500 Serie)

2. Synthetische Gummimischungen

3. PV(C-Beldge

BESONDERHEITEN BEI PVC-BELAGEN

Die meisten Alternativen fiir Teakdecks basieren auf PVC,
dessen Zusammensetzung von Hersteller zu Hersteller
variiert. PVC-Beldge enthalten organische Weichmacher,
bei denen es langfristig zu Wechselwirkungen mit dem
verwendeten Klebstoff kommen kann.

Aufgrund der vielen unterschiedlichen Decksbe-
ldge empfehlen wir, sich an den Hersteller der
Beldge oder an den Geschaftsbereich Industry
der Sika Deutschland GmbH zu wenden.

Abb. 53: Verschiedene Designs
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SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG

DECK

SBELAG

VORBEHANDLUNG VON PUR-BASIERTEN DECKSBELAGEN

@)

Der Belag darf keine Trennmittel oder andere
im Herstellungsprozess verwendete Medien

aufweisen. Zu deren Entfernung ist nur ein vom
jeweiligen Hersteller empfohlenes Lésungsmittel zu
verwenden.

)

Bei nicht-saugenden Decksbeldgen muss die
zu verklebende Seite mit Sika® Aktivator-100

unter Verwendung eines sauberen, fusselfreien
Papiertuchs gereinigt werden. Das Tuch muss
regelmaRig ausgewechselt werden.

)

Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.

SCHR

ITT 2: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG DECK

GFK-DECKS

)

Stark verschmutzte Oberflachen zundchst
mit einem reinen Losungsmittel wie Sika®

Remover-208 vorreinigen.

g]

Haftflache mit einem Schleifvlies very fine leicht
anschleifen.

Schleifstaub absaugen.

Lyl

Untergrund mit Sika® Aktivator-100 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien

Papiertuchs vorbehandeln. Das Tuch muss
regelmdRig ausgewechselt werden.

©

Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.

HOLZ

DECKS

Haftflache mit einem Schleifvlies
(80er-/100er-Kornung) anschleifen.

Schleifstaub absaugen.

) M ()

Sika® Primer-290 DC oder Sika® MultiPrimer
Marine mit einem sauberen Pinsel, einem Wollfilz-

Applikator oder einem Schaumstoff-Applikator
diinn, aber deckend auftragen.

©

Abliiftzeit: Mindestens 30 Minuten bis hochstens
24 Stunden.

MARIN
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ALUMINIUM- ODER STAHLDECKS

Y

=lal=ha

ko

Stahl: Haftflache gemal ISO 8501-1: 1996 SA 2,5
mit einem Schleifpapier (36er-Kornung) abschleifen
oder sandstrahlen.

Aluminium: Haftflache leicht sandstrahlen.
Schleifstaub griindlich absaugen.

Verschmutzte Oberflachen mit Sika® Aktivator-205
unter Verwendung eines sauberen, fusselfreien
Papiertuchs reinigen. Das Tuch muss regelmaRig
ausgewechselt werden.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

Bis zum nachsten Arbeitsschritt darf die Haftflache
nicht mit Staub oder anderen Verschmutzungen
verunreinigt werden.

Eine durchgehende Schicht eines zweikompo-
nentigen Korrosionsschutzanstriches (z. B. mit
SikaCor® ZP Primer) innerhalb von 2 Stunden nach
der Vorbehandlung mit Sika® Aktivator-205 unter
Verwendung eines sauberen Pinsels oder Walze mit
einem Verbrauch von etwa 200 g/m? bzw. in einer
Schichtstarke von 80 pm auftragen.

MIT 2K-LACK BESCHICHTETE WERKSTOFFE AUS
ALUMINIUM ODER STAHL - REFIT

U

[m]

)

©
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Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass das
Material des Decks tragfahig und kompatibel mit
Sikaflex®-298 ist. Ansonsten ist die zu bearbeitende
Flache bis zur metallenen Oberfldache abzuschleifen.
Die weitere Vorbehandlung erfolgt dann gemaf} der
Vorbehandlung fiir Aluminium oder Stahldecks (s.o0.).
Untergrund mit Sika® Aktivator-100 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien
Papiertuchs vorbehandeln. Das Tuch muss
regelmdRig ausgewechselt werden.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

SCHRITT 3: VERKLEBUNG

(B FA

Sikaflex ©®-298 auf der vorbehandelten Oberflache
auftragen und mit einem Zahnspachtel (4 mm)
verteilen. Die Schichtdicke sollte bei rund 1,2 mm
liegen (etwa 2 Stiick 600 ml Schlauchbeutel pro m?).
Der Decksbelag muss innerhalb von 20 bis 30
Minuten nach Klebstoffauftrag positioniert
werden. Daher sollte nur auf einer Flache Klebstoff
aufgetragen werden, auf der innerhalb dieser Zeit
Decksbelag aufgebracht werden kann. Luftblasen
sind zu vermeiden.

Sobald der Decksbelag positioniert ist, sollte er
mit einer Gummiwalze von der Mitte nach aufien
abgezogen werden, um Luftblasen zu entfernen
und tberschiissigen Klebstoff unter den Randern
hervorzudriicken. Dieser kann anschlieRend
entfernt werden.

Achtung: Wird der Decksbelag unter Spannung
verlegt, missen die Rander entsprechend
beschwert werden.

Das Deck tiber Nacht mit Gewichten oder einer
Vakuumpresse fixieren.

Nicht ausgehartetes Sikaflex® kann von Werkzeugen
mit Sika® Remover-208 entfernt werden. Auf rauen

Oberflachen empfehlen wir, den Klebstoff ausharten
zu lassen und danach mechanisch zu entfernen.



2.2 ALLGEMEINE AUSSENANWENDUNGEN

2.21KLEBEN VON HOLZBAUTEILEN

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Im Yacht- und Bootsbau sowie im Seeschiffbau werden
Treppen, Niedergdnge und Handldufe wegen der Langle-
bigkeit und aus optischen Griinden oft aus Tropenhdlzern
gefertigt. Falls die Holzteile geschraubt werden, besteht
die Gefahr, dass die genannten Eigenschaften durch das
Eindringen von Feuchtigkeit in die Schraubenlécher stark
beeintrachtigt werden. Aus diesem Grund empfiehlt es
sich, aus Tropenhélzern gefertigte Bauelemente zu kleben
und somit eine Verletzung des Holzes durch Schraubenl-
cher zu vermeiden. Insbesondere gilt das dort, wo Holz als
tragendes Element besonders robust sein muss, beispiels-
weise bei Badeleitern. Weitere Vorteile der Verklebung sind
die Trittschall- und Vibrationsddammung, ein verbesserter
Korrosionsschutz durch Unversehrtheit lackierter Fldchen
sowie ganz allgemein die Vermeidung des Eindringens von
Feuchtigkeit.

Beachten Sie zusatzlich das aktuelle Produkt-
datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt.

Diese kénnen auf www.sika.de heruntergeladen
werden.

SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG
GFK-OBERFLACHEN

1"? Stark verschmutzte Haftflachen mit
Sika® Remover-208 reinigen, um den grébsten
Schmutz zu entfernen.

Haftflache mit einem Schleifvlies anschleifen.

N

Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter Ver-
wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies vorbehandeln. Regelmaliges Wechseln
des Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich.

Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.

Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel, einem Melaminschaum oder einem
Filzapplikator diinn, aber deckend auf die
Haftflache auftragen.

N QIE]

@ Abliiftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

UNBEHANDELTES HOLZ

2{ Haftflache auf dem Deck mit Schleifvlies
(80er-/100er-Kérnung) anschleifen.

Schleifstaub absaugen.

Z>

ﬁ Sika® Primer-290 DC oder Sika® MultiPrimer
Marine mit einer Filzwalze diinn, aber deckend auf

die Haftflache auftragen.

@ Abliiftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis hochstens 24 Stunden.

MIT 2K-LACK BESCHICHTETE WERKSTOFFE AUS HOLZ,
ALUMINIUM ODER STAHL - REFIT

U Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass das

O | Material des Decks tragfahig und kompatibel mit
Sikaflex®-298 ist. Ansonsten ist die zu bear-
beitende Flache bis zur metallenen Oberflache
abzuschleifen und mit einem zweikomponentigem
Korrosionsschutzanstrich (z. B. mit SikaCor® ZP
Primer) vorzubehandeln.

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter Ver-
1”9 wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies behandeln. RegelmdRiges Wechseln
des Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich.

@ Abluftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.

EDELSTAHL (z. B. LEITERN)

Stark verschmutzte Haftflachen mit
1”9 Sika® Remover-208 reinigen, um den grébsten
Schmutz zu entfernen.
EF Haftflache mit einem Schleifvlies very fine
==| anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter Ver-
1"9 wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies varbehandeln. Regelmaliges Wechseln
des Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich

@ Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.
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Fir die Vorbehandlung anderer Untergriinde
beachten Sie bitte die Vorbehandlungstabelle fiir
Sika Marineanwendungen auf Seite 61.

SCHRITT 2: KLEBEN VON HOLZBAUTEILEN
Produktempfehlung: Sikaflex®-298
Alternative: Sikaflex®-291i

Die Beschaffenheit des Holzbauteils entscheidet, welches
Produkt verwendet wird, Sikaflex®-298 oder Sikaflex®-291i.
Grolte horizontale Flachen werden idealerweise mit
Sikaflex®-298 verarbeitet, der dank seiner niedrigen Viskosi-
tat leicht mit einer Zahnkelle verteilt werden kann.

Fir kleinere Teile, die auf Schragen oder vertikalen Flachen
angebracht werden sollen, ist Sikaflex®-291i einzusetzen.

Horizontale Untergriinde:

Sikaflex®-298 oder Sikaflex®-291i

Vertikale Untergriinde: Sikaflex®-291i

Klebstoff auf den Untergrund auftragen und tber
die zu benetzende Fldache mit einem Zahnspachtel
(4 mm) verteilen. Die Schichtstarke sollte
mindestens 1,2 mm betragen (2 Schlauchbeutel a
600 ml pro m?). Nichtflachige Verklebung erfolgt
mit einer Dreiecksraupe.

@ Holzbauteil innerhalb von 15 Minuten nach Auftrag
des Klebstoffs fligen. Aufgrund dessen ist es
ratsam, nur eine Flache mit Klebstoff zu benetzen,

die innerhalb dieser Zeit bearbeitet werden kann.
Die Verbundstruktur ist fir mindestens 24 Stunden
ohne weitere Bearbeitung zu fixieren.
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2.2.2 KLEBEN UND DICHTEN VON BESCHLAGEN

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Deckbeschldge missen absolut wasserdicht montiert
sein, einige sind hohen Kraften wie z. B. Zug-, Scher oder
Torsionsbewegungen ausgesetzt. Undichtigkeiten kénnen
erhebliche Schaden wie Korrosion, Osmose oder Leckagen
nach sich ziehen.

EINBETTEN UND ABDICHTEN VON MECHANISCH HOCH
BELASTETEN BESCHLAGEN

Deckbeschldge wie Puttings, Fockleit- oder Genua-Schienen,

Winschen und Umlenkrollen missen starken dynamischen
Kraften widerstehen. Daher ist es ratsam, hierfir als Ergan-
zung zur mechanischen Befestigung einen leistungsfdhigen
Klebstoff wie z. B. Sikaflex®-292i zu verwenden.

EINBETTEN UND ABDICHTEN VON MECHANISCH
WENIGER BELASTETEN BESCHLAGEN

Deckbeschldge wie Liftungsklappen oder Abdeckleisten
missen vor allem abgedichtet sein, sind aber ansons-
ten keinen hohen Kraften ausgesetzt. Diese Beschldge
lassen sich mit Sikaflex®-291i, bei sichtbaren Fugen mit
Sikaflex®-295 UV oder Sikaflex®-591 abdichten.

SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG
HOLZDECKS

2; Haftflache auf dem Deck mit Schleifvlies
(80er-/100er-Kérnung) anschleifen.

Schleifstaub absaugen.

Sika® Primer-290 DC oder Sika® MultiPrimer
Marine mit einer Filzwalze diinn, aber deckend auf
die Haftflache auftragen.

ko)

LACKIERTE DECKS

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 oder bei
1"? Verwendung von Sikaflex®-591 mit Sika®
Aktivator-205 unter Verwendung eines sauberen,
fusselfreien Tuchs oder Papiervlies vorbehandeln.
RegelmaRiges Wechseln des Tuchs bzw. des
Papiervlies erforderlich. Vertrdglichkeit vorab
prifen.

@ Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

@ Abliiftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis hochstens 24 Stunden.

BESCHLAGE AUS BRONZE, MESSING ODER EDELSTAHL IN
VERBINDUNG MIT Sikaflex®-591

EF Haftflache mit einem Schleifvlies very fine
== | anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter
1@ Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. Regelmadlliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich. Vertrdglichkeit vorab priifen.

@ Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.

ﬁ Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel oder einer Filzrolle diinn, aber deckend auf
die Haftflache auftragen.

@ Abluftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

BESCHLAGE AUS ALUMINIUM

EF Haftflache mit einem Schleifvlies very fine
== anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter
1"9 Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. Regelmaliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich. Vertrdglichkeit vorab priifen.

@ Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.
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SCHRITT 2: KLEBEN UND DICHTEN DER BESCHLAGE
Produktempfehlung fiir mechanisch belastete Beschldge:
Sikaflex®-292i

Produktempfehlung fiir mechanisch wenig belastete
Beschldge: Sikaflex®-291i fiir nicht sichtbare Dichtfugen,
Sikaflex®-295 UV oder Sikaflex®-591 fir sichtbare
Dichtfugen

Fur Buntmetalle bitte ausschlieRlich
Sikaflex®-295 UV oder Sikaflex®-591 verwenden

VOI’ der Oberﬂéchenvorbehandlung IJI']d der Abb. 54: Eine Auswahl an unterschiedlichen Klampen, die mit Sikaflex® abgedichtet oder geklebt werden kénnen
@ Klebstoffapplikation umliegende Flachen zum
Schutz mit Abdeckband abkleben
Klebstoff auf das Deck und in die vorgesehenen
Befestigungslocher in der notwendigen
Schichtdicke applizieren. Anschlieffend Beschlage
platzieren und in den Klebstoff einbetten.
Die Befestigungsschrauben vorsichtig so weit an-
ziehen, bis der Klebstoff noch eine Schichtdicke von
mindestens T mm aufweist.

Klebstoffiiberschuss mit einem flexiblen Kunst-
@ stoff-Spatel entfernen und Abdeckband entfernen.

[l

@ Nach 24 Stunden kénnen die Schrauben festgezo-
gen werden.

Fir die Verarbeitung von Beschldgen oder Decks,
die aus hier nicht beschriebenen Materialien
bestehen, ziehen Sie bitte die Sika Marine Vorbe-
handlungstabelle zurate.

Abb. 55: Verarbeitung von Sikaflex®-591
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2.2.3 KLEBEN VON SCHEUERLEISTEN

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Scheuerleisten schitzen den Schiffsrumpf vor Beschadi-
gung. Sie sind hauptsdchlich dazu da, Stéfie und scheu-
ernde Belastungen aufzunehmen und méglichst elastisch
abzufedern.

Durch die Verwendung einer elastischen Klebverbindungen
ldsst sich beispielsweise die StoRRfestigkeit der Verbindung
deutlich verbessern, sodass der Rumpf optimal geschiitzt
ist. Mit dem elastischen Klebstoff Sikaflex®-292i lassen
sich Scheuerleisten aus den gebrauchlichen Materialien wie

Beachten Sie zusatzlich das aktuelle Produktda-
tenblatt und das Sicherheitsdatenblatt. Diese kon-
nen auf www.sika.de heruntergeladen werden.

Holz, PVC oder auch PUR hochfest anbringen. Auftretende
Belastungen bei An- und Ablegemandvern werden weitge-
hend absorbiert.

Bei verschraubten Leisten lasst sich ein vergleichbarer Effekt
durch das Hinterfillen der Scheuerleiste mit dem hochelas-
tischen Dichtstoff Sikaflex®-291i erreichen. Dadurch werden
zusdtzlich zur Aufnahme der Torsionsbewegungen die
Schraubenldcher abgedichtet sowie Wasser- oder Schmutz-
hinterwanderung an den Scheuerleisten verhindert.

SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG
GFK-RUMPF

Stark verschmutzte Haftflachen mit einem reinen
1"? Losungsmittel (Sika® Remover-208) reinigen, um
den grobsten Schmutz zu entfernen.
EF Haftflache mit einem Schleifvlies very fine
==.| anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter
11“) Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies varbehandeln. Regelmalliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich.
Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel oder einem Filzapplikator diinn, aber deckend
auf die Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:

Mindestens 30 Minuten bis hochstens 24 Stunden.

e |

©

Scheuerleiste

e

B

Scheuerleiste

Klebstoff-Dreiecksraupen

y

|

\ / Rumpfschale (Ausschnitt)
/

Andricken ppy 56. Ausschnitt (Beispiel) einer

Abb. 56: Aufbau einer Scheuerleiste

MIT 2-KOMPONENTIGEN FARBEN ODER LACKEN
BESCHICHTETER ALUMINIUM- ODER STAHLRUMPF

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter Ver-
m wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies behandeln. Regelmadliges Wechseln des
Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich.
Abliftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

Bei Klebungen ist Sika® Primer-209 D mit einem
sauberen Pinsel oder einem Filzapplikator dinn,
aber deckend auf die Haftflache aufzutragen.
Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

QN

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

Arbeitsanleitungen fir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau

a4



SCHEUERLEISTEN AUS HOLZ

g]

i

©

Haftflache auf dem Deck mit Schleifvlies
(80er-/100er-Kornung) anschleifen. Schieifstaub
absaugen.

Sika® Primer-290 DC oder Sika® MultiPrimer Marine
mit einem sauberen Pinsel oder einer Filzwalze
dinn, aber deckend auf die Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis hochstens 24 Stunden.

SCHEUERLEISTEN AUS GEGOSSENEM PVC ODER AUS
POLYURETHAN

)

g]

&y |©

©

Die Klebefldche der Scheuerleiste muss frei

von Trennmitteln oder anderen haftstérenden
Substanzen sein. Samtliche Spuren solcher
Substanzen missen vor der Verarbeitung mit Sika®
Remover-208 entfernt werden.

Scheuerleiste mit einem groben Schleifpapier
(60er-/80er-Kérnung) anschleifen, um die
Oberflache aufzurauen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. Regelmadlliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich. Vertrdglichkeit vorab priifen.
Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

Sika® Primer-290 DC mit einem sauberen Pinsel
oder einer Filzrolle diinn, aber deckend auf die
Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:

Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.
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SCHRITT 2: VERKLEBEN DER SCHEUERLEISTEN
Produktempfehlung: Sikaflex®-292i
Alternative: Sikaflex-297i

-

Q)

Elastische Abstandhalter mit einer Starke von

ca. 2 mm und einem Hartegrad Shore A (ca. 50)
positionieren.

Sikaflex®-292i (oder Sikaflex®-291i, wenn
Scheuerleisten zusatzlich mechanisch fixiert
werden) mit einem geeigneten Raupenprofil auf die
Haftflache auftragen.

Innerhalb von 20 Minuten nach Auftrag des
Klebstoffs Scheuerleiste aufbringen.

Scheuerleiste andriicken bzw. auf die Vorprofile
driicken und fixieren.

Wahrend der Klebstoff aushartet, Scheuerleisten
mit Klemmen oder anderen Fixierhilfen fixieren.
Wenn zusdtzlich geschraubt werden muss, sind
auch die Schraubenlécher mit dem Klebstoff zu
fullen.

Uberschiissigen Klebstoff und Abdeckband
entfernen. Reste von unausgehdrteten Sika Kleb-
und Dichtstoffen kénnen mit Sika® Remover-208
entfernt werden.

Klemmen und andere Fixierhilfen kénnen nach 24
Stunden entfernt werden.

Vollstandige Belastbarkeit ist nach ca. 7 Tagen
erreicht.

Abb. 57: Verklebung der Scheuerleiste mit Sikaflex®-292i



2.3 ANWENDUNGEN IM INTERIEUR

2.31 KLEBEN VON LEICHTBAUPLATTEN IM INNENAUSBAU

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG
Leichtbauplatten werden in der Regel als Sandwich-

Holzplattenverbund mit geschdumtem Polyurethankern
hergestellt. Als Trennwande fur Kabinen oder Staurdume
sind sie wegen ihres im Vergleich zu Vollholzplatten gerin-
gen Gewichts und ihrer Eigenschaft, Schall zu absorbieren,

besonders geeignet.

Aufgrund ihres Schaumkerns lassen sich die Sandwich-Plat-
ten im Gegensatz zu herkémmlichen Sperrholzplatten nicht

mechanisch an die Rumpfschale montieren. Deshalb
ist die Verklebung mit Sikaflex®-292i eine ideale Befes-

tigungsmethode, die sowohl Bewegung als auch andere
Belastungen, denen das Bauteil ausgesetzt ist, aufnimmt.

Die gleichmadllige Ableitung der einwirkende Krafte verhin-
dert Schdden, die an Spannungsspitzen entstehen kénnen.

Die Verklebung der Platten mit Sikaflex®-292i wird von
den Leichtbauplattenherstellern empfohlen.

T7nnvvand Sikaflex’-292i
__—Trdger-
platte

\

Zierleiste

Q)

Abb. 58: Sikaflex®-292i Applikation

SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG

Fir die Vorbehandlung beachten Sie bitte die Vorbehand-

lungstabelle fir Sika Marineanwendungen auf Seite 61.

Abb. 59: Sikaflex®-292i auf einer Leichtbauplatte vor der Verklebung

2] Q) 3

Q *m*

SCHRITT 2: KLEBEN VON LEICHTBAUPLATTEN
IM INNENAUSBAU.
Produktempfehlung: Sikaflex®-292i

Die Platten trocken einpassen, auf Passgenauigkeit
achten und die entsprechenden Flachen
varbehandeln.

Abstandhalter fir Klebschichtdicke platzieren
(Dicke ca. 3 mm, Harte Shore A ca. 50).

Sikaflex®-292i auf die Klebeflache mit der jeweils
geeigneten Raupenform in ausreichender Menge
auftragen.

Die Bauteile innerhalb von 20 Minuten nach Auftrag
des Klebstoffes zusammenfiigen.

Reste von unausgeharteten Sika Kleb- und
Dichtstoffen kénnen mit Sika® Remover-208
entfernt werden.

Cegebenenfalls die Platten wahrend der
Klebstoffaushdrtung mit einer Klemmvorrichtung
fixieren.

Klemmen oder andere Fixierhilfen kénnen nach
24 Stunden geldst werden.

Beachten Sie zusatzlich das aktuelle Produkt-
datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt. Diese
konnen auf www.sika.de heruntergeladen werden.
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2.3.2 VERKLEBEN VON DEKORPLATTEN UND ARBEITSFLACHEN

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Fir den Innenausbau von Yachten wird haufig eine

Vielzahl an herkémmlichen und modernen Werkstoffen wie
beispielsweise Spiegelglas, Avonite® oder Corian® einge-
setzt. Sie werden zu Dekor- oder Arbeitsplatten verarbeitet.
Fir beide Einsatzgebiete stellt die elastische Klebtechnik
eine einfache und dauerhafte Montageart dar, ohne
sichtbare und optisch weniger ansprechende Befestigungen
verwenden zu mussen.

Die jeweils richtige Vorbehandlungsmethode fir die
umfangreiche Palette an Materialien, die fir Dekorplatten
und Arbeitsflachen verwendet werden, ist in der Vorbehand-
lungstabelle fir Sika Marineanwendungen auf Seite 61zu
finden.

Wenn eines der zu verarbeitenden Materialien unbekannt
ist, ist es unabdingbar, vorausgehende Klebversuche durch-
zufuhren, um den richtigen Klebstoff und die dazu passende
Vorbehandlungsmethode zu eruieren.

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

VERKLEBEN VON DEKORPLATTEN UND ARBEITSFLACHEN
VERTIKALE PLATTEN
Produktempfehlung: Sikaflex®-292i

11

Oberflachenvorbehandlung entsprechend der

Sika Marine Vorbehandlungstabelle auf Seite 61.
Abstandhalter fiir Klebschichtdicke platzieren
(Dicke 2 mm, Harte Shore A ca. 50).

Ausreichend viele parallel laufende Raupen
Sikaflex®-292i mit einer ca. 8 x 10 mm grolRen Drei-
ecksduse auftragen.

Die Bauteile innerhalb von 20 Minuten nach Auftrag
des Klebstoffes zusammenftigen.

Cegebenenfalls die Platten wahrend der Aushar-
tung mit einer Klemme oder anderen Fixierhilfen
fixieren.

Klemmen und andere Fixierhilfen kénnen nach
24 Stunden entfernt werden.

Reste von unausgehdrteten Sika Kleb- und
Dichtstoffen sind mit Sika® Remover-208 sofort
zu entfernen.

2 (O] Q)
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Beachten Sie zusatzlich das aktuelle Produkt-
datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt. Diese
kénnen auf www.sika.de heruntergeladen werden.

Dekorplatte

T

Abstandhalter

Untergrund

Sikaflex™-292i

Abb. 60: Vertikale Verklebung von Dekorplatten




Sikaflex"-291i Dekorplatte

7
"

Sikaflex’-298 Untergrund

Abb. 61: Flachige Verklebung von Dekorplatten

Abb. 62: Sikaflex® Anwendungen im Restaurantbereich Abb. 63: Applikation von Sikaflex®-291i

HORIZONTALE PLATTEN
Produktempfehlung: Sikaflex®-298 / Sikaflex®-298 FC (flache
Untergriinde) oder Sikaflex®-291i (geneigte Untergriinde)

Oberflachenvorbehandlung entsprechend der Sika
Marine Vorbehandlungstabelle auf Seite 61. Platten
varab trocken einpassen. Klebstoff auf den vor-
behandelten Haftgrund auftragen und tber die zu
benetzende Flache mit einem Dreieckszahnspachtel
(4 mm) verteilen. Die Schichtstéarke richtet sich nach
den Oberflachentoleranzen. In der Regel betragt
{?ﬂ sie jedoch 1 bis 2 mm. Spalten und Vertiefungen
mussen gefillt sein.
Bei diffusionsdichten Werkstoffen sollte der
Klebstoff mit einem feinen Spriihnebel (ca. 1¢
Wasser pro m?) benetzt werden, um eine schnellere
Durchhartung sicherzustellen.
@ Die Deckplatte muss innerhalb der Hautbildezeit
des Klebstoffes positioniert und danach leicht an-
gedriickt werden, um Lufteinschliisse zu beseitigen.
¥ | Klemmen, Gewichte oder Schrauben kénnen zur
E Fixierung der Platten verwendet werden, wahrend
der Klebstoff aushartet, und nach Aushartung
wieder entfernt werden. Alternativ kann die
Vakuumpresse angewendet werden.
@ Nach ca. 24 Stunden ist gentigend Festigkeit aufge-
baut und die Klemmvorrichtungen kénnen entfernt
werden.
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2.4 MONTAGE

2.41 DECK-RUMPF-VERKLEBUNG

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Die wohl kritischste Verbindung eines Bootes ist diejenige
zwischen Deck und Schiffsrumpf. Die elastischen einkompo-
nentigen Klebstoffe von Sika bieten sowohl Konstrukteuren
als auch Bootsbauern zahlreiche Vorteile. Fir die Bootsbau-
ingeniuere ist es mit dem richtigen Klebstoffsystem nicht
mehr entscheidend, wenn Deck und Rumpf aus unterschied-
lichen Materialien hergestellt sind. Sie kénnen trotzdem zu
einem Bauelement zusammengefiigt werden, das sowohl
stabil als auch langlebig ist.

Die Verbindungsflache zwischen beiden Bauteilen muss
nicht unbedingt eben sein, da kleinere Abweichungen durch
die toleranzausgleichenden, spaltfiillenden Eigenschaften
des Klebstoffs ausgeglichen werden. Durch die Festigkeit
des Klebstoffs kann auf mechanische Verbindungen ver-
zichtet werden. Zudem sorgt dessen Elastizitat dafdr, dass
Beanspruchungen und Belastungen durch Temperaturwech-
sel, StélRe und Torsionskrafte abgefangen werden kénnen.
Fir den Bootsbauer sind die Montagetechniken einfach und
vereinheitlicht. Mit der elastischen Klebtechnik entfallen
aufwandige Laminierarbeiten. Zudem sorgt sie fiir einen
zuverldssigen Schutz vor eindringendem Wasser.

Verzichtet man auf mechanische Fixierungen, so mussen die
Oberflachen nicht angebohrt und spater wieder nachtraglich
abgedichtet werden. Abgesehen davon spart man sich die
Zeit flir das Bohren sowie fir das Setzen und Anziehen der
Schrauben.

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau

SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG
ALUMINIUM ODER GFK

Stark verschmutzte Haftflachen mit
1”9 Sika® Remover-208 reinigen, um den grobsten
Schmutz zu entfernen.
EF Haftflache mit einem Schleifvlies very fine
==.| anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter
1% Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. Regelmaliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erfarderlich.
Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel oder einem Filzapplikator diinn, aber
vollflachig auf die Haftflache auftragen.
Abliiftzeit:

Mindestens 30 Minuten bis hochstens 24 Stunden

Ry | ©

©

Fir die Verarbeitung von Materialien, die aus hier
nicht beschriebenen Materialien bestehen, beach-
ten Sie bitte die Vorbehandlungstabelle fiir Sika
Marineanwendungen auf Seite 61.



Abb. 64: Sikaflex’-292i wird dickschichtig auf die Verbindungsflache aufgetragen: Am Bug

Abb. 65: ... und entlang der Seiten

Abb. 66: Ein Fixierstift hilft zur genauen Ausrichtung der Kleberaupe

Es besteht die Moglichkeit, diesen Arbeitsschritt
durch die Verwendung von Sikaflex®-268 Power-
Cure oder Sikaflex®-268 + SikaBooster® P-50 zu
beschleunigen. Bitte fragen Sie den Geschdftsbe-
reich Industry der Sika Deutschland GmbH.

Bitte iberpriifen Sie vor der Verklebung die richtige
Passform der Fligeteile, damit eine mithsame Kor-
rektur der Verbindung vermieden werden kann.

SCHRITT 2: DECK-RUMPF-VERKLEBUNG
Produktempfehlung: Sikaflex®-292i

—

—

2 OTHH

Elastische Abstandhalter mit einer Starke von min-
destens 4 mm und einer Harte Shore A von ca. 50
positionieren. Diese konnen alternativ auch noch
nach dem Klebstoffauftrag aufgebracht werden.
Sikaflex®-292i mit einer durchgangigen Kleberaupe
in Zickzackform auf dem gesamten Umfang

der Rumpfschale auftragen. Die Menge an
Klebstoff hangt von der Breite der Klebeflache

ab. Vorhandene Aussparungen und Bohrungen

(z. B. fiir Deckstiitzen, Rohren oder Piittingseisen)
vollstandig in Klebstoff einbetten, um wasserdichte
Verbindungen sicherzustellen.

Die Bauteile innerhalb von 20 Minuten nach Auftrag
des Klebstoffes fligen.

Mit Klemmen oder anderen Fixierhilfen Deck und
Rumpfteil bis auf die Stdrke der Abstandhalter
pressen.

Klemmen und andere Fixierhilfen kénnen nach
24 Stunden entfernt werden. Vollstandige
Belastbarkeit ist nach

ca. 7 Tagen erreicht.

Reste von unausgehdrteten Sika Kleb- und
Dichtstoffen sind mit Sika® Remover-208 zu
entfernen.

1
w
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Abb. 67: Beispiele fur Deck-Rumpf-Verklebungen
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2.4.2 KIEL-RUMPF-VERKLEBUNG

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Speziell beim Segeln, beim , Trockenfallen® oder bei einer
eventuellen Grundberihrung ist die Verbindung zwischen
Kiel und Rumpf extrem stark belastet. Deshalb muss diese
Verbindung sehr sorgfdltig geplant und ausgefihrt werden,
damit sie den auftretenden Belastungen standhalten kann.
Diese spezielle Verbindungsstelle neigt dazu, undicht zu
sein. Rostflecken am Kiel lassen die undichten Stellen

erst dann erkennen, nachdem die Boote aus dem Wasser
genommen wurden.

Beachten Sie zusatzlich das aktuelle Produkt-
datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt. Diese

kénnen auf www.sika.de heruntergeladen werden.

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG
MIT 2-KOMPONENTIGEM LACK BESCHICHTETER
ALUMINIUMRUMPF

Stark verschmutzte Haftflachen mit
IHJ Sika® Remover-208 reinigen, um den grébsten
Schmutz zu entfernen.
Haftflache mit einem Schleifvlies very fine
anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter Ver-
wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies vorbehandeln. RegelmaRiges Wechseln
des Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich.
Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

QN

()
Q
D

RUMPF

Stark verschmutzte Haftflachen mit

Sika® Remover-208 reinigen, um den grobsten
Schmutz zu entfernen.

Haftflache mit einem Schleifvlies very fine
anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter Ver-
wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies vorbehandeln. RegelmaRiges Wechseln
des Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich.
Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.
Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel oder einem Filzapplikator diinn, aber deckend
auf die Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis hdchstens 24 Stunden.

@l Y ] [ E]
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MIT 2K-KORROSIONSSCHUTZ BESCHICHTETE
STAHLRUMPFE UND STAHLKIELE

Vor der Anwendung ist sicherzustellen, dass die
Beschichtung des Rumpfes und Kieles tragfahig
und kompatibel mit dem jeweiligen Sika® Kleb-
stoffsystem ist. Ansonsten muss diese komplett
entfernt und durch einen 2-komponentigen
Epoxidharzlack ersetzt werden.

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter Ver-
wendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs oder
Papiervlies vorbehandeln. RegelmafRiges Wechseln
des Tuchs bzw. des Papiervlies erforderlich.

@ Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.

Fir die Vorbehandlung anderer Untergriinde
beachten Sie bitte die Vorbehandlungstabelle ftr
Sika Marineanwendungen auf Seite 61.

Blei-Kiele missen an der Verbindungsstelle mit
einem 2-komponentigen Epoxidharz-Schutzlack
beschichtet sein.



Abb. 68: Den Kiel vorsichtig in die gewtinschte Position schieben

Abb. 69: Klebstoffauftrag

Abb. 70: Die Verbindungsfuge wird fertiggestellt

SCHRITT 2: KIEL-RUMPF-VERKLEBUNG
Produktempfehlung: Sikaflex®-292i

—

d

=

Elastische Abstandhalter mit einer Starke von

etwa 10 mm und einer Hdrte Shore A von ca. 50
positionieren.

Sikaflex®-292i in ausreichender Menge auftragen.
Jede Kleberaupe muss einen durchgehenden, ge-
schlossenen Ring ohne Liicken bilden. Dasselbe gilt
flr die Raupen, die um die Bolzenl6cher gezogen
werden.

Danach muss der Kiel angehoben und die Kielbolzen
bis auf die Abstandhalter angezogen werden. Dabei
ist immer die Offenzeit von Sikaflex®-292i zu be-
achten. Der austretende Klebstoff kann abgeglattet
werden.

Reste von unausgehdrteten Sika Kleb- und Dicht-
stoffen sind mit Sika® Remover-208 zu entfernen.

Nach 3 bis 4 Tagen sind die Kielbolzen festzuziehen.
Der zusdtzliche Anpressdruck auf den Klebstoff
sorgt fiir die endgiltige Torsionssteifigkeit der
Kiel-Rumpf-Verbindung. Die Dichtfuge kann nach
Durchhartung des Klebstoffes mit einem handels-
tblichen 2K-EP Primer und anschlieRend mit einem
handelsiiblichen Antifouling nach Vorgabe des Her-
stellers tiberstrichen werden. Die Dichtfuge nimmt
die dynamischen Belastungen auf und bildet eine
absolut wasserdichte Kiel-Rumpf-Verbindung.

SCHRITT 2: KIEL-RUMPF-VERKLEBUNG
Alternative (nur fur gewerbliche Anwender, beschleunigtes
Klebstoffsystem siehe S. 52): Sikaflex®-268 PowerCure

=

Elastische Abstandshalter mit einer Stdrke von
etwa 10mm und einer Harte Shore A von ca. 50
positionieren

Sikaflex®-268 PowerCure in ausreichender Menge
auftragen. Jede Kleberaupe muss einen durchge-
henden, geschlossenen Ring ohne Liicken bilden.
Dasselbe gilt fiir die Raupen, die um die Bolzenls-
cher gezogen werden.

Danach muss der Kiel angehoben und die Kielbol-
zen bis auf die Abstandshalter angezogen werden.
Dabei ist die Offenzeit gemadR Produktdatenblatt zu
beachten. Der austretende Klebstoff kann innerhalb
der Offenzeit abgeglattet werden.

Reste von unausgehdrteten Sika Kleb- und Dicht-
stoffen sind mit Sika® Remover-208 zu entfernen.

Bei der Verklebung mit Sikaflex®-268 PowerCure
konnen die Kielbolzen bereits nach 4 Stunden fest-
gezogen werden. Der zusdtzliche Anpressdruck auf
den Klebstoff sorgt fiir die endgiiltige Torsionsstei-
figkeit der Kiel-Rumpf-Verbindung. Die Dichtfuge
kann nach Durchhdrtung des Klebstoffes mit einem
handelsiblichen 2K-EP Primer und anschlieftend
mit einem handelstblichen Antifouling nach
Vorgabe des Herstellers tiberstrichen werden. Die
Dichtfuge nimmt die dynamischen Belastungen auf
und bildet eine absolut wasserdichte Kiel-Rumpf-
Verbindung.
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2.4.3 KLEBEN VON FLYBRIDGE-KONSTRUKTIONEN

SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG
GFK-OBERFLACHE

)

g]

)

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Viele moderne Maotoryachten verfuigen tber Flybridges. Der

&y [©

Vorteil von elastisch verklebten Flybridge-Konstruktionen
ist, dass sie Spannungsspitzen verhindern und so Schdden

der Konstruktion verhindern. Sie beugen zudem dank ihrer @

elastischen Eigenschaften einer Materialermiidung vor, die

durch dauerhafte Belastungseinwirkung auftreten kann.

Bei hohen Geschwindigkeiten sind Flybridges einer enor-
men Beanspruchung ausgesetzt. Wegen seiner dynamisch
hohen Belastbarkeit ist Sikaflex®-292i fir diese Anwendung
perfekt geeignet. Zur dauerhaft optischen Aufwertung der
Verbindungsfugen eignen sich die witterungsbestandigen
Dichtstoffe Sikaflex®-295 UV oder Sikaflex®-591 in weil.

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)
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Stark verschmutzte Haftflachen mit

Sika® Remover-208 reinigen, um den grébsten
Schmutz zu entfernen.

Haftflache mit einem Schleifvlies (80er-Kornung)
anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies varbehandeln. RegelmaRiges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel oder einem Filzapplikator diinn, aber deckend
auf die Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

Fir die Verarbeitung von Beschldagen oder Decks,
die aus hier nicht beschriebenen Materialien
bestehen, ziehen Sie bitte die Sika Marine Vorbe-
handlungstabelle zurate.

SCHRITT 2: DECK-RUMPF-VERKLEBUNG
Produktempfehlung: Sikaflex®-292i

Elastische Abstandhalter mit einer Stdrke von

etwa 3 mm und einer Hdrte Shore A von ca. 50
positionieren.

Sikaflex®-292i in geeigneter Menge um den gesam-
ten Umfang der Flybridge applizieren. Fiir groRere
Belastungen eine zusdtzliche Raupe ziehen.

Die Bauteile innerhalb von 20 Minuten nach Auftrag
des Klebstoffes fligen.

Mit Klemmen oder anderen Fixierhilfen Klebstoff
bis auf die Stdrke der Abstandhalter pressen.

Reste von unausgehdrteten Sika Kleb- und
Dichtstoffen sind mit Sika® Remover-208 zu
entfernen.

Fir sichtbare Fugen kann Sikaflex®-292i mit

einer Schicht Sikaflex®-295 UV oder Sikaflex®-591
(nach Durchhartung von Sikaflex®-292i) iiberdeckt
werden.

Klemmen und andere Fixierhilfen kénnen nach

24 Stunden entfernt werden. Vollstdndige
Belastbarkeit ist nach ca. 7 Tagen erreicht.



2.5 DIREKTVERGLASUNCG

2.51 EINFUHRUNG

Die Weiterentwicklung traditioneller Verglasungsmetho-
den war immer an die Leistungsfahigkeit der Scheiben
gebunden. So war es die wesentliche Aufgabe eines starren
Rahmens, die Scheibe zu halten und vor Einwirkung von
dynamischen oder mechanischen Kraften zu schiitzen. Zu-
dem war die Scheibengrélle begrenzt und ein Schaden bei
Glasbruch reduzierte die Sicherheit fir das gesamte Schiff
gravierend.

Ergdnzend hierzu gelten gesetzliche Bestimmungen, die

genau vorschreiben, wo der Einsatz von Klebstoffen zuldssig

ist und wo zusdtzlich mechanische Verbindungen ange-
bracht werden missen. Sofern ein Schiff Regelungen wie
IMO oder SOLAS unterliegt ist es sinnvoll, sich an Klassifi-
zierungs-Gesellschaften zu wenden.

Im modernen Schiff- und Bootsbau kommen heutzutage
sowohl Mineral- als auch Kunststoffglaser zum Einsatz.
Mittlerweile erlauben es die Herstellungsprozesse, Hochst-
leistungsschreiben in nahezu unbegrenzten GréfRen, Formen
und Wolbungen zu fertigen und damit den Designern eine
sehr grolle Gestaltungsfreiheit fur ihre Vorstellungen von
einem modernen Wasserfahrzeug.

Damit wurde die primdre Aufgabe der Scheibe als Schutz
var den Naturgewalten und als Lichteinlass um eine weitere
Komponente erweitert. Mittlerweile hat sich das Kleben in
der Direktverglasung als erste Wahl etabliert, was nicht zu-
letzt auf eine ganze Reihe an Vorteilen zuriickzufihren ist.

VORTEILE

m Besserer Schutz vor den Naturgewalten

m Deutlich hohere Gestaltungsfreiheit fir die Yacht- und
Schiffdesigner dank der Moglichkeit, auf Blenden,
Rahmen oder Schrauben verzichten zu kénnen

m GroRere Fensterflachen

m Gewichtsersparnis sorgt u.a. fiir weniger Betriebs-
kosten durch geringeren Treibstoffverbrauch

m Materialeinsparung sorgt fiir geringere Herstellungs-
kosten und schnellere Verarbeitungszeiten

m Verbesserte Steifigkeit des gesamten Wasserfahr-
zeugs

m Schall- und Vibrationsdampfung sorgt fiir angeneh-
mere Reisebedingungen

m Verbesserte Aerodynamik sorgt u.a. fiir weniger Wind-
gerdusche

m Uberbriickung von Toleranzen

m Deutlich geringere Fertigungszeiten und damit niedri-
gere Arbeitskosten und schnellere Auslieferung

m Weniger Glasbruch sowohl bei der Herstellung als auch
im Betrieb

m Einfache Reparatur weltweit - nicht zuletzt dank der
weltweiten Prdsenz von Sika
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GESTALTUNGSVORGABEN

Die Direktverglasung ist ein geradliniger Verarbeitungspro-
zess, bei dem das Glas direkt auf die Schiffskonstruktion
geklebt wird. Hierbei sind die jeweiligen gesetzlichen Regu-
larien und Industriestandards zu beriicksichtigen.

UV-Schutz

Die Haftflache muss vor UV-Einstrahlung geschiitzt werden,

da ansonsten die Adhdsion angegriffen und zerstért wird. In

der Regel wird dies durch das Aufbringen einer lichtundurch-

lassigen Abdeckung direkt auf der Scheibe erreicht.

Beispiele von geeignetem UV-Schutz:

m Keramik-Siebdruckrand, umlaufend um die Mineralglas-
scheibe

m UV-undurchldssiger Lack oder Farbe fiir Kunststoffglas-
scheiben

m AuRenliegende Blende

m Sika® UV Shielding Tape

Der schwarze siebbedruckte Scheibenrand wird haufig in
Richtung Scheibenmitte fedrig fortgeftihrt, um einen op-
tisch interessanten Schatteneffekt zu erzielen. Wenn es der
Verbesserung des gesamten Erscheinungsbilds dient, kann
durchaus auch eine aufRenliegende Blende zum Schutz vor
UV-Licht eingesetzt werden.

Auf Seite 53 finden Sie Angaben zur Dimensionierung der
Klebschicht.
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Der Keramik-Siebdruckrand
ist auf der Scheibenrtickseite
aufgebracht

UV-undurchldssige
Beschichtung oder
Sika® UV Shielding Tape

Dich-
tungs-
gummi

— Blende

Kleb-
stoff

Scheibe

Abb. 71: Geeignete UV-Schutz-Malinahmen

Sikaflex®-268 PowerCure Klebstoffsystem

Sikaflex®-268 PowerCure ist ein beschleunigtes Klebstoff-

system. Die Aushartung von Sikaflex®-268 PowerCure

wird durch die PowerCure Technologie von Sika beschleu-

nigt und ist deshalb weitgehend unabhdngig von den
Umgebungsbedingungen.

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau

PRODUKTAUSWAHL

Sikaflex®-296
Sikaflex®-268
PowerCure

Sikaflex®-296

Sikaflex®-296
Sikaflex®-268
PowerCure

Sikasil® WS-605 S

Sikaflex®-295 UV

Sikaflex®-295 UV

Sikaflex®-296
Sikaflex®-268
PowerCure

Sikasil® WS-605 S

Sikaflex®-296
Sikaflex®-268
PowerCure

- Weitere Informationen: www.sika.de/powercure

Sikaflex®-296



EinbaumaR

Die Scheibe muss nicht nur in die fiir den Einbau vorgesehe-
ne Aussparung passen, sondern es muss noch beriicksich-
tigt werden, dass sich die gesamte Struktur des Wasser-
fahrzeugs im Betrieb bewegt und verwindet. Die Auslegung
der Fugengeometrie muss unter Berticksichtigung der von
Sika entwickelten Grundregeln der Fugenberechnung erfol-
gen. Sofern Bewegungen des Deckaufbaus vernachlassigt
werden kdénnen, ist mit nachfolgender Dimensionierungs-
Empfehlung zu arbeiten. Die Empfehlungen und Vorschrif-
ten der Klassifizierungsgesellschaften sind auf jeden Fall zu
berticksichtigen.

Haftflache

Der Uberlappungsbereich von Rahmen und Glas stellt die
Haftflache dar. Diese sollte breit genug fir eine ausreichen-
de Klebstoffmenge sein, um das Scheibengewicht tragen zu
kénnen sowie Wasserdruck und Soglast standzuhalten.

Klebschichtdicke

Der Klebstoff muss dauerhaft elastisch sein, um die dyna-
mischen, thermischen und witterungsbedingten Einflisse
auf die Gesamtkonstruktion ableiten zu kénnen. Hinweise
zur Bimensionierung finden Sie in Abb. 74 und zur Verwen-
dung von Hilfsmitteln auf Seite 12.

Spaltfiillung

Zwischen Scheibenrand und Einfassung sollte ausreichend
Platz gelassen werden, damit Bewegungen oder unter-
schiedliche Langenausdehnungen ausgeglichen werden
kénnen.

OBERFLACHENVORBEHANDLUNG

Bitte beachten Sie die richtige Vorbehandlung fiir samtliche
zu verarbeitenden Materialien (Scheibe, Untergrund), insbe-
sondere die entsprechenden Abliiftzeiten der verwendeten
Vorbehandlungsmittel, und bleiben Sie im aufeinander
abgestimmten und abgepruiften Sika System.

Der Einsatz van Fremdprodukten wird nicht empfohlen.

FENSTERVERSIEGELUNG

Die Verfugung des Spalts zwischen Fenster und Rahmen
mit Sikaflex® Produkten erfolgt sowohl aus optischen als
auch aus technischen Griinden. Die Oberflachen missen
dabei genau so bearbeitetet werden wie bei der Verklebung,
Einerseits wird durch die Fensterversiegelung der Kleb-
stoff vor stehendem Wasser geschitzt, andererseits wird
dadurch das Fenster optisch aufgewertet. Die Fuge muss
komplett verfullt sein, zwischen der Klebstoffraupe und der
Fuge darf kein Spalt entstehen. Die Abbildung 73 illustriert
die erforderlichen Sichtfugenmalle fuir Mineralglasscheiben
unter Verwendung von Sikaflex®-295 UV oder Sikaflex®-296.
Abbildung 73 kann auch fir Kunststoffglasscheiben bertick-
sichtigt werden mit der Ausnahme von Kunststoffglasschei-
ben, die aneinanderstofRen (siehe Abb. 72, rechtes Bild). Hier
ist aufgrund der thermischen Ausdehnung beider Scheiben
die Sichtfuge in doppelter Breite auszufihren.

Sichtfugenbreite
20

0K

Si

chtfuge|zu schmal

Minimale Sichtfugenbreite (mm)

0 1 2 3
Breiteste Stelle der Fensterkante (m)

Abb. 73: Verhaltnis Rahmen-Sichtfuge zu FenstergroRe

Rahmen

Dichtstoff

Fugen-
breite

“ Haftfl‘ache'ﬁchtfug?‘

Kleb-

stoff €
Kleb-
schicht-
dicke

Scheibe

Y

FTgenbreite

Klebschichtdicke

10

8

oK

Minimale Klebschichtdicke (mm)

0 05 1 15 2

Breiteste Stelle der Fensterkante (m)

Abb. 72: KenngroRen der Klebefuge

Abb. 74: Verhaltnis Klebschichtdicke zu Fenstergréfle
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2.5.2 EINBAU VON SCHEIBEN AUS KUNSTSTOFFGLAS

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Die im Bootsbau tblicherweise verbauten Kunststoffglaser
werden aus transparentem oder eingefarbtem Polymethyl-
methacrylat (PMMA) oder aus Polycarbonat (PC) gefertigt.

Diese Kunststoffglaser besitzen spezifische Eigenschaften,
die vor der Verarbeitung bzw. Verklebung unbedingt beach-
tet werden miussen. Generell neigen Kunststoffglaser bei
unsachgemaller Verarbeitung zu Spannungsrissbildung.
Durch die Wahl des falschen Klebstoffs kann diese Gefahr
zusdtzlich verstarkt werden.

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

Kunststoffgldser haben im Gegensatz zu Mineralglas héhere
thermische Langenausdehnungskoeffizienten. Deshalb
muss bei der Konstruktion zwischen Fensterfalz und
Scheibe eine mindestens 8 mm umlaufende Fuge einge-
plant werden, welche die thermisch bedingten Bewegungen
aufnimmt. Aus dem gleichen Grund miissen bei eventuell
vorhandenen Schraubenléchern die Durchmesser der Boh-
rung grolRer sein als die Schraubendurchmesser.

Plane Scheiben durfen wegen der Gefahr der Spannungs-
rissbildung nur plan eingebaut und nicht durch mechanische
Fixierung auf Biegung gebracht werden. Gebogene Scheiben
sind von einem Kunststoffglas verarbeitenden Betrieb
vorzufertigen und zu tempern, um einen spannungsfreien
Einbau zu gewadhrleisten.

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau

Aufgrund der Vielzahl an Kunststoffglastypen wird emp-
fohlen, die Vertraglichkeit mit Sikaflex®-295 UV vorab zu
prifen. Die Neigung zu Spannungsrissbildungen variiert
von Hersteller zu Hersteller. Bitte informieren Sie sich daher
direkt beim jeweiligen Kunststoffglasunternehmen.

Informationen dazu sind beim Geschaftsbereich Industry der
Sika Deutschland GmbH erhaltlich.

Beachten Sie zusatzlich das aktuelle Produkt-
datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt. Diese
kénnen auf www.sika.de heruntergeladen werden.



SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG
GFK-RAHMEN

Alle notwendigen Bereiche abkleben.

Haftflache des Gelcoats mit einem Schleifvlies very
fine anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies varbehandeln. RegelmaRiges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erfarderlich.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

=l k=

Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel oder einem Filzapplikator diinn, aber deckend
auf die Haftflache auftragen.

Abliftzeit:
Mindestens 30 Minuten bis hochstens 24 Stunden.

QN

ALUMINIUMRAHMEN
Alle notwendigen Bereiche abkleben.

Haftflache mit einem Schleifvlies very fine
anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. Regelmaliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erfarderlich.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

= Eik=

Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel oder einem Filzapplikator diinn, aber deckend
auf die Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:

Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

&y | ©

®©

PMMA/PC-KUNSTSTOFFGLASSCHEIBEN

Alle notwendigen Bereiche abkleben.
@ Falls notwendig UV-Schutz anbringen (UV-
undurchldssiger Lack oder Leiste)
,EF Haftflache mit Schleifpapier oder einem Schleifvlies
== || very fine abschleifen. Die angrenzenden Bereiche
mit Schleifpapier (80er-Kérnung) abschleifen,
falls die Kunststoffglasscheibe mit einer
Kratzschutzbeschichtung versehen ist. Schleifstaub
absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter
1"? Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. Regelmalliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich.

@ Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.
ﬁ Sika® Primer-209 D mit einem sauberen Pinsel oder

einem Filzapplikator diinn, aber deckend auf die
Haftflache auftragen.

@ Abliftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

MIT 2K-LACK BESCHICHTETE HOLZ- ODER
ALUMINIUMRAHMEN

@ Alle notwendigen Bereiche abkleben.

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter
1"? Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. Regelmalliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erfarderlich.

@ Abliftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 2 Stunden.

Fir die Vorbehandlung anderer Untergriinde be-
achten Sie bitte die Vorbehandlungstabelle fir Sika
Marineanwendungen auf Seite 61.

DIMENSIONIERUNG DER KLEBE- UND DEHNFUGEN-
GEOMETRIE SIEHE HINWEISE AUF SEITE 53

SCHRITT 2: EINBAU VON SCHEIBEN AUS
KUNSTSTOFFGLAS
Produktempfehlung: Sikaflex®-295 UV

11 Elastische Abstandhalter (Harte Shore A ca. 30)
=—=| positionieren. Abhdngig von der Gréfie der
Classcheibe sollten die Abstandhalter ausgewahlt
werden (s. Abb. 74).

Die Abstandhalter dirfen die Klebstoffraupe nicht
unterbrechen.

O
a‘ Sikaflex®-295 UV mittels einer Dreiecksdiise

mit einer Breite von mindestens 10 mm in
ausreichender Héhe auf den Scheibenfalz oder auf
die Scheibe auftragen.

Die Scheibe innerhalb von 20 Minuten nach Auftrag
des Klebstoffes einsetzen.

Bei senkrecht stehenden Scheiben miissen

=—=| zusdtzliche Klotze aus Holz oder Kunststoff
angebracht werden, um ein Absacken zu
verhindern. Nach der Aushartung missen diese
wieder entfernt werden. Die Sichtfuge muss
mindestens 8 mm breit sein.

@ Klemmen und andere Fixierhilfen kénnen nach 24
Stunden entfernt werden. Nach dem Aushdrten des

Klebstoffs kann die Versiegelung der Dehnfuge mit

Sikaflex®-295 UV erfolgen. Noch bevor der Klebstoff

eine Haut gebildet hat, kann mit

Sika® Abglattmittel N nachgegldttet werden.

—
—

Nach der Verfugung samtliche Abdeckbander
entfernen, noch bevor der Klebstoff eine Haut
gebildet hat.

Reste von unausgehadrteten Sika Kleb- und
1“3 Dichtstoffen sind mit Sika® Remover-208 zu
entfernen.

S
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SCHRITT 3: SCHUTZ DER KLEBSCHICHT
Kunststoffglasscheiben schiitzen die Klebschicht in der
Regel nicht vor Beschadigung durch UV-Einstrahlung. Aus
diesem Grund muss die Klebschicht mit einer der folgenden
Methoden vor direkter Sonnenstrahlung geschitzt werden.

m Innen aufgebrachter Keramik-Siebdruckrand oder UV-
undurchlassiger Lack

m Auften montiertes, lichtundurchldssiges Abdeckprofil
in ausreichender Breite

Nur bei Kunststoffglasscheiben mit einer Transmission von
weniger als 0,5% im UV-Bereich reicht Sika Primer-209 D

als alleiniger UV-Schutz aus.

m UV-Schutz ausschlieflich durch Verwendung von
Sika® Primer-209 D

MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)

Dicke des Kunststoff-
glasscheibe (D)

Kunststoffglas-

scheibe
o
Uberlappung
UV-Schutz (0)
i Sikaflex™-295 UV
Ny
UV-Schutz
Sikaflex"-295 UV
Sichtfuge Empfohlene
L —Flansch - Berechnungsformel:
0=2xD

Beispiel: Wenn

D = 8 mm betrdgt, dann
sollte die Uberlappung
(0) mindestens 16 mm
betragen.

Abb. 75: Empfehlung fur Mindestbreite des UV-Schutzes fur die Klebeflache

Arbeitsanleitungen fiir elastische Kleb- und Dichtstoffsysteme im Yacht- und Bootsbau

SCHRITT 4: FENSTERVERSIEGELUNG
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 53.



2.5.3 EINBAU VON SCHEIBEN AUS MINERALGLAS

oL
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|

ANWENDUNGSBESCHREIBUNG

Der Einbau von Mineralglas in einen Rahmen oder direkt in
die Schiffstruktur bediirfen einer besonderen Sorgfalt und @

eines soliden Grundlagenwissens. Das verwendete Glas muss
allen Vorgaben und Normen wie die der Internationalen
Seeschifffahrts-Organisation (IMO) oder der Klassifizierungs-
gesellschaften fiir die geplante Anwendung entsprechen.

Die Klebschicht an der Haftflache des Glases muss gegen
UV-Strahlung geschiitzt werden.

Hierflr stehen verschiedene Moglichkeiten zur Verfiigung:

m Schwarze Keramikbeschichtung im Randbereich (Siebdruck-
rand) mit einer Lichtdurchlassigkeit von weniger als 0,01 %

m Lichtundurchldssige Abdeckung (Zierleiste aus Kunststoff
oder Metall), die den Klebebereich um die doppelte Glas-
dicke tiberlappen muss.

m Bei Glas ohne Siebdruckrand bzw. chne Abdeckprofil sollte
Sika® UV Shielding Tape als geeigneter Schutz fur die
Klebung verwendet werden.

Die fiir die Konstruktion relevanten nationalen und
internationalen gesetzlichen Vorschriften sind zu
beachten.

SCHRITT 1: OBERFLACHENVORBEHANDLUNG
GFK-RAHMEN

Alle notwendigen Bereiche abkleben.

Haftflache des Gelcoats mit einem Schleifvlies very
fine anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies varbehandeln. Regelmaliiges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel oder einem Filzapplikator diinn, aber deckend
auf die Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:

Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

Abb. 76: Auftrag von Sika" Aktivator

Abb. 77: Auftrag von Sikaflex'-296

ALUMINIUMRAHMEN

o

g]

)

©

Y

©

Alle notwendigen Bereiche abkleben.

Haftflache mit einem Schleifvlies very fine
anschleifen. Schleifstaub absaugen.

Oberflache mit Sika® Aktivator-205 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. Regelmalliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erfarderlich.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

Sika® MultiPrimer Marine mit einem sauberen
Pinsel oder einem Filzapplikator diinn, aber deckend
auf die Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:

Mindestens 30 Minuten bis héchstens 24 Stunden.

GLAS MIT UV-SCHUTZ DURCH ABDECKLEISTEN
ODER MIT SCHWARZEM KERAMIKRAND
(LICHTDURCHLASSIGKEIT < 0,01 %)

)

©

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. RegelmaRiges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.
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GLAS MIT SCHWARZEM KERAMIKRAND
(LICHTDURCHLASSIGKEIT > 0,01 %)

)

©

Y

©

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. RegelmaRiges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis hdchstens 2 Stunden.

Sika® Primer-206 G+P mit einem sauberen Pinsel
oder einem Filzapplikator diinn, aber deckend auf
die Haftflache auftragen.

Abliiftzeit:
Mindestens 10 Minuten bis hochstens 24 Stunden.

MIT 2K-LACK BESCHICHTETE HOLZ- ODER
ALUMINIUMRAHMEN

4

)

Alle notwendigen Bereiche abkleben.

Oberflache mit Sika® Aktivator-100 unter
Verwendung eines sauberen, fusselfreien Tuchs
oder Papiervlies vorbehandeln. Regelmadlliges
Wechseln des Tuchs bzw. des Papiervlies
erforderlich.

Abliiftzeit:

Mindestens 10 Minuten bis héchstens 2 Stunden.

Fir die Vorbehandlung anderer Untergriinde be-
achten Sie bitte die Vorbehandlungstabelle fiir Sika
Marineanwendungen auf Seite 61.
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DIMENSIONIERUNG DER KLEBE- UND DEHNFUGEN-
GEOMETRIE SIEHE HINWEISE AUF SEITE 53

SCHRITT 2: EINBAU VON SCHEIBEN AUS MINERALGLAS
Produktempfehlung: Sikaflex®-296

Elastische Abstandhalter positionieren. Abhdngig
von der GroRe der Glasscheibe sollten die
Abstandhalter mit einer Harte Shore A (ca. 40)
ausgewahlt werden.

Die Abstandhalter dirfen die Klebstoffraupe nicht
unterbrechen.

Sikaflex®-296 mittels einer Dreiecksdiise mit einer
Breite von mindestens 10 mm in ausreichender
Hohe auf den Scheibenfalz oder auf die Scheibe
auftragen.

Die Bauteile innerhalb von 20 Minuten nach Auftrag
des Klebstoffes zusammenfiigen.

Bei senkrecht stehenden Scheiben miissen
zusdtzliche Abstandhalter aus Holz oder
Kunststoff angebracht werden, um ein Absacken
zu verhindern. Nach der Aushartung miissen diese
wieder entfernt werden. Die Falzliicke (Dehnfuge)
muss mindestens 10 mm breit sein.

Klemmen und andere Fixierhilfen kénnen nach

24 Stunden entfernt werden. Nach dem Aushdrten
des Klebstoffs kann die Versiegelung der Dehnfuge
mit Sikaflex®-296 erfolgen. Noch bevor der
Klebstoff eine Haut gebildet hat kann mit

Sika® Abgldttmittel N nachgegldttet werden.

Nach der Verfugung samtliche Abdeckbander
entfernen, noch bevor der Klebstoff eine Haut
gebildet hat.

Reste von unausgehdrteten Sika Kleb- und
Dichtstoffen sind mit Sika® Remover-208 zu
entfernen.

Beachten Sie zusatzlich das aktuelle Produkt-
datenblatt und das Sicherheitsdatenblatt. Diese
kénnen auf www.sika.de heruntergeladen werden.

Abb. 78: Dekorative Verglasung in einem Luxusliner



SCHRITT 3: SCHUTZ DER KLEBESCHICHT

Standardglas (ohne Keramik-Siebdruckrand) bietet keinen
UV-Schutz fur die Klebeflache. Aus diesem Grund muss die
Klebschicht mit einer der folgenden Methoden vor direkter
Sonnenstrahlung geschitzt werden.

m Keramik-Siebdruckrand mit einem Lichtdurchlassigkeits-
wert von weniger als < 0,01 %

m Auften montiertes, lichtundurchldssiges Abdeckprofil
in ausreichender Breite

m AuRen aufgebrachtes Sika® UV Shielding Tape

Dicke der Glasscheibe (D.

>

A

D
Glasscheibe

. S

Uberlappung
UV-Schutz (0)

ikaflex’-296

Sikaflex®-296 oder
Sikasil® WS-605 /
Sichtfuge UV-Schutz

Empfohlene Berechnungsformel:

0=2xD

Beispiel: Wenn D = 8 mm betrdgt, dann sollte die
Uberlappung (0) mindestens 16 mm betragen

Abb. 79: Empfehlung fiir Mindestbreite des UV-Schutzes fiir die Klebeflache

SCHRITT 4: FENSTERVERSIEGELUNG
Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf Seite 53.

Abb. 80: Vorbehandlung des Keramiksiebdruckrands mit Sika Aktivator-100

Abb. 81: Klebstoffapplikation auf die Einfassung

Abb. 82: Fenster einsetzen

Abb. 83: Die Scheibe kann direkt nach dem Fiigen noch ausgerichtet werden
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3. VORBEHANDLUNGSTABELLE FUR
SIKA MARINEANWENDUNGEN




3.1 VORBEHANDLUNGSTABELLE FUR
SIKA MARINEANWENDUNGEN

PRODUKT

Sikaflex®-291i
Sikaflex®-298

Sikaflex®-295 UV Sikaflex®-292i
Sikaflex®-296

Sikaflex®-268 PowerCure

Sikasil® WS-605 S
Sikasil® SG-20
Sika® Firesil Marine N

Sikaflex®-591

Kiirzel Produkt/Erlauterung

SVF-R Schleifvlies, “very
« Mechanische  Reini Pri Mechanische | Reini Pri Mechanisch ini Pri isch ini Pri Mechanische  Reini Pri i
SMIERERIND EH" Vovbenandtang Aktieren o |Veraehandiang Aktuiren | " |Verbenandiang Aktiioren | Varbehandiang | Aktuiren | " Vi behandiang Aktivieren e i ST
Reinigungsschritt durch
Aluminum (AIMg3, AIMgSi1) . SVF-R ) 100 SVF-RD 205 SMM SVF-R ) 205 SMM SVF-R) 205 SVF-R ) 205 trockenes Abwischen oder mit
205 SMM SVF-R 100 Sika® Cleaner P
Aluminum (eloxiert) 2 100 100 SVE-R 100 205 SMM SVF-AS Schleifvlies, “very fine” und
205 SMM 205 SMM 205 SMM Absaugen
Stahl (Edelstahl, austenitisch rostfrei) 3 iﬁi ;gg SVF-R S Y SVF-R S et SVF-R SRl Aoz 5-AS Schleifen (Kornung 60-80)
- SMM 100
und Absaugen
i i inl SVF-R) 205 SMM SVF-R) 205 SMM SVF-R) 205 SMM SVF-R) 205 205
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt) 4 s = ocp Gika® Cleaner P
Buntmetalle (Messing,Kupfer,Bronze....) s SVF-R 205 SMM SVF-RE. 2058 SMME SVF-R 205 SMM 100 Sika® Aktivator-100
205 Sika® Aktivator-205
Metall, grundiert (Shop Primer) . 100 SVF-R?) 100 SMM SVF-R') 100 SMM 205 205
100 206 GP 100 206CP stp SMM Sika® MultiPrimer Marine
Metall, 2K-lackiert (Acryl/PU) 5 oy 16 100 RN 2 R 206GP  Sika® Primer-206 G+P
100 206 GP scp
ika® Primer-
GFK (ungesattigte Polyester), , 100 SVE-R 209D SVE-R 209D 2057 S SVE-RD 205 2 Sl -2
Gelcoat-Seite oder SMC 2090 SVF-R ) 205 SMM SVF-R ) 205 SMM SVF-R ) SCP 290 0C SikaPrimer-290 DC
GFK (ungesittigte Polyester), Layup-Seite | S-AS 290 DC S-AS 290 DC S-AS 205 290 DC 2057 S-AS SMM 7p Sika® Cor ZP-Primer
S-AS 203D S-AS 209D S-AS 2090 SVF-R 205
ABS . 290 DC 290 DC 290 DC 2057 205 290 DC
203D 209D 2090
Hart-PVC e 290 DC 205 290 DC 2057 290 DC
2090 209D 100
PMMA/PC (chne kratzfeste Beschichtung) = s SVF-AS 209D SVF-R’ 2057
SikaTransfloor®-352 SL 10 S-AS*
Mineralglas n 100 206 GP 100 100
1008 SCP 205
Glas mit Keramiksiebdruckrand 1 100 206 GP 100 100
205
Teak " 290 DC 290 DC 290 DC
SMM SMM SMM
Holz und Holzwerkstoffe . 290 DC 290 DC 290 DC 290 DC 290 DC
SMM SMM SMM SMM SMM
Sperrholz, S-ASS 290 DC S-ASS 290 DC S-ASS 290 DC S-ASS 290 DC
phenolharzbeschichtet Bl Ssass SMM S-ASS SMM SASS SMM S-ASS SMM
UNTERGRUND Sikaflex®-290 DC PRO SikaTransfloor®-352 SL 1. Zeile = Empfehlung
EH* Mechanische I:ﬁryigen/ Primer Mechanische Eleir]igen/ Primer 2 Zeile - A‘ternative
Aluminum (AIMg3, AIMgSi1) 1 S-AS' ) 205 zp TAlternative: Sandstrahlen/Korundstrahlen mit b Bitte ausschlieRlich Sika® Aktivator-100 in Kombination mit
Aluminiumoxid Sikaflex®-296 fur diese Anwendung einsetzen.
Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt 4 S-AS? 205 zpP . . . .
( s ) 2 Alternative: Sandstrahlen Alle anderen Klebstoffe sind nicht geeignet
Metall, grundiert (Shop Primer) 6 S-AS 205 zP 3 Bei schadhaftem Shop Primer sallte dieser (ordnungsgemaRen UV-Schutz sicherstellen)
ST - = abgeschliffen (SVF) und nicht abgekratzt werden 7 Sikasil® SG-20 darf hier nicht appliziert werden
EEmse:--252 10 4Nicht mit Lésemitteln reinigen 8 Sikasil® WS-605 S und SikaFiresil® Marine N dirfen hier
Teak . 290 DC > Phenolharzschicht im Klebe- bzw. Abdichtungs- nicht appliziert werden
S bereich bis auf das blanke Holz abschleifen
Holz und Holzwerkstoffe 12 2300C
SMM MARINE-HANDBUCH VERSION 07 (01/2022)
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3.2 HINWEISE ZU WERKSTOFFEN

1. Aluminum

Legierungen, die Magnesium oder Silizium enthalten, kénnen an der
Oberfldche eine instabile Schicht aufweisen. Diese Schicht muss mit
einem sehr feinen Schleifvlies entfernt werden.

2. Eloxiertes Aluminium

Fur Aluminium, dessen Oberflache zum Beispiel chromatiert, eloxiert
oder beschichtet wurde, ist eine einfache Vorbehandlung gewshnlich
ausreichend. Aufgrund der Vielfalt des Eloxal-Verfahrens ist es notwen-
dig Vorversuche durchzufithren um eine zufriedenstellende Haftung zu
erreichen.

3. Edelstahl

Die Begriffe ,Edelstahl” und , Spezial Stahl” umfassen eine ganze Grup-
pe an Produkten, die einen wichtigen Einfluss auf das Adhdsionsver-
halten haben. Die Adhasion kann durch das Anschleifen mit einem sehr
feinen Schleifvlies verbessert werden.

4. Verzinkter Stahl (feuerverzinkt, galvanisch verzinkt)

Bei feuerverzinkten Stahlen sind die Oberflachenzusammensetzungen
nicht gleichmadRig. Daherist es notwendig deren Hafteigenschaften re-
gelmdRig zu tberprifen. Bedlter verzinkter Stahl ist vor der Verwendung
zu entfetten. Bei galvanisch verzinktem Stahlist das Substrat definiert
und die Oberflachenzusammensetzung nahezu gleichmalig. Auf galva-
nisch verzinktem Stahl keinen Schleifvlies verwenden.

5. Buntmetalle

Metalle wie Messing, Kupfer und Bronze neigen dazu, mit Kleb- und
Dichtstoffen zu reagieren. Deshalb wird empfohlen, bei diesen Unter-
griinden den Technischen Service zu kontaktieren.

6. Beschichtete Oberfldchen, Lacke

Als genereller Richtwert gilt: Kathodische Tauchlackierungen, Pulverla-
cke, Epoxid- oder Polyurethananstriche sind mit Sikaflex®-Produkten
verklebbar. Oxidativ trocknende Lacke auf Alkydharzbasis sind als Haft-
flache nicht geeignet. Beim Einsatz der folgenden Lacksysteme: Poly-
vinylbutyral oder Epoxidharzester ist meist die Kohdsion hoher als die
Adhdsion an den Haftflachen. Achtung: Lack- oder Farbzusatze kénnen
die Haftung auf der Lackoberflache negativ beeinflussen. Bestimmte
Beschichtungen kdnnen negativ von der Witterung beeinflusst werden.
Daher missen diese vor der Verklebung gegen UV-Strahlung und andere
Witterungseinflisse geschitzt werden.

7. GFK (Glasfaserverstirkter Kunststoff)

GFK ist in der Regel ein Duroplast aus ungesattigtem Polyester (UP),
seltener aus Epoxidharz und Vinylester oder Phenol-Formaldehyd-Harz.
Neu hergestellte Bauteile sind noch nicht komplett ausreagiert und un-
terliegen daher einem nachtrdglichen Schwund. Deshalb sollten grund-
satzlich nur dltere oder getemperte GFK-Bauteile verklebt werden. Die
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glatte Seite (Gelcoat-Seite) kann Formentrennmittel aufweisen, wel-
che die Hafteigenschaft der Oberflache beeintrachtigen. Die raue, bei
der Herstellung der Luft zugekehrte Seite muss abgeschliffen werden,
bevor die weiteren Oberflachenvorbehandlungsschritte ausgefiihrt
werden. Bei transparenten oder lichtdurchldassigen GFKTeilen sind die
Hinweise zum UV-Schutz bei den ,Allgemeinen Informationen” zu be-
achten.

8. Kunststoffe

Einige Kunststoffe sind nur nach physikalisch- chemischer Vorbehand-
lung verklebbar (Beflammen oder Plasmaverfahren in Kombination mit
chemischer Vorbehandlung). Dies gilt z. B. fur Polypropylen oder Poly-
ethylen. Bei Kunststoff-Blends ist eine verbindliche Aussage aufgrund
der Vielfalt an Bestandteilen sowie interner und externer Trennmittel
nicht méglich. Bei thermoplastischen Kunststoffen besteht die Gefahr
der Spannungsrissbildung. Thermisch geformte Teile miissen vor der
Verklebung durch eine kontrollierte Warmebehandlung in einen span-
nungsfreien Zustand tberfiihrt werden. Fir transparente und licht-
durchlassige Kunststoffe beachten Sie bitte die Hinweise bei , Allge-
meine Informationen” auf dieser Seite.

9. PMMA/PC

Sollte das PMMA- bzw. PC-Bauteil mit einer kratzfesten Beschichtung
iberzogen sein, muss diese im Klebebereich mit Schleifpapier (120er-
Kornung) abgeschliffen und die Klebefldche wie unbeschichtete Ober-
flachen vorbehandelt werden. Bitte beachten Sie, dass sich hierdurch
die mechanischen Eigenschaften von PMMA / PC verdndern kénnen.
Kontaktieren Sie den Geschaftsbereich Industry der Sika Deutschland
CmbH fir Lésungen, bei denen die kratzfeste Beschichtung nicht ent-
fernt werden muss. Bei PMMA / PC empfehlen wir als UV-Schutz das
Sika® UV Shielding Tape.

10. SikaTransfloor®-352 SL

Diese I6semittelfreie 2K-Polyurethan Spachtel- und Nivelliermasse wird
vor der Verarbeitung weiterer Decksbeldge (z. B. Teak) zur Egalisierung
von Unter-Decks auf Schiffen und Booten eingesetzt. Verwenden Sie
keine Lésemittel fur die Reinigung von ausgehdrtetem und abgeschlif-
fenem Sika®Transfloor-352 SL. Konsultieren Sie die aktuellen lokalen
Datenbldtter fur weitere Informationen.

11. Mineralglas / Keramiksiebdruck

Manche Frontscheiben kénnen aufgrund des Herstellungsprozesses auf
dem Glas oder dem Keramiksiebdruckrand Riickstande von Silikon auf-
weisen. Diese kdnnen mit Sika® Cleaner PCA entfernt werden.

12. Teak /Holz und Holzwerkstoffe

Die Qualitat des Teakholzes hat einen wesentlichen Einfluss auf die
Funktionalitat und das optische Erscheinungsbild von Teakboden. Ste-
hende Jahresringe sowie mangelnde Wechseldrehwiichsigkeit sind wich-
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tige Kriterien, um eine gleichmafige Verformung der Teakleisten unter
verschiedenen klimatischen Bedingungen sicherzustellen. Die empfohle-
ne Fugenbreite hdangt von der Holzleistenbreite und der Kernholzfeuchte
ab. Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise in unserem aktuellen
Marinehandbuch.

13. Phenolharzbeschichtetes Sperrholz

Diese wasserfesten Sperrholzplatten sind mit einer gelben oder brau-
nen Deckschicht versehen. Die Oberflachenvorbehandlung ist dieselbe
wie bei Lacken und Beschichtungen. In manchen Fallen muss die Deck-
schicht bis auf die blanke Holzschicht abgeschliffen und dann wie Holz
vorbehandelt werden.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Transparente / lichtdurchldssige Untergriinde

Fir transparente bzw. lichtdurchldssige Untergriinde, bei denen die
Klebeflache direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, ist ein UV-Schutz
der Klebeflache notwendig. Dieser kann aus einer undurchsichtigen
Abdeckleiste, aus einem optisch dichten Keramiksiebdruckrand oder
bei halbtransparenten Substraten (bspw. lichtdurchldssiges GFK oder
Siebdrucke) aus einem Schwarzprimer bestehen. Aufgrund der hohen
UV-Belastung bei AuRenanwendungen reicht ein Schwarzprimer als al-
leiniger UV-Schutz nicht aus, bei Innenanwendungen oder bei Klebefla-
chen, die nur gelegentlich UV-Strahlung ausgesetzt sind, jedoch schon.

Korrosionsschutz

Alle hier aufgefihrten Vorbehandlungsmittel leisten keinen umfassen-
den Korrosionsschutz. In den meisten Fallen schitzt die Primerschicht
den Untergrund bis zu einem gewissen Grad vor Korrosion. Ob dieser
Schutz fir die individuelle Anwendung ausreicht, liegt im Ermessen des
Kunden.

EPDM/SBR

Gummi kann aus Naturkautschuk oder kiinstlich hergestellt werden.
Daher sind verschiedenste Materialzusammensetzungen moglich. Die-
se Untergriinde mussen deshalb vorab auf ihre Verklebbarkeit getestet
werden.

ESC (Environmental Stress Cracking)

Spannungsrisse sind eine der haufigsten Ursachen von Sprodbriichen
in Thermoplasten, insbesondere bei amorphen Polymeren. Zu Span-
nungsrissen fihren vor allem umweltbedingte Belastungen, duRRere
Spannungen und flissige Chemikalien. Jeder Klebeprozess muss daher
Uberprift werden.

Beschichtungen

Aufgrund der Vielzahl an unterschiedlichen Beschichtungen und Ande-
rungen in den Fertigungsabldufen sollten solche Oberflachen regelma-
Rig Prifungen auf Konstanz unterzogen werden.



3.3 VERBRAUCHSTABELLEN UND BERECHNUNGSFORMELN

VERBRAUCHSTABELLE
AKTIVATOREN UND PRIMER
PRODUKT ERGIEBIGKEIT VERBRAUCH
PRO 100 mI BEI (ml/m?
20 mm BREITE
(m)
Sika® Aktivator-100/ | 25-30 40
Sika® Aktivator-205
Sika® Primer-206 G+P | 17-22 100-150
Sika® Primer-209 D 12-15 150-200
Sika® Primer-290DC |12-15 150-200
Sika® MultiPrimer 12-15 150-200
Marine
LAUFMETER PRO LAUFMETER PRO
300 ml KARTUSCHE 100 ml MINI-BEUTEL
FUGEN-
BREITE
il 5 10 15 5 10 15
1 60,0 | 30,0 | 20,0 | 20,0 | 10,0 6,7
2 30,0 15,0 | 10,0 | 10,0 50 3.3
E 3 20,0 | 10,0 6,7 6,7 3.3 2,2
E 4 150 75 5,0 5,0 2,5 1.7
()]
E 5 120 6,0 4.0 4.0 2,0 1,3
S 6 100| 50| 33| 33| 17| M
T
§ 7 86| 43| 29| 29| 14| 10
4 8 75| 38| 25| 25| 13| 08
9 6,7 3.3 2,2 2,2 11 0,7
10 6,0 3,0 2,0 2,0 1,0 0,7

ERGIEBIGKEIT VON Sikaflex®-290 DC PRO
BEI DER VERFUGUNG

Fugen- (Breite x Tiefe 4x5 6x5 8x5 10x5 10x8

geometrie in mm)

Ergiebigkeit je 300 ml Kartusche 15 10 7 6 3

Gebinde (Ifm.) 600 Beutel 30 20 15 12 6
BERECHNUNGSFORMELN

NAHERUNG AN DAS BENOTIGTE VOLUMEN (LITER):

Normaler Raupenauftrag:

VERBRAUCH Sikaflex®-298

Schichtdicke von Bedarf prom?
Sikaflex®-298 in mm (600 ml Beutel)

2 2 3
4 4 6

Verbrauch inI/m?

Menge in Liter = Raupenbreite (mm) x Klebschichtdicke (mm) x Fugenlange (Meter)

1000

(MaRe bei frisch appliziertem Klebstoff in rechteckigem Querschnitt)

GroRe Fldchen:

Menge in Liter = Breite der Fliche (Meter) x Lange der Fliche (Meter) x Klebschichtdicke des frisch aufgetragenen Klebstoffs (mm)

BESTIMMUNG DES VOLUMENS EINER HALBRUNDEN KLEBERAUPE
Menge in Liter = TT (3,14) x Durchmesser (mm) x Raupenlange (Meter)

8000

BESTIMMUNG DES VOLUMENS EINER DREIECKSRAUPE

Menge in Liter = Breite (mm) x Hohe (mm) x Raupenldnge (Meter)

2000

UMRECHNUNG KILOGRAMM / LITER

Menge in Liter = Gewicht in kg

Dichte (Gramm pro ml oder kg pro Liter)
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SIKA DEUTSCHLAND GMBH
Stuttearter Str. 139

72574 Bad Urach

Deutschland

Tel. +49 7125 940 - 7692
verkauf.industry@de.sika.com
www.sika.de/marine

WELTWEITE SYSTEMLOSUNGEN
FUR BAU UND INDUSTRIE

Als Tochterunternehmen der global tdatigen Sika AG, Baar/
Schweiz, zahlt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit
fuhrenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen
und Dicht- und Klebstoffen fiir die industrielle Fertigung.

Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das aktuelle
Produktdatenblatt zu konsultieren.

Es gelten unsere jeweiligen aktuellen Allgemeinen Verkaufs-
und Lieferbedingungen.

BUILDING TRUST
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