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ADDITIVE FUR DIE
TROCKENMORTELINDUSTRIE
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SIKA TROCKENMORTEL - ADDITIVE
FUR HEUTE UND MORGEN

SIKA'IST EIN KOMPETENTER PARTNER fiir die Trockenmértelindustrie
mit mehr als 40 Jahren Erfahrung. Seit 2008 bietet Sika ihr Flielfmittel
Sika® ViscoCrete® und den Gipsverzdgerer Retardan® in Pulverform an und

eroffnet damit den Trockenmortelherstellern neue Méglichkeiten. Mit einem -
Netzwerk von tiber 400 Produktionsstandorten in mehr als 102 Landern -
kann Sika Sie nicht nur vor Ort, sondern auch international jederzeit s
betreuen. &

DAS SIKA QUALITATS-
VERSPRECHEN...
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UNSER SERVICE
- IHR VORTEIL

MAXIMALE SICHERHEIT

durch individuelle
Trockenmortel-Rezepturen.
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Ausbreitmal

FLIESSMITTEL

auf PCE (Polycarboxylate)-Technologie ist seit
Anfang 2000 auf dem Markt und wurde seitdem stdndig weiterentwickelt. Heute
ist Sika einer der fihrenden Hersteller von FlieRmitteln auf PCE-Basis und pro-
duziert ViscoCrete® an 20 Produktionsstandorten weltweit und hat internationale
Erfahrung in vielen Anwendungen. Die Produktion erfolgt nach anspruchsvollen
Industriestandards, was eine hohe Produktqualitat garantiert.

Beispiele fir Konsistenzkurven ausgewdhlter PCEs

\ Wasserreduktion

ViscoCrete® Polymere

Konsistenzsteuernde
ViscoCrete® Polymere

= Konsistenzerhaltende
Polymere

v

Zeit

Vorteile
Bis zu 10-fach geringere Dosierung als bei herkémmlichen FlieRmitteln
Kurze Mischzeiten
Signifikante Wasserreduktion moglich
Konsistenz/Verarbeitbarkeit bleibt lange erhalten
Weniger Schwinden (bis zu 30 %)
Cutes Preis-/Leistungsverhaltnis
Gute Vertraglichkeit und Synergien mit anderen Additiven
Kein Freisetzen von Ammoniak (vs. Kasein)
Kein Freisetzen von Formaldehyd (vs. Melamin und Naphthalin)
Nachhaltig und weltweit verfiigbar

Eigenschaften von ViscoCrete®-510 P + 520 P
Noch schnelleres AufschlielRen
Ideal fir maschinelle Misch- und Fordertechnik
ViscoCrete®-510 P hat ein sehr breites Anwendungsspektrum
ViscoCrete®-520 P speziell fiir terndre Systeme

Sika® ViscoCrete® PowerPack
Optimale Kombination verschiedener Sika® ViscoCrete® Typen
Einfach zu dosieren und daher robust
Kostengtinstiger Ersatz, z.B. fiir Melamin
Breites Einsatzspektrum

Sika® ViscoCrete® FlieRmittel haben eine zweifach
dispergierende Wirkung:
Durch Sattigung elektrostatischer Ladung auf der Partikel-
oberflache
Durch sterische Abstoltung der PCE Malekdile

Die Kammpolymerstruktur von Sika® ViscoCrete® wurde ent-
wickelt, um anwendungsspezifische Eigenschaften zu erreichen.
Polymerspezifische Eigenschaften wie Backbone-Chemie,
Backbone-Lange, Anzahl und Ldnge von Seitenkette und
Ladungsdichte haben einen direkten Einfluss auf die Leistungs-
fahigkeit fur den jeweiligen Anwendungsbereich wie z. B.
Wasserreduktion, Verarbeitbarkeitszeitraum, Rheologie, Festig-
keitsentwicklung, Lufteintrag und Adsorptionszeit.

Da Sika die Auswirkungen unterschiedlicher Polymerstrukturen
genau kennt, kdnnen maftgeschneiderte Losungen fir viele
Anwendungsgebiete mit unterschiedlichen Binderzusammen-
setzungen angeboten werden!

Bessere Verarbeitbarkeit durch sterische AbstofRung



VERZOGERER FUR
TROCKENMORTEL
AUF GIPSBASIS

sehr effektive Verzdgerer in fllissiger oder
Pulverform und werden schon seit Jahrzehnten in der Gipsindustrie verwen-
det. Sie sind ideal geeignet, Abbindezeit und Verarbeitbarkeit im
Zusammenspiel mit diversen Calciumsulfatbindemitteln oder anderen Zusat-
zen wie rheologischen Additiven, Schaumbildnern und Beschleunigern genau
zu regulieren. Sie zeichnen sich durch eine sehr niedrige Dosierung aus und
bewirken in diversen Gips-Bindemittel-Gemischen lange Abbindeverzdgerun-
gen. Retardan® wird wegen der gut definierten Verztgerung geschdtzt.

Vergleich der Abbindekurve

| Abbindezeit i Retardan®

Abbindezeit !_ Weinsaure

Abbinde- ) .
g Zitronensdure
zeit
100 - Vorteile
i i i Verschiebt den Beginn der
: i : / Hydratation ohne Intensitdtsver-
80 : lust

Keine negativen Auswirkungen auf
: das Kristallwachstum im Gips (im

Gegensatz zu Fruchtsauren)

60 Schnelle Festigkeitsentwicklung
i g / und héhere Endfestigkeit

Niedrige Dosierung
Kompatibel mit Zitronen- und

40 E E E :
: : : : Weinsédure
: Sehr robust gegen pH-Wert-Ande-
: : i : rungen

20 ; : :

! ; ' Optimale Steuerung der
5 / § Abbindekurve
_— E i 5 Gleichbleibende Qualitit durch
V4 ! ! i | : kontrollierte Produktion
0 1 2 3 4 5
Zeit [Zeiteinheiten]

Abbinden und Festigkeitsentwicklung [%]

Versuchsbedingungen:
Konstante Verzégererdosierung, alkalische Umgebung



ANWENDUNGSBEISPIEL
Sika® Viscolrete®
ANHYDRIT FLIESSESTRICH

FlieRestrichen wird zuktinftig noch wachsen. Die sehr
einfache Verlegung durch die nahezu selbstverdichtenden Eigenschaften und
ebene Oberflachen sind die Hauptvorteile. Sika® ViscoCrete® bewirkt schon in
geringer Dosierung eine hervarragende Verflissigungsleistung in FlielRestrichen
und ist gut vertraglich mit diversen anderen Additiven wie dem Abbindeverzoger-
er Retardan®.

Im Vergleich zu Melamin werden in der Regel weniger als 25 % der Originaldosierung benétigt.
Als neue Losung kann Sika® PowerPack als 1:1 Ersatz zum Beispiel fiir Melamin verwendet werden.

Aufgabe: Umformulierung zu einer sehr emissionsarmen Rezeptur durch Austausch von Melamin durch PCE.
Material: Bindemittelmischung aus natirlichem und synthetischem Anhydrit.
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Héhere Verlegegeschwindigkeiten Bequeme Verlegung Einfache Endbearbeitung

sind méglich
Referenz ViscoCrete®-225 P ViscoCrete®-510 P ViscoCrete®-520 P
Fir identische
Estrichtrocken- Eigenschaften des
mértel ohne FlieR- | 1397.00 1999.62 1999.62 1999.62 frischen und des
mittel [g] ausgeharteten Martels
FlieRmittel- zum Referenzmortel
dosierung [g] 3.00 0.38 0.38 0.60 Werden nur13 % der
urspringlichen
Wasser [mi] 320.00 320.00 320.00 300.00 Melamindosierung
FlieRmaR bendtigt. Bei 20 % der
Hagermann 22.00 22.50 21.40 23.40 Ursprungsdosierung
2 min [em] kann eine Wasserre-
FlieRmaR dul<bt|0r(1jund -daTétO/
Hagermann 19.80 19.80 20.20 22.90 verbunden eine Lo
. hohere Festigkeit
30 min [cm] ,
erreicht werden.

7-Tage-Festigkeit

3.4/15.4 3.8/18.4 3.7/17.2 39/19.4
(F/C) IN/mm?] / / / /
28-Tage-Festigkeit

3.9/20.2 4.3/20.8 4.2 /205 45/22.6
(F/C) IN/mm] / / / /




ANWENDUNGSBEISPIEL
Sika® ViscoCr__ete®
VERGUSSMORTEL

fir Montagearbeiten im Neubau und in der
Instandsetzung, im Hoch- und Ingenieurbau, hauptsdchlich in sicherheits-
relevanten Bereichen. VergielRen von Schienen und Montageplatten, verbin-
den von Betonfertigteilen und hinterfiillen von Kécherfundamenten sind nur

einige der moglichen Anwendungen.

Ganz besondere Anforderungen werden an stark dyna-
misch beanspruchte Vergussmértel fiir Windkraftanlagen
im Off- und On-Shore-Bereich gestellt. Bedingt durch diese
unterschiedlichen Anwendungen werden stdndig Neu- und
Weiterentwicklungen auch bis in den hochfesten Bereich
erforderlich. Unterschiedlichste Zementqualitdaten und be-
sondere Zusatzstoffe sind die grofen Herausforderungen
fur die Mértelformulierung. Schnelles Aufschlielfen zu einer
hohen Anfangsverflissigung verbunden mit einem langen
Kaonsistenzerhalt ohne Nachverflissigung sind dabei die Vor-
gaben.

Aufgabe: Frischmorteloptimierung auf ein Zielmald von

245 mm + 5 mm, Hagermann Konsistenzabfall nach 2 Stunden
<10 %. Schnelles AufschlieRen zu einer hohen Anfangsver-
fliissigung verbunden mit einem langen Konsistenzerhalt ohne
Nachverflissigung.

Material: Zementgebundener Vergussmartel

Keines der getesteten FlieRmittel erfillt alleine
die oben gestellte Anforderung. Die Kombination eines
starken Wasserreduzierers mit einem Konsistenzhalter
bringt hier die optimale Losung.

FlieRrinne fir Vergussbeton

Sika® V(-430 0,03 %
~ Sika® VC-510 0,03 %

~ Sika® VC-150 0,03 % + VC-430 0,03 %
Sika® VC-510 0,03 % + VC-430 0,03 %

== \\ettbewerber 0,03 %
== \Nettbewerber 0,03 %
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ANWENDUNGSBEISPIEL
Sika® Viscolrete®
BODENVERLAUFSMASSE

FlieRmal tber die Zeit und Viskositat der Mischung

160 79
78
140 n
— I ] 77
E’ 120 26 ;§.
w — o FlieRmaf EN-Rin
2 100 RE- e g
x JE— L | 74 ° sofort [mm
2 30 L e FlieRmalk
= — | 73 = EN-Ring 30' [mm]
E 60 "7 % Auslaufzeit Fordcup [sec]
% - )
= - | 1 f— — 71 wn
40 | E
| 70
20 s
0 Referenz Sika® VC-225 P Sika® VC-510 P Sika® VC-520 P 68

Alle FlieRmittel mit einer Dosierung von 0,1 % auf Gesamtmenge

Perfekte FlieReigenschaften SLU Verlegung

Fir die Verlegung von Bodenbeldgen wird ein flacher, gleich- Aufgabe: Austausch eines vorhandenen PCE bei vergleichbarem
maliig saugender Untergrund benétigt. Spachtel- und Aus- Fliellverhalten fur maschinelle Misch- und Fordertechnik.
gleichsmassen erfillen diese Aufgabe und missen auf den

jeweiligen Untergrund und Bodenbelag abgestimmt sein. Material: Terndre, CAC-reiche Bodenausgleichsmasse, pH <11.5
Exzellente Verlaufseigenschaften und schnelle Belegreife sind Von den getesteten ViscoCrete®-Typen zeigen

die Schltsselargumente beim Bodenleger. Vermehrt riickt der die neuen ViscoCrete®-510 und ViscoCrete®-520 die
Einsatz spezieller Misch- und Férdertechnik in den Fokus der héchste Anfangsverflissigung und den besten Konsis-
Mortelentwicklung. Sika® ViscoCrete® HochleistungsflieRmittel tenzerhalt. ViscoCrete®-520 P zeichnet sich zudem durch
zeigen insbesondere hier gute Verflissigungsleistung auch bei niedrige Mortelviskositaten und hohe Festigkeiten aus. Der
niedrigen Temperaturen. Austausch ist 1:1 moglich und bringt zusatzlich eine Quali-

tdtsverbesserung.



ANWENDUNGSBEISPIEL
Retardan®
GIPSPUTZ

Abbindeverlauf mittels Ultraschall

1400 800

1200 / 700 /
- \d
z == 600

g 1000 / g /
£ S = 500 /
@ 800 ’ ]
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Zeit [min] Zeit [min]
Gips-Kalk-Leichtputz mit Gips-Kalk-Leichtputz mit
= = 0,06 % Weinsdure/ w=== 0,03 % Retardan®-200P/ = = Referenzkurve (ungeniigende === 0,03 % Retardan®-200P/
0,06 % Phosphat-Verzégerer 0,03 % Weinsaure Verzégerung) 0,06 % Weinsdure/
0,06 % Phosphat-
== = (.02 % Weinsdure / Verzdgerer
0.1% SikaTard(R)-810 P
Kombination von 2 Verzogerern: Die einzelnen Verzogerer zeigen mit Aus- Kombination von 3 Verzégerern: In Kombination Retardan®-200 P mit Weinsaure
nahme der Kombination mit dem Nachverzogerer eine steile Abbindekurve. und Phosphat-Verzogerer wird ein optimaler Abbindeverlauf erreicht.

Gipsputz oder Gips-Kalkputz ist der zur Zeit am meisten einge-
setzte Innenputz. Leichte Verarbeitung und ein gut eingestell-
tes Abbindeverhalten sind entscheidend fir den Erfolg beim
Verarbeiter. Retardan® ist als Abbinderegulierer fiir den Einsatz
im Gipsputz durch die groRe pH-Wert-Toleranz besonders
geeignet und kann optimal mit anderen Verzdgerern wie
Fruchtsduren kombiniert werden.

Aufgabe: Verarbeitungszeit mit Retardan®-200 P einstellen

Material: Gips-Kalk Leichtputz, pH-Wert 12,3
(gemischt mit 10 % Wasser)

Die ideale Abbindekurve wird durch eine Kombination von
Retardan®, Weinsdure und Phosphat-Verzogerer erreicht oder
durch eine Kombination von SikaTard®-810 P und Weinsdure. Nach
dem Anspritzen wird der Putzmértel mit dem Metallrichtscheit
lot- und fluchtrecht verteilt. Mit Versteifungsbeginn nach ca. 90
Minuten werden mit der Traufel Grate und Spuren ausgezogen.

Ist nach ca. 3 Stunden der Putz ausreichend versteift, kann die
Oberflache leicht gendsst und mittels Schwammscheibe gefilzt
werden. Nach weiteren 30 bis 60 Minuten, sobald die Oberflache
matt wird, kann mit dem Gldtten begonnen werden. Regional
kénnen sich die Arbeitsweisen unterscheiden, worauf der Ab-
bindeverlauf angepasst werden kann.

Losung: Die ideale Abbindekurve erhdlt man durch
Kombination von 2 oder 3 Verzégerern.







ZUSATZLIEI—_l_E ADDITIVE FUR DIE
TROCKENMORTELINDUSTRIE

Sika® ViscoCrete® PowerPack REIHE

MaRgeschneiderte Ldsung fiir emissionsarmen Trockenmortel als Ersatz fir tradi-
tionelle FlielRmittel wie Melamin oder Naphthalin. Einfach zu dosieren und fir die
meisten Trockenmdrtelformulierungen geeignet.

BESCHLEUNIGER

Sigunit® als alkalifreie Erstarrungsbeschleuniger fiir Trockenspritzbeton ermogli-
chen grofte Schichtdicken in einem Arbeitsgang und eine schnelle Festigkeitsent-
wicklung. SikaRapid® wirkt als Erhdrtungsbeschleuniger und Anreger fiir zement-
gebundene Trockenmadrtel.

ABBINDEVERZOGERER
SikaTard® wirkt als Verzdgerer und Abbinderegulierer in zementgebundenen Trocken-
mortel ohne Festigkeitsverlust und kann mit SikaRapid® kombiniert werden.

FASERN

Sika® Fasern verbessern die Stabilitat der Mischung und erhéhen Schlagzdhigkeit,
Zugfestigkeit und Feuerbestdndigkeit.

LUFTPOREN
SikaAir® Solid sind stabile, winzige vorgefertigte Luftporen, mit denen zielsicher
Mortel mit hohem Frost-/ Taumittelwiderstand hergestellt werden kénnen.

SCHAUMBILDNER

SikaPoro® ist eine Kombination aus anionischen und kationischen Tensiden. In
Verbindung mit einem Schaumgenerator - z.B. Sika® Schaumgerdt SG 70 - wird ein
feiner, sehr stabiler Schaum u.a. fir Leichtmértel hergestellt.

ANDERE ADDITIVE

SikaFume®-300 unkompaktiert dient als amorphes Siliciumdioxid der Festigkeits-
erhohung und Geflgeverdichtung. Damit kann gezielt die chemische Bestdndigkeit
und der Frost-Taumittelwiderstand von zementgebundenen Mérteln und
Spritzmdrteln verbessert werden.






SELECTION GUIDE
Sika® ViscolCrete® PULVER

Pulver sind reine Polycarboxylatether (PCE).
Sie sind frei von Formaldehyd und Ammoniak und nicht entschdaumt.

CEM I, R (schnell) + ++ + + +
Selbstverdichtender
i Beton (SCC), CEM I, N (normal) + ++ + + ++ +
Zementméortel ) .
Industriefuboden, CEM 11, S (Schlacke) e+ e+ e+ o+ o+
Vergussmortel
CEM I, LL (Kalkstein) ++ ++ + + + +
Terndres Binder- Ternares Bindersystem,
system auf CAC- Selbstverlaufende pH>11,5 o o o o
Basis Bodenausgleichsmasse
CAC = Calcium (SLU) Terndres Bindersystem, - - . . .
Aluminat Zement el
Bindersystem . o o - .
ohne zusatzlichen Anhydrit
FlieRestrich (SLS) Bindersystem mit 20 % . . o o o
ca. 25 % Bindemittel Anhydrit bezogen auf CSA
Terndres Binder-
H H 0,
system auf CSA- Blnders.ystem mit 40 % . . - . -
Basis Anhydrit bezogen auf CSA
CSA - Sulfo- Bindersystem ohne n . . n n
Aluminat-Zement zusatzlichen Anhydrit
Selbstverlaufende
Bodenausgleichsmasse | Bindersystem mit 20% - . . - -
(SLU) Anhydrit bezogen auf CSA
ca. 35 % Bindemittel . .
Bindersystem mit 40% - . . - -
Anhydrit bezogen auf CSA
Thermischer Anhydrit (REA) + + ++ +
FlieRestrich (SLS) Synthetischer Anhydrit + + ++ ++ +
) Natirlicher Anhydrit + + + ++ +
Calciumsulfat/
Mértel auf Gips- Alpha-Halbhydrat, pH > 11,5 ++ ++ + + +
basis ) .
FlieRestriche / Alpha-Halbhydrat, pH < 11,5 + ++ + ++ ++
Bodenausgleichsmassen
(SLS/SLU), Putz Beta-Halbhydrat, REA + ++ + ++ +
Beta-Halbhydrat, natur + ++ + ++ +

++ empfohlen
+ geeignet

14




Erhalten Sie weitere Informationen
iiber Zusatzstoffe fiir die Trocken-
mortellndustrie auf unserer Website

Hohes AnfangsflieRmal ] ] ] ]
Langer Konsistenzerhalt (Offenzeit) [ [] [ [ ] [

Geringe Sulfatempfindlichkeit [ ] [ ] ] [ ] ]
Kompatibel mit Verzogerern (Fruchtsauren) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Schnelles AufschlieRRen (kurze Mischzeit) ] n ] n ]
Ceringe Verzogerung ] | ] ] ] [
Hohe Frithfestigkeit [ ] ] ] ]
Geringes Frithschwinden [ [ ] [ [ ] [

Alle Sika® ViscoCrete® Pulver sind reine Polycarboxylatether (PCE). Sie sind frei von Formaldehyd und Ammoniak und enthalten keinen
Entschaumer. In Spezialfallen kann der Einsatz einer Additivmischung sinnvoll sein. Fir ndhere Informationen kénnen Sie gern unseren
technischen Kundendienst kontaktieren. Die Bewertung ist nur eine grobe Einstufung, die je nach Bindemittel variieren kann.

. . . o Organischg und Phosphonat-

Chemische Basis Modifizierte Aminosdure anorganische :
Mischung Mischung

Dosierung in % des Trockengewichts 0,001-0,02 0,004-0,08 0,01-0,15 0,05-0,25 0,015-0,20 0,01-0,15
Anwendung
Gips-Maschinenputz, Stuck und Handputz ™ ™ ™
Gipsputz und Fugenftller auf Gipsbasis n
Modellier- und Formengips u u
CaS04-FlieRestrich [ ] ] ]
Terndre Selbstverlaufsmasse ] ]
Beton und Vergussmortel ]
Zementgebundene FlieRestriche u



https://deu.sika.com/de/einsatzgebiete-bau/gips-trockenmoertel-zusatzmittel.html?utm_source=broschuere&utm_medium=qrcode&utm_campaign=bro_additivetrockenmoertel23

WELTWEITE SYSTEMLOSUNGEN
FUR BAU UND INDUSTRIE
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Als Tochterunternehmen der global tdatigen Sika AG, Baar/Schweiz, zdhlt die Sika Deutschland CH AG & Co KG
zu den weltweit fihrenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen fir
die industrielle Fertigung.

CON/WG/04.2025

Es gelten unsere jeweils aktuellen Geschdftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung ist stets das
aktuelle lokale Produktdatenblatt zu konsultieren.

Sika Deutschland CH AG & Co KG Geschdftsbereich Beton
Kornwestheimer StralRe 103-107 Peter-Schuhmacher-StralRe 8
D-70439 Stuttgart D-69181 Leimen

Telefon +49 711 8009-0 Telefon +49 6224 988-04

Fax  +49 711 8009-321 Fax  +49 6224 988-522 BUILDING TRUST



